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Kurzzusammenfassung
Gegenstand der Arbeit ist die Optimierung von Metall-Isolator-Halbleiter (MIS) -Inver-
sionsschicht-Solarzellen. Hierfu¨r wurden sowohl die MIS-Kontakte sowie das Zwischen-
fingergebiet untersucht und modifiziert.
Durch Einfu¨gen einer du¨nnen (∼ 1,5 nm) aufgedampften CsCl-Schicht in den Al/SiOx/p-
Si-Kontakt konnte eine deutliche Verringerung der Sa¨ttigungssperrstromdichte J0 er-
reicht werden, welche unmittelbar zu einer erho¨hten Leerlaufspannung Voc fu¨hrt. Als
Ursache wurde zum einen die versta¨rkte Bandverbiegung im MIS-Kontakt aufgrund der
sehr kleinen Austrittsarbeit der CsCl-Schicht nachgewiesen. Andererseits besitzen die
modifizierten Kontakte auch eine erho¨hte Temperaturstabilita¨t, welche eine verla¨ngerte
Temperung nach der Herstellung der Kontakte ermo¨glicht und somit ebenfalls zu einer
deutlichen Reduzierung von J0 fu¨hrt.
Mittels GIR (grazing internal reflection) -Spektroskopie und numerischer Simulation
wurde das Degradationsverhalten des MIS-Kontaktes untersucht. Es konnte gezeigt
werden, dass sich punktuell Al/Si-Schottky-Kontakte bilden, welche den MIS-Kontakt
kurzschließen und so zu einem starken Anstieg von J0 fu¨hren. Durch Einfu¨gen der
CsCl-Schicht zwischen Aluminium und Siliziumoxid wird dieser Prozess verlangsamt,
da zuna¨chst die CsCl-Schicht durchdrungen werden muss.
Bei den Untersuchungen an Inversionsschichtemittern stand die Verbesserung der Ober-
fla¨chenpassivierung im Vordergrund. Es wurde nachgewiesen, dass eine Temperung bei
300◦C fu¨r das System SiNx/SiOx/p-Si mit einer deutlich verbesserten Passivierung ver-
bunden ist. Mittels C(U)-Messung wurde auch gezeigt, dass diese verbesserte Passi-
vierung aus einer deutlich reduzierten Grenzfla¨chenzustandsdichte resultiert. Weiter-
hin zeigte sich durch die C(U)-Messungen, dass die du¨nne (∼1,5 nm) Oxidschicht so-
wohl eine deutliche Erho¨hung der Grenzfla¨chenladungsdichte bewirkt als auch einen
starken Anstieg der Grenzfla¨chenzustandsdichte und somit eine geringere Passivierung.
Das u¨blicherweise verwendete Eintauchen in eine CsCl-haltige Lo¨sung bewirkt eine
zusa¨tzliche deutliche Erho¨hung der Grenzfla¨chenladungsdichte, es konnte jedoch gezeigt
werden, dass es nur in Verbindung mit einer SiOx-Schicht wirksam ist.
Daher wurden Alternativen zum bei 500◦C im Quarzrohrofen gewachsenen Oxid unter-
sucht. Aus Prozessgru¨nden ist eine Erho¨hung der Oxidationstemperatur ausgeschlossen,
daher wurde ein im N2O-Plasma gewachsenes Oxid betrachtet. Dieses weist eine her-
vorragende Passivierung auf, erwies sich jedoch als nicht langzeitstabil.
Fu¨r MIS-Inversionsschichtsolarzellen, welche die in dieser Arbeit entwickelten Modifika-
tionen aufweisen, konnte ein bester stabiler Wirkungsgrad von 19,6% gemessen werden.
Zellen mit N2O-Oxid wiesen sogar einen Wirkungsgrad von 20,2% auf, degradierten je-
doch auf Werte unter 19,0%.
Schlagworte: MIS-Kontakt, Inversionsschichtemitter, Ca¨siumchlorid
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abstract
Subject of the work is the optimization of metal-insulator-semiconductor (MIS) -inver-
sion-layer solar cells.
The first issue of the work is the improvement of the MIS contact. By inserting a thin
(∼ 1.5 nm) evaporated CsCl-layer in the Al/SiOx/p-Si contact we achieved a remar-
kable reduction of the saturation current density J0. This results in an increased open
circuit voltage Voc. It could be shown that the reason is a stronger band bending in
the MIS-contact and a better thermal stability, which allows a longer annealing of the
device after fabrication.
By means of grazing internal reflection (GIR) -spectroscopie and numerical simulati-
on we investigated the degradation of MIS-contacts. We observed punctual growth of
Al/Si-Schottky-contacts, which shortcuts the MIS-diode, leading to a strong increase of
J0. By inserting the CsCl-layer this process is decelerated, because at first the CsCl-layer
must be penetrated.
The improvement of the surface passivation properties of the inversion layer emitter was
another subject of the work. It was shown, that annealing at 300◦C yields a remarkable
reduced surface rekombination velocity. By means of C(V )-measurement it could be de-
monstrated, that this reduction results from a strongly decreased surface state density.
Furthermore the C(V )-measurements revealed, that the thin (∼ 1.5 nm) oxide layer
increases the charge density, but also the surface state density, resulting in a poorer
surface passivation. The standard process of immersion in a CsCl -containing solution
causes a further strong increase of the charge density, but only in combination with an
oxide layer.
Since the thin oxide layer is the main reason for the only moderate passivation pro-
perties, we examined an alternative to the furnace oxidation at 500◦C. Due to the cell
process a higher oxidation temperature is impossible, so we used an oxide grown in a
N2O plasma. This showed excellent passivation properties, but unfortunately the long
term stability was very poor.
The best cell result of a MIS inversion layer solar cell processed in this work has a stable
efficiency of 19.6%. A cell with N2O oxide even had an efficiency of 20.2%, but due to
the stability problem it degraded to values below 19%.




1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Entwicklung von MIS-Inversionsschichtsolarzellen . . . . . . . . . . . . . 7
2 Grundlagen der Photovoltaik 9
2.1 Optische und elektrische Eigenschaften von Silizium . . . . . . . . . . . . 9
2.1.1 Absorption von Licht in Silizium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.2 Ladungstra¨gergenerationsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.3 Ladungstra¨gerrekombination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 Analytisches MIS-Dioden-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.1 Allgemeine Basisgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.2 Analytisches Modell einer MIS-Diode . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3 Solarzelleneigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3 Messmethoden 27
3.1 Strom-Spannungs-Kennlinienmessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.1 Hellkennlinienmessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.2 Dunkelkennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1.3 Strom-Spannungs-Kennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Kapazita¨ts-Spannungs-Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.1 Bestimmung der Austrittsarbeitsdifferenz . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.2 Untersuchung der Grenzfla¨cheneigenschaften . . . . . . . . . . . . 32
3.3 Spektrale Empfindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4 Hemispha¨rische Reflektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.5 Messung der Ladungstra¨gerlebensdauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.5.1 Quasistatische Messung (QSSPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.5.2 Mikrowellendetektiertes Photoleitfa¨higkeitsabklingen . . . . . . . 38
3.5.3 Bestimmung der Emittersperrstromdichte J0e . . . . . . . . . . . 39
3.6 GIR-Spektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4 Modifizierte MIS-Kontakte 45
4.1 Herstellung von Punktkontaktproben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 I(U)-Kennlinien verschiedenartiger MIS-Dioden . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2.1 MIS-Dioden mit CsCl-Schicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2.2 Variation der CsCl-Schichtdicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.2.3 MIS-Dioden mit Nickel als Kontaktmetall . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.4 MIS-Kontakte auf texturierten Oberfla¨chen . . . . . . . . . . . . . 55
4.3 Bestimmung der Austrittsarbeitsdifferenz verschiedenartiger MIS-Proben 56
5
6 INHALTSVERZEICHNIS
4.4 Thermische Stabilita¨t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.4.1 Dreidiodenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.5 Kennliniensimulation von MIS- und Schottkydioden . . . . . . . . . . . . 64
4.5.1 Simulation von Shuntdioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.6 GIR-Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5 Untersuchungen an Inversionsschichtemittern 75
5.1 Emitterstruktur und Herstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.2 Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.2.1 Temperverhalten der Siliziumnitridpassivierung . . . . . . . . . . 78
5.2.2 Vergleich unterschiedlicher Inversionsschichtemitter . . . . . . . . 80
5.3 C(U)-Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.4 Plasmaunterstu¨tzte N2O-Oxidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.5 Fu¨llfaktorproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6 Zellergebnisse 93
6.1 Zellstruktur und Prozessierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.1.1 Der Herstellungsprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.2 Zellergebnisse planarer MIS-IL-Solarzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.3 Zellergebnisse fu¨r texturierte Solarzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.4 Zellen mit N2O-Oxid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.5 Spektrale Empfindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.5.1 MIS-IL- und MINP-Solarzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.5.2 EQE gro¨ßer 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7 Zusammenfassung 107







Betrachtet man den gegenwa¨rtigen (2002) weltweiten Photovoltaikmarkt, so besitzen
Solarzellen aus kristallinen Siliziumwafern mit einem Marktanteil von mehr als 80% ei-
ne absolut dominierende Stellung. Die Ursachen hierfu¨r sind neben anderen insbesondere
die bewa¨hrte, aus der Mikroelektronik bekannte Technologie und die Zuverla¨ssigkeit der
auf dieser Basis hergestellten Solarzellen. Aufgrund des Bestrebens hin zu kostengu¨ns-
tigeren Solarzellen wird wegen des relativ teuren Siliziumwafers jedoch trotz der erwa¨hn-
ten Vorteile nach Alternativen gesucht. Materialien wie Cadmiumtellurid und Kupfer-
indiumdiselenid zeigen dabei ebenso wie kristallines Du¨nnschichtsilizium zwar bereits
vielversprechende Ansa¨tze, dennoch ist ihr Marktanteil bisher zu vernachla¨ssigen und
ihre zuku¨nftige Bedeutung noch unklar.
Amorphes Silizium dagegen dominiert aufgrund seiner leichten Serienverschaltbarkeit
bei Anwendungen mit geringem Strombedarf, z.B. elektronischen Gera¨ten, scheint je-
doch trotz intensiver Entwicklungsbemu¨hungen u¨ber mehr als 20 Jahre im Bereich der
Energieerzeugung kristallinem Silizium unterlegen zu sein.
Kristallines Silizium du¨rfte somit noch jahrelang das vorherrschende Solarzellenmaterial
darstellen, wodurch die Notwendigkeit alternativer, kostengu¨nstiger Zellkonzepte basie-
rend auf Siliziumwafertechnologie deutlich wird.
Ein solches alternatives Konzept stellt die Metall-Isolator-Halbleiter-Inversionsschicht-
solarzelle (MIS-IL, Metal Insulator Semiconductor Inversion Layer) dar, welche das
Thema dieser Arbeit ist. Sie weist im Gegensatz zu den meisten anderen Solarzellen aus
kristallinem Silizium keinen phosphordotierten eindiffundierten Emitter auf, sondern
einen Inversionsschichtemitter, welcher durch feste Ladungen an der Siliziumoberfla¨che
erzeugt wird. Die Kontaktierung erfolgt u¨ber einen MIS-Kontakt, welcher im Halbleiter
aufgrund der Austrittsarbeitsdifferenz zwischen Kontaktmetall und Silizium ebenfalls
Inversion erzeugt. MIS-IL-Solarzellen stellen somit ein vereinfachtes Zellkonzept dar,
welches dennoch das Potential zu vergleichbar hohen Wirkungsgraden wie herko¨mmliche
Siliziumsolarzellen hat.
1.2 Entwicklung von MIS-Inversionsschichtsolarzel-
len
Die Grundlage der elektrischen Energiewandlung aller Solarzellen beruht auf dem photo-
voltaischen Effekt, welcher zuerst 1839 von Bequerel beschrieben wurde. Er beobachtete
eine beleuchtungsabha¨ngige Spannung zwischen zwei in einen Elektrolyten eingetauchten
Elektroden. Die erste Siliziumsolarzelle wurde 1941 vorgestellt [Ohl 1941] und bereits
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8 1 EINLEITUNG
ab 1958 wurden Solarzellen zur Stromversorgung im Weltraum verwendet [Wolf 1976].
Die in dieser Arbeit vorgestellten MIS-IL Solarzellen zeichnen sich einerseits durch den
MIS-Kontakt aus, welcher um 1970 von verschiedenen Arbeitsgruppen als Alternative
zum herko¨mmlichen diffundierten pn-U¨bergang vorgeschlagen wurde [Green et al. 1974]
[Shewchun et al. 1972] [Charlson und Lien 1975]. Das zweite Charakteristikum die-
ses Solarzellenkonzeptes stellt der influenzierte Inversionsschichtemitter dar, der durch
feste positive Ladungen an der Grenzfla¨che zwischen Silizium und einer Isolatorschicht,
z.B. thermisch gewachsenes Siliziumoxid, erzeugt wird [Salter und Thomas 1975].
Probleme aufgrund einer geringen Langzeitstabilita¨t fu¨hrten bei vielen Arbeitsgruppen
zur Einstellung der Entwicklung von MIS-IL Solarzellen.
Erst durch Verwendung eines Inversionsschichtemitters, welcher aus einer du¨nnen (∼1.5
nm) Siliziumoxidschicht und einer mittels Plasmaabscheidung aufgebrachten Silizium-
nitridschicht besteht, sowie durch Einfu¨gen von CsCl zwischen diese beiden Schichten
zur Erho¨hung der Dichte der festen Ladungen, gelang es, das Problem der Langzeitsta-
bilita¨t zu lo¨sen [Hezel und Schoerner 1981] [Jaeger und Hezel 1985]. Die Weiter-
entwicklung dieses Zellkonzeptes fu¨hrte bis zum Beginn der vorliegenden Arbeit zu Wir-
kungsgraden von bis zu 18,5% [Metz et al. 1997] fu¨r konventionelle MIS-IL Solarzellen
sowie von u¨ber 19% fu¨r ART MIS-IL (Abraded Ridge Top) Zellen [Meyer et al. 1998].
Letztere zeichnen sich durch eine verbesserte Passivierung des Inversionsschichtemitters
aus, welche durch eine Abscheidung der Siliziumnitridschicht vor Herstellung der MIS
Kontakte und der damit mo¨glichen ho¨heren Abscheidetemperatur erreicht wird. Nach-
teilig bei dieser Technik ist, dass die O¨ffnungen fu¨r die MIS Kontakte nachtra¨glich durch
einen Polierprozess erzeugt werden mu¨ssen, was einerseits einen zusa¨tzlichen Prozessier-
schritt bedeutet und anderseits eine spezielle Oberfla¨chenstruktur erfordert, welche mit
gewissen optischen Einbußen verbunden ist.
In dieser Arbeit werden nun Modifikationen der konventionellen MIS-IL Solarzelle vor-
gestellt, welche zu einem stabilen Wirkungsgrad von bis zu 19.6% gefu¨hrt haben, was
gegenwa¨rtig den weltweit ho¨chsten berichteten Wirkungsgrad einer MIS kontaktierten
Inversionsschichtsolarzelle darstellt.
2 Grundlagen der Photovoltaik
In diesem Kapitel werden die physikalischen Grundlagen von MIS-IL Siliziumsolarzellen
vorgestellt. Dabei werden zuna¨chst optische Aspekte wie Absorption betrachtet, anschlie-
ßend elektrische Vorga¨nge im Silizium wie Ladungstra¨gergeneration und -rekombination
erla¨utert. Wa¨hrend diese Eigenschaften fu¨r Siliziumsolarzellen allgemeingu¨ltig sind, mu¨s-
sen fu¨r den MIS-Kontakt eigensta¨ndige Betrachtungen erfolgen. Diese zeigen , dass die
Theorie der pn-Diode auch fu¨r MIS-Dioden gu¨ltig ist, solange der Stromfluss durch den
Tunnelisolator im Wesentlichen ein Minorita¨tsladungstra¨gerstrom ist [Green et al. 1974].
2.1 Optische und elektrische Eigenschaften von Si-
lizium
2.1.1 Absorption von Licht in Silizium
Die Eigenschaften eines Materials bezu¨glich Absorption und Reflektion elektromagneti-
scher Wellen ko¨nnen durch seinen komplexen Brechungsindex nˆc = nˆ − ikˆ beschrieben





hergeleitet werden. Die Absorption kann damit durch das Lambert-Beersche Gesetz
Φ(x, λ) = Φ0(λ)e
−α(λ)x (2.2)
beschrieben werden, wobei Φ0 die in das Material eindringende Strahlungsleistung ist
und x die Ausbreitungsstrecke im absorbierenden Stoff darstellt.
Der Absorptionskoeffizient α(λ) ha¨ngt fu¨r Halbleiter entscheidend von der Bandstruktur
ab. Da bei der Absorption eines Photons sowohl Energie als auch Impuls erhalten bleiben
mu¨ssen, sind nur bestimmte U¨berga¨nge zwischen den Ba¨ndern im k-Raum mo¨glich. Abb.
2.1 zeigt das Ba¨nderdiagramm von kristallinem Silizium mit zwei mo¨glichen U¨berga¨ngen.
Beim indirekten U¨bergang a¨ndert das Elektron sowohl seine Energie als auch seinen Im-
puls. Da das absorbierte Photon jedoch nur einen sehr kleinen Impuls besitzt, muss die
Impulsdifferenz von einem dritten Teilchen stammen, einem Phonon. Man spricht da-
her bei der indirekten Absorption von einem Drei-Teilchen-Prozess. Dieser ist erheblich
unwahrscheinlicher als der Zwei-Teilchen-Prozess der direkten Absorption, bei welchem
nur Energie, jedoch praktisch kein Impuls u¨bertragen wird. Daher unterscheidet man
zwischen direkten Halbleitern (z.B. GaAs), bei welchen Valenzbandmaximum und Lei-
tungsbandminimum die gleiche Lage im k-Raum besitzen, und indirekten Halbleitern wie
Silizium, wo die Bandextrema unterschiedlichen Wellenzahlvektoren zuzuordnen sind.
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Abbildung 2.1: Ba¨nderdiagramm von kristallinem Silizium. Die eingezeichneten U¨ber-
ga¨nge liegen energetisch an der indirekten bzw. an der direkten Absorptionskante. (aus
[Chelikowsky und Cohen 1976])
Hieraus resultiert auch die optimale Absorberdicke fu¨r verschiedene Solarzellenmateria-
len. Fu¨r den direkten Halbleiter GaAs beispielsweise betra¨gt diese Dicke nur wenige µm,
fu¨r Silizium dagegen mehrere 100 µm.
Betrachtet man den Absorptionskoeffizienten α(λ) von Silizium , so erkennt man jeweils
anhand einer starken Abnahme der Absorption (Abb. 2.2) die energetische Lage der
direkten Bandlu¨cke bei etwa 375 nm und die der indirekten Bandlu¨cke bei ca. 1100 nm.
Unterhalb der Grenze fu¨r Ein-Phononen-Prozesse bei etwa 1180 nm sind weitere Pho-
nonen notwendig, um die Energiedifferenz der Bandlu¨cke zu u¨berschreiten. Da diese
Prozesse aufgrund der notwendigen vier und mehr Teilchen entsprechend unwahrschein-
lich sind, nimmt der Absorptionskoeffizient in diesem Wellenla¨ngenbereich sehr stark
ab.
Eine Mo¨glichkeit, die optimale Absorberschichtdicke zu verringern und dennoch auch
langwellige Photonen im Bereich der Bandlu¨cke auszunutzen, besteht in der Anwendung
von
”
light trapping“. In der einfachsten Form verwendet man einen Ru¨ckseitenreflektor,
wodurch das Licht die Zelle zweimal durchlaufen kann und die effektive Absorberschicht-
dicke sich somit verdoppelt. Durch eine geeignete Oberfla¨chenstruktur kann das Licht
auch gebrochen werden und diagonal durch die Zelle laufen, so dass es zu mehrfacher
Totalreflektion an den Zelloberfla¨chen kommt. Auf diese Weise sind effektive Absor-
berschichtdicken vom bis zu 50-fachen der tatsa¨chlichen Dicke mo¨glich, wodurch die
Empfindlichkeit von Solarzellen fu¨r Photonen mit Energien im Bereich der Bandlu¨cke
erheblich gesteigert werden kann.


















































































Abbildung 2.2: Verlauf des Absorptionskoeffizienten von kristallinem Silizium. Die Lage
der direkten bzw. indirekten Absorptionskante ist durch Abknicken der Kurve deutlich
zu erkennen. [Keevers und Green 1995]
2.1.2 Ladungstra¨gergenerationsprozesse
Das grundlegende Funktionsprinzip von Solarzellen ist die Erzeugung freier Ladungs-
tra¨gerpaare durch Umwandlung der Energie absorbierter Photonen. Die drei dabei mo¨g-
lichen Prozesse sind in Abb. 2.3 dargestellt, wobei fu¨r reale Solarzellen unter Sonnenein-
strahlung praktisch nur Interbandu¨berga¨nge (Prozess Nr. 2) von Bedeutung sind. Nicht
beru¨cksichtigt sind in dieser Darstellung die Energien eventuell am Prozess beteiligter
Phononen.
Unter der idealisierten Annahme, dass jedes absorbierte Photon genau ein Elektronen-
Loch-Paar erzeugt, gilt fu¨r die Zahl der pro Zeit und Fla¨che generierten Ladungstra¨ger
G(x, λ) = −dΦ(λ)
dx
= α(λ)Φ0(λ)(1−R(λ))e−α(λ)x, (2.3)
wobei Φ0(λ) der einfallende Strahlungsfluss fu¨r Licht der Wellenla¨nge λ ist und R(λ)
die Reflektion der Oberfla¨che. Mit Gl. 2.2 und durch Integration u¨ber die betrachteten





Neben der Generation durch Interbandu¨berga¨nge ko¨nnen gema¨ß Abb. 2.3 auch La-
dungstra¨gerpaare durch Anregung u¨ber Sto¨rstellen sowie durch Augergeneration erzeugt
werden.













Abbildung 2.3: Mo¨gliche Generationsprozesse in einem Halbleiter: 1) Interbandu¨bergang
mit anschließender Auger-Generation fu¨r hν > 2EG 2) Interbandu¨bergang mit hν > EG
3) Anregung u¨ber Sto¨rstellenniveau mit hν < EG. [Kolodinski 1993]
Augergeneration
Die Ausnutzung der kinetischen Energie von Ladungstra¨gern zur Erzeugung von Elektro-
nen-Loch-Paaren ist beispielsweise von Avalanche-Photodioden [Sze 1981] gut bekannt,
wo eine Beschleunigung im elektrischen Feld Quelle dieser Energie ist. Derartige Ge-
nerationsprozesse bezeichnet man als Stoßionisation. Es ist jedoch auch mo¨glich, dass
die hierfu¨r notwendige Energie von einem kurzwelligem Photon mit hν > 2EG durch
Absorption bei einem Interbandu¨bergang auf ein Elektron u¨bertragen wurde. In diesem
Fall ist ein derartiges Photon also in der Lage, zwei Elektronen-Loch-Paare zu erzeugen.
Die Wahrscheinlichkeit fu¨r ein solches heißes Elektron, nicht zu thermalisieren, sondern
durch Stoßionisation ein weiteres Ladungstra¨gerpaar zu erzeugen, ist stark abha¨ngig
vom Verlauf der Ba¨nder des absorbierenden Halbleiters [Kolodinski 1993], da auch
fu¨r diesen so genannten Intrabandu¨bergang Energie- und Impulserhaltung gelten. In
Silizium ist Augergeneration nur fu¨r Photonenenergien gro¨ßer der direkten Bandlu¨cke
(375 nm) von Bedeutung. Fu¨r Wellenla¨ngen unterhalb von 300 nm werden dabei in
der genannten Arbeit interne Quantenausbeuten von fast 1,4 erreicht, d.h. jedes im
Halbleiter absorbierte Photon der entsprechenden Wellenla¨nge erzeugt im Schnitt 1,4
Elektronen-Loch-Paare. Fu¨r terrestrische Anwendungen ist diese hohe Quantenausbeu-
te in Siliziumsolarzellen jedoch unbedeutend, da die Intensita¨t des Sonnenlichts auf der
Erde unterhalb von 350 nm nur sehr gering ist.
Ladungstra¨gergeneration mittels Stoßionisation stellt somit prinzipiell eine Mo¨glichkeit
dar, den Kurzschlussstrom einer Solarzelle zu erho¨hen. Fu¨r u¨blicherweise in der Photo-
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voltaik verwendete Halbleitermaterialien spielt sie jedoch im Bereich des Sonnenspek-
trums keine Rolle.
Anregung u¨ber Sto¨rstellen
Eine weitere Mo¨glichkeit der Ladungstra¨gergeneration stellt die Anregung u¨ber Sto¨rstel-
len dar. Dabei wird ein Ladungstra¨ger durch ein Photon mit einer Energie kleiner als
der Bandlu¨ckenenergie EG zuna¨chst in einen Sto¨rstellenzustand innerhalb der Bandlu¨cke
angeregt und durch ein weiteres derartiges Photon schließlich ein freies Elektronen-Loch-
Paar erzeugt. Durch theoretische U¨berlegungen [Beaucarne et al. 2002] kann gezeigt
werden, dass bei geeignetem ’light trapping’ Solarzellen mit derartigen Sto¨rstellen auf-
grund der Ausnutzung der Energie langwelliger Photonen eine Wirkungsgradsteigerung
aufweisen. Da die notwendigen tiefen Sto¨rstellen auch sehr wirksame Rekombinations-
zentren darstellen, ist es bisher allerdings nicht gelungen, diese Wirkungsgradsteigerung
experimentell nachzuweisen.
2.1.3 Ladungstra¨gerrekombination
Der Umkehrprozess zur Ladungstra¨gergeneration wird als Rekombination bezeichnet.
Normalerweise befinden sich in einem Halbleiter diese beiden Prozesse im Gleichge-
wicht. Die Anregung von Ladungstra¨gerpaaren durch Licht stellt jedoch eine Sto¨rung
des thermischen Gleichgewichts dar.
Definiert man ∆n und ∆p als U¨berschussladungstra¨gerdichte sowie n0 und p0 als Gleich-
gewichtsladungstra¨gerkonzentration, dann ergibt sich fu¨r die tatsa¨chlichen Ladungs-
tra¨gerkonzentrationen n = n0+∆n bzw. p = p0+∆p. Betrachtet man nun nach Abschal-
ten der U¨berschussladungstra¨gergeneration die Lebensdauer der Minorita¨tsladungstra¨-










wobei U die Netto-Rekombinationsrate ist. In Abb. 2.4 sind die drei mo¨glichen Rekom-
binationsprozesse dargestellt. Ein Vergleich mit Abb. 2.3 verdeutlicht dabei die Analogie
zu den entsprechenden Generationsprozessen. Da die verschiedenen Rekombinationspro-















Strahlende Rekombination bezeichnet die Rekombination eines Elektronen-Loch-Paares
unter Aussendung eines Photons. Ebenso wie beim entsprechenden Generationsvorgang,














Abbildung 2.4: Rekombinationsprozesse in einem Halbleiter: 1) Auger-Rekombination
2) Strahlende Rekombination 3) Rekombination u¨ber Sto¨rstellen (Shockley-Read-Hall-
Rekombination)
der Lichtabsorption, muss dabei zwischen direktem und indirektem Prozess unterschie-
den werden. Beim direkten Prozess wird die gesamte Energie des Ladungstra¨gerpaares
durch das Photon abgestrahlt, ein Phonon ist nicht notwendig. Bei direkten Halbleitern
ist dieser Prozess von erheblicher Bedeutung und wird beispielsweise in Leuchtdioden
ausgenutzt. Dagegen ist bei indirekter strahlender Rekombination aus Gru¨nden der Im-
pulserhaltung zusa¨tzlich ein Phonon notwendig, wodurch die Wahrscheinlichkeit dieses
Rekombinationspfades erheblich verringert wird. Die Tra¨gerlebensdauer kann fu¨r diesen
Prozess beschrieben werden mit
1
τrad
= B(n0 + p0 +∆n). (2.8)
B bezeichnet dabei den temperaturabha¨ngigen Koeffizienten der strahlenden Rekombi-
nation. Fu¨r den indirekten Halbleiter Silizium ist bei 300 K B ≈ 1× 10−14 cm3/s.
Berechnet man die Lebensdauer τrad gema¨ß Gl. 2.8, so ergeben sich Werte von u¨ber
10 ms. Ein Vergleich mit Messwerten von 1-2 ms fu¨r qualitativ hochwertiges
”
float-
zone“ (FZ) Silizium zeigt, dass dieser Rekombinationsmechanismus nur eine unterge-
ordnete Bedeutung fu¨r den indirekten Halbleiter Silizium besitzt und von den beiden
u¨brigen Rekombinationsprozessen u¨berlagert wird.
Auger-Rekombination
Auger-Rekombination bezeichnet die Rekombination eines Ladungstra¨gerpaares unter
Abgabe der Energie an einen weiteren freien Ladungstra¨ger, d.h. ein Elektron im Lei-
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2 fu¨r p-Silizium. (2.10)
Fu¨r die beiden Konstanten Cp und Cn werden in der Literatur [Dziewior 1977] Werte
von Cn = 2, 8× 10−31 cm6/s und Cp = 9, 9× 10−32 cm6/s angegeben.
Eine genauere Betrachtung der Auger-Rekombination zeigt, dass auch die Wechsel-
wirkung zwischen den am Rekombinationsprozess beteiligten Ladungstra¨gern in die
Betrachtungen einbezogen werden muss. Die Theorie der Coulomb-versta¨rkten Auger-
Rekombination [Hangleiter und Ha¨cker 1990] beru¨cksichtigt eine erho¨hte Elektro-
nendichte in der Umgebung eines Lochs und eine verringerte in der Na¨he eines Elektrons.
Dieser Einfluss kann durch Versta¨rkungsfaktoren, welche injektions- und temperatu-
rabha¨ngig sind, beschrieben werden. Empirisch la¨sst sich die Coulomb-versta¨rkte Auger-
Rekombination fu¨r Dotierungen Ndop < 10
17 cm−3 berechnen [Altermatt et al. 1997]
mit
τCA = 2, 374 · 1024cm3s×N−1,67dop fu¨r p-Silizium (2.11)
und
τCA = 5, 258 · 1023cm3s×N−1,67dop fu¨r n-Silizium. (2.12)
Auger-Rekombination ist aufgrund der quadratischen Abha¨ngigkeit von der Majorita¨ts-
ladungstra¨gerdichte fu¨r ho¨here Dotierungen von erheblicher Bedeutung. In Silizium ist
sie je nach Materialqualita¨t ab einer Dotierung von Ndop > 10
17cm−3 der dominierende
Rekombinationsmechanismus. Da diffundierte Solarzellenemitter eine Dotierung von bis
zu 1020 cm−3 aufweisen, wirkt sich Auger-Rekombination insbesondere in diesem Bereich
auch auf den Wirkungsgrad von Solarzellen aus, was bei der Wahl der Emitterdotierung
beru¨cksichtigt werden muss.
Rekombination u¨ber Sto¨rstellen
Der dritte Rekombinationsprozess ist die Rekombination u¨ber Sto¨rstellen (engl.
”
traps“).
Sie wurde erstmalig von [Shockley und Read 1952]und [Hall 1952] beschrieben und
wird daher ha¨ufig auch SRH-Rekombination genannt. Sie ist im Gegensatz zu den beiden
anderen Rekombinationsprozessen kein intrinsischer und somit prinzipiell unvermeidba-
rer Vorgang, sondern sehr stark von der Qualita¨t des Halbleitermaterials abha¨ngig. Fu¨r
die meisten kommerziellen Siliziumsolarzellen stellt sie einen wesentlichen limitierenden
Faktor in Hinblick auf den Wirkungsgrad dar.
Sto¨rstellen sind Zusta¨nde innerhalb der Bandlu¨cke eines Halbleiters, welche durch Verun-
reinigungen und Gitterdefekte sowie durch Dotieratome verursacht werden. Eine Sto¨r-
stelle kann u¨ber vier mo¨gliche Prozesse mit Ladungstra¨gern wechselwirken, einerseits
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der Einfang von Elektronen bzw. Lo¨chern sowie anderseits die Emission der beiden La-
dungstra¨gerarten. Betrachtet man die Rekombination u¨ber eine diskrete Sto¨rstelle mit
der Energie Et, so ergibt sich fu¨r die Nettorekombinationsrate
USRH =
σpσnvth(pn− n2i )Nt
σn(n+ n1) + σp(p+ p1)
. (2.13)
Dabei sind σn und σp die charakteristischen Einfangquerschnitte fu¨r Elektronen und
Lo¨cher, vth ist die thermische Geschwindigkeit der Ladungstra¨ger, Nt die Sto¨rstellendich-





p1 := NV e
EV −Et
kT . (2.15)
NV und NC sind die effektiven Zustandsdichten im Valenz- bzw. Leitungsband. Be-
trachtet man die zugeho¨rige Lebensdauer τSRH , so ergibt sich unter Anwendung von
Definition 2.5
τSRH =
τp0(n0 + n1 +∆n) + τn0(p0 + p1 +∆n)
n0 + p0 +∆n
. (2.16)
τp0 = (σpvthNt)
−1 und τn0 = (σnvthNt)−1 sind die Einfangzeiten der Sto¨rstelle fu¨r
Elektronen und Lo¨cher. Unter Annahme einer tiefen Sto¨rstelle in Bereich der Mit-
te der Bandlu¨cke und unter Niedriginjektionsbedingungen ist n1 + ∆n  n0. Somit
folgt τSRH = τn0 fu¨r p-Si und τSRH = τp0 fu¨r n-Si. Da τSRH hierbei nur vom Ein-
fang der Ladungstra¨germinorita¨ten bestimmt wird, spricht man auch von der Mino-
rita¨tsladungstra¨gerlebensdauer.
Die Bedeutung der einzelnen Rekombinationsprozesse in kristallinem Silizium wird in
Abb. 2.5 veranschaulicht. Die Anteile von strahlender und Auger-Rekombination sind
dabei charakteristische Eigenschaften von Silizium, wa¨hrend die Shockley-Read-Hall-
Rekombination sehr stark von der Kristallqualita¨t und dem Anteil an Fremdatomen
abha¨ngt. Der hier angegebene Wert von τSRH = 1 ms entspricht in etwa dem Wert fu¨r
hochreines FZ-Silizium, wogegen industriell verwendetes Material wie multikristallines
(mc) oder Czochralski (Cz) Silizium teilweise Lebensdauern < 20 µs aufweist.
Rekombination an Grenzfla¨chen
Grenzfla¨chen, insbesondere Oberfla¨chen, stellen eine massive Sto¨rung des Kristallgitters
dar und sind daher ha¨ufig mit einer hohen Sto¨rstellendichte verbunden. Diese Sto¨rstellen
werden imWesentlichen durch freie Bindungen (
”
dangling bonds“) verursacht, außerdem
fu¨hren Gitterfehlanpassung und Schwankungen der Bindungswinkel oberfla¨chennaher
Atome zu Zusta¨nden innerhalb der Bandlu¨cke. Unter der vereinfachenden Annahme
einer Sto¨rstelle diskreter Energie und der Feldfreiheit in Grenzfla¨chenna¨he kann in Ana-
logie zur Volumenrekombination die Nettorekombinationrate Us einer Grenzfla¨che in
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Abbildung 2.5: Berechnete Volumenlebensdauer τb sowie die einzelnen Anteile τrad, τA
und τSRH . τCA bezeichnet die Auger-Lebensdauer Coulomb-korrelierter Ladungstra¨ger.
[Schmidt 1998]
Abha¨ngigkeit von der Konzentration der Grenzfla¨chenzusta¨nde Nit beschrieben werden
mit
Us =
Nitvth(nsps − n2i )
σ−1p (ns + n1) + σ−1n (ps + p1)
. (2.17)
Hierbei sind ns und ps die fla¨chenbezogenen Elektronen- bzw- Lo¨cherdichten, fu¨r n1 und
p1 gelten weiterhin Gl. 2.14 bzw. Gl. 2.15. Definiert man eine Oberfla¨chenrekombina-
tionsgeschwindigkeit




so ergibt sich mit den Grenzfla¨chenrekombinationsparametern Sn0 := σnvthNit und
Sp0 := σpvthNit:
S(∆ns, n0, p0) =






Bei vielen Solarzellen, insbesondere den in dieser Arbeit behandelten Inversionsschichtso-
larzellen, ist die Annahme der Feldfreiheit in Oberfla¨chenna¨he nicht erfu¨llt. Daher hat es
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∆n|x=w ist dabei die U¨berschussladungstra¨gerdichte an der Grenze der durch die Band-
verbiegung hervorgerufenen Raumladungszone der Tiefe w. Der Einfluss der Bandver-
biegung auf Seff wird unter anderem bei der Passivierung des Inversionsschichtemitters
ausgenutzt. Durch feste positive Ladungen im Siliziumnitrid wird eine Inversion im dar-
unter liegenden p-Silizium erzeugt, wodurch Seff gegenu¨ber S0 deutlich verringert wird.
Diesen Effekt bezeichnet man als Feldeffektpassivierung.
2.2 Analytisches MIS-Dioden-Modell
2.2.1 Allgemeine Basisgleichungen
Die Strom-Spannungs-Charakteristik einer Diode wird allgemein durch die Shockley-
Gleichungen beschrieben, welche im Folgenden fu¨r den stationa¨ren Fall vorgestellt wer-
den.
Die Poisson-Gleichung stellt eine Beziehung her zwischen der Divergenz des elektrischen
Feldes ~E und der lokalen Ladungsdichte ρ. Dabei setzt sich ρ aus den Ladungsdichten qn
und qp von Elektronen und Lo¨chern im Leitungs- bzw- Valenzband sowie den Donator-
bzw. Akzeptordichten qN+D und qN
−
A zusammen. Es gilt
~∇(r0 ~E) = q(p− n+N+D −N−A ), (2.21)
wobei r0 die Dielektrizita¨tskonstante des Halbleiters darstellt.
Die Stromdichtegleichungen fu¨r Elektronen und Lo¨cher lauten
~Jn = q(µnn~E −Dn~∇n) (2.22)
bzw.
~Jp = q(µpp ~E −Dp~∇p). (2.23)
Sie setzen sich jeweils aus zwei Teilen zusammen, dem durch das elektrische Feld ver-
ursachten Driftstrom mit den zugeho¨rigen Mobilita¨ten µn und µp sowie dem durch den
Dichtegradienten hervorgerufenen Diffusionsstrom mit den Diffusionskonstanten Dn und
Dp.
Die zeitunabha¨ngigen Kontinuita¨tsgleichungen beschreiben die Divergenz der Elektro-
nen- und Lo¨cherstro¨me, welche gerade der Differenz aus Ladungstra¨gergeneration G und
Rekombination U entsprechen. Es gilt
~∇ ~Jn = −q(U −G) (2.24)
und
~∇ ~Jp = q(U −G). (2.25)
Diese Gleichungen stellen ein System von gekoppelten Differenzialgleichungen dar, wel-
ches nicht analytisch geschlossen lo¨sbar ist. Mit numerischen Methoden ko¨nnen je-
doch Lo¨sungen angegeben werden, wobei die Genauigkeit letztlich nur durch die Re-
chenzeit begrenzt ist. Im Bereich der Photovoltaik beispielsweise ist das Programm
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PC1D [Basore 1990] weit verbreitet, welches die Betrachtung von pn-Solarzellen so-
wie der im na¨chsten Abschnitt vorgestellten min-MIS-Dioden und daraus abgeleiteter
MIS-Solarzellen im eindimensionalen Fall erlaubt. Eine mehrdimensionale Simulation
ist mit dem Programm DESSIS [ISE 1994] mo¨glich, welches in einer weiterentwickel-
ten Version auch Berechnungen fu¨r den allgemeinen Fall von MIS-Dioden ermo¨glicht
[Kuhlmann et al. 2000].
Die bekannteste analytische Lo¨sung der Shockley-Gleichungen fu¨r den unbeleuchteten
pn-U¨bergang stellt die ideale Diodengleichung dar [Shockley 1949]. Unter vereinfa-
chenden Annahmen ergibt sich
J(V ) = J0(e
V/Vth − 1), (2.26)
wobei Vth = kT/q mit der Boltzmannkonstante k und der Temperatur T die thermische
















Dabei sind Ln und Lp die Diffusionsla¨ngen von Elektronen bzw. Lo¨chern.
Da Eigenschaften wie Tunneloxid und Rekombination in der Raumladungszone in diesem
Modell nicht beru¨cksichtigt werden, ist fu¨r MIS-Dioden eine tiefergehende Betrachtung
notwendig.
2.2.2 Analytisches Modell einer MIS-Diode
Eine Beschreibung von Silizium-Solarzellen mit MIS-Kontaktierung findet sich bereits
bei [Green et al. 1974]. Das darin vorgestellte Modell des MIS-Kontaktes beru¨cksichtigt
sowohl die Grenzfla¨chenzusta¨nde als auch die Tunnelstro¨me durch die Oxidschicht. Aller-
dings bleiben Tunnelstro¨me vom Metall in den Halbleiter unberu¨cksichtigt. Außerdem
wird der Einfluss der Grenzfla¨chenzusta¨nde auf das Oxidpotential und somit auf die
Bandverbiegung Ψs vernachla¨ssigt. [Olsen 1977] beru¨cksichtigt Tunnelstro¨me in beide
Richtungen, doch setzt er die Verarmung des Halbleiters unterhalb des Kontaktes vor-
aus. Sein Modell ist daher auf die hier untersuchten Kontaktsysteme nicht anwendbar, da
sich bereits beim herko¨mmlichen Al/SiOx/p-Si -Kontakt das Silizium in Inversion befin-
det. [Ng und Card 1980] gehen von Inversion aus, vernachla¨ssigen jedoch den Einfluss
der Oberfla¨chenzusta¨nde auf die Bandverbiegung.
In dieser Arbeit wird ein Modell verwendet, welches zuerst von [Doghish und Ho 1992]
vorgestellt wurde. Es beru¨cksichtigt sowohl Oberfla¨chenzusta¨nde, Oxidschichtdicke, Do-
tierung, feste Oxidladungen und unterschiedliche Metallaustrittsarbeiten als auch die
Mo¨glichkeit verschiedener Ladungstra¨gerdichten, von Akkumulation bis starker Inver-
sion, im oberfla¨chennahen Halbleiter. Eine Einschra¨nkung des Modells ist durch die
Annahme gegeben, dass fu¨r die Oberfla¨chenzusta¨nde nur eine mittlere Energie ange-
nommen wird. Es zeigt sich jedoch, dass die im Rahmen dieser Arbeit durchgefu¨hrten
Messungen anhand des Modells hervorragend erkla¨rt werden ko¨nnen.
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Potentiale und Ladungen
In Abb. 2.6 ist das Ba¨nderdiagramm eines MIS-Kontaktes auf p-dotiertem Material
dargestellt. Die angelegte Spannung ist V, die Aufspaltung der Quasiferminiveaus im
Halbleiter φs. Der Spannungsabfall u¨ber das Tunneloxid wird durch ∆ angegeben. Die
Austrittsarbeit des Metalls ist φm, die Elektronenaffinita¨t des Halbleiters χs und die
Bandverbiegung ψs. q · φ0 bezeichnet die Energiedifferenz zwischen Valenzbandkante
und neutralem Oberfla¨chenzustand. Ef , Efp und Efn geben die Energie des Ferminiveaus
bzw. der Quasiferminiveaus an.
Abbildung 2.6: Ba¨nderdiagramm eines MIS-Kontaktes auf p-dotiertem Halbleiter




+ χs − φm − vp − ψs − V. (2.28)




(Qsc +Qss +Qf ), (2.29)
wobei di und i Dicke und Permeabilita¨tszahl des Tunnelisolators sind. Die Ladungsver-
teilung des MIS-Kontakts ist in Abb. 2.7 dargestellt. Dabei bezeichnet Qscr die Ladung
in der Raumladungszone des Halbleiters, Qss die Grenzfla¨chenladung und Qf die in der
Regel positive fixe Oxidladung. Qm ist die Spiegelladung im Metall.
Die Grenzfla¨chenladung la¨sst sich mit
Qss = qDit(Efn − Ess) = −q2Dit(ψs + vp + φs − φ0) (2.30)
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Ladungsverteilung und der Stromverla¨ufe
eines MIS-Kontaktes
berechnen. Dabei wird vereinfachend an der Grenzfla¨che eine homogene Ladungsvertei-
lung u¨ber die Bandlu¨cke angenommen. Dies ist in der Regel nicht der Fall, bei hohen
Grenzfla¨chenzustandsdichten ist es sogar mo¨glich, dass
”
Fermi-Level-Pinning“ auftritt.
Dabei wird die Bandverbiegung ψs durch die Grenzfla¨chenzusta¨ndeDit begrenzt, da jede
kleine Zunahme von ψs eine sehr starke Erho¨hung der Grenzfla¨chenladung Qss bewirkt,
welche aufgrund der elektrostatischen Abstoßung der Bandverbiegung entgegenwirkt.










(eβφs [eβψs − 1]− βψs)
]1/2
. (2.31)
Dit ist dabei die Grenzfla¨chenzustandsdichte, Ess die Energie des Oberfla¨chenzustandes,
bis zu welchem bei neutraler Oberfla¨che alle Zusta¨nde besetzt sind, q die Elementarla-
dung, k die Boltzmannkonstante, T die Temperatur, s die Permeabilita¨tszahl des Halb-
leiters, NA die Akzeptordichte, ni die intrinsische Ladungstra¨gerdichte und β = q/kT .
Stro¨me
Bei Anlegen einer Spannung an einen MIS-Kontakt liegt eine Sto¨rung des thermischen
Gleichgewichts vor, welche sich in der Aufspaltung der Quasiferminiveaus qφs im Halblei-
ter manifestiert und einen aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzten Strom-
fluss durch den MIS-Kontakt erzeugt. Die einzelnen Stromkomponenten sind in Abb. 2.7
dargestellt. Der Gesamtstrom Jt u¨ber das Tunneloxid ergibt sich aus den Tunnelstro¨men
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Jpt und Jnt der Lo¨cher und Elektronen sowie dem Grenzfla¨chenrekombinationsstrom Jss.
Es gilt
Jt = Jpt + Jnt − Jss. (2.32)
Die Aufspaltung qφs kann mittels der Stromkomponenten der Minorita¨tsladungstra¨-
ger ermittelt werden. Dabei ist
Jrg + JDn + Jns = Jnt. (2.33)
Weiterhin gilt
Jss = Jns − Jps. (2.34)
Durch Einsetzen von 2.33 und 2.34 in 2.32 ergibt sich schließlich
Jt = Jps + Jpt + JDn + Jrg. (2.35)
Da in diesem Kapitel nur im Dunkeln gemessene Kennlinien untersucht werden, kann
der photonengenerierte Stromanteil JL vernachla¨ssigt werden.
Die Tunnelstro¨me Jnt und Jpt sind gegeben durch [Card und Rhoderick 1971a]









2e−2κpdie−β(ψs+vp)[1− e−βV ], (2.37)
wobei A∗n = 112 A/cm
2·K2 und A∗p = 32 A/cm2·K2 die effektiven Richardsonkon-












mit den effektiven Massen m∗h und m
∗
e. Fu¨r die effektiven Tunnelpotentiale χn bzw. χp
gelten bei du¨nnen Tunneloxiden (di < 2 nm) in der Regel nicht die Werte dicker Oxide
[Sze 1981], [Card 1977]. In dieser Arbeit werden daher die Werte von [O’Neill 1986]
und [Doghish und Ho 1992] verwendet, wobei χp = χn = χ = 0.7 eV ist.
Lokalisierte Oberfla¨chenzusta¨nde innerhalb der Bandlu¨cke sind die Ursache der Strom-
komponenten Jns und Jps [Abdou und Habib 1986]. Sie ko¨nnen berechnet werden mit
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βφs − 1) + psσp · (1− e
−βV )
n1σn · (p1 + pse−βV )
]
. (2.41)
Dabei ist vth ≈ 1.5 · 107 cm/s die thermische Geschwindigkeit, σn und σp sind
die Einfangquerschnitte von Elektronen bzw. Lo¨chern, τs und τt die Zeitkonstanten
fu¨r das Tunneln in Oberfla¨chenzusta¨nde bzw. das Kontaktmetall. n1 und p1 sind die
Elektronen- und Lo¨cherdichten fu¨r den Fall, dass sich das jeweilige Quasiferminiveau
energetisch an der Position der Sto¨rstelle befindet. Außerdem gilt fu¨r die Elektronen-
































eβφs − 1) . (2.45)
Die beiden Funktionen F1(H
























Srear ist die Rekombinationsgeschwindigkeit auf der Ru¨ckseite der MIS-Kontaktprobe,
Dn = 30 cm
2/s der Diffusionskoeffizient fu¨r Elektronen in Silizium und Ln die Diffusi-
onsla¨nge. Die modifizierte Probendicke H ′ ist
H ′ = H − w (2.48)
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eβφs/2 − 1) . (2.50)
Betrachtet man nun die einzelnen Komponenten des Gesamtstromes Jt, so zeigt sich,
dass bei einer ausreichend großen Bandverbiegung ψs die Lo¨cherstromkomponenten Jps
und Jpt viel kleiner als die Elektronenstromkomponenten Jnt und Jrg sind und somit
vernachla¨ssigt werden ko¨nnen. Da aufgrund des kleinen Majorita¨tenstroms das Quasi-
Ferminiveau der Lo¨cher u¨ber den Halbleiter praktisch konstant ist, kann dann unter
Vernachla¨ssigung der Tunnelbarriere fu¨r Elektronen φs durch V ersetzt werden.Es ergibt
sich somit
Jt = Jnt + Jrg = J01(e
βV − 1) + J02(eβV/2 − 1). (2.51)
Eine derartige MIS-Diode, bei welcher der Hauptanteil des Stromes ein Minorita¨tenstrom
ist, wird als Minorita¨ts-MIS-Diode oder min-MIS [Green et al. 1974] bezeichnet. Sie
verha¨lt sich u¨ber weite Strombereiche analog einer herko¨mmlichen pn-Diode, erst bei
hohen Stromdichten wird sie durch die Tunnelbarriere begrenzt. Beru¨cksichtigt man
noch den Serienwiderstand Rs, den Parallelwiderstand Rp sowie einen durch einfallende
Photonen generierten Lichtstrom JL, so ergibt sich in Analogie zum Zwei-Dioden-Modell
der pn-Solarzellen
















Somit ko¨nnen die in dieser Arbeit untersuchten MIS-Inversionsschichtsolarzellen in den
meisten Fa¨llen wie pn-Solarzellen behandelt werden. Dies ist insbesondere bei PC1D-
Simulationen sowie der Charakterisierung von MIS-Punktkontakten hilfreich, da es eine
wesentliche Vereinfachung gegenu¨ber dem hier vorgestellten ausfu¨hrlichen Modell be-
deutet.
2.3 Solarzelleneigenschaften
Die durch Gl. 2.52 beschriebene Hellkennlinie einer Solarzelle stellt eine um den durch
einfallendes Licht generierten Photostrom JL verschobene Diodenkennlinie dar (Abb.
2.8. Wichtige Kenndaten einer Solarzelle sind die Leerlaufspannung Voc, der Kurz-
schlussstrom Isc sowie die am ”
maximum power point“ abgegebene maximale Leistung
Pmpp. Die Leerlaufspannung kann in guter Na¨herung aus dem Modell der idealen Diode











Diese Beziehung veranschaulicht die Bedeutung des Sa¨ttigungssperrstromes J0 fu¨r die
Leerlaufspannung und somit fu¨r den Wirkungsgrad von Solarzellen. Seine Verringerung


















Abbildung 2.8: Hell- und Dunkelkennlinie einer Solarzelle.
Der Kurzschlussstrom Isc ist gleich dem lichtgenerierten Strom IL und wird wesentlich
beeinflusst durch optische Eigenschaften und durch Rekombinationsprozesse.
Das Verha¨ltnis zwischen Voc, Isc und Pmpp wird durch den u¨blicherweise in Prozent





Sehr gute Siliziumsolarzellen haben einen Fu¨llfaktor von u¨ber 80%. Wesentlich beein-
flusst wird er durch den Serien- und Parallelwiderstand einer Solarzelle. Der Zusammen-
hang zwischen Fu¨llfaktor und Widersta¨nden kann durch zwei empirische Beziehungen







beschrieben und fu¨r die Abha¨ngigkeit von Rp ergibt sich
FF = FF0
(






FF0 ist dabei der Fu¨llfaktor, welcher bei verschwindendem Serienwiderstand und un-
endlichem Parallelwiderstand erreicht wu¨rde.
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wobei PL die einfallende Strahlungsleistung ist. Fu¨r einen maximalen Wirkungsgrad sind
also alle drei Parameter Voc, Isc und FF wichtig. Da sie sich jedoch gegenseitig beein-
flussen, stellt ein optimales Zellkonzept immer die Abwa¨gung zwischen verschiedenen
Vor- und Nachteile dar.
3 Messmethoden
Zur Charakterisierung von Solarzellen werden viele verschiedene Messmethoden verwen-
det. Dieses Kapitel beschreibt die wesentlichen in dieser Arbeit verwendeten Untersu-
chungsmethoden, welche sowohl an MIS-Inversionsschichtsolarzellen als auch speziellen
Teststrukturen angewandt wurden.
Die wichtigste Untersuchungsmethode ist sicherlich die Messung der Strom-Spannungs-
(I(U))-Kennlinie. Aus der beleuchteten I(U)-Kennlinie ergeben sich die fundamentalen
Solarzellenparameter wie Wirkungsgrad, Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom. Die
Messung der Dunkelkennlinie ist insbesondere zur Charakterisierung der Eigenschaften
von MIS-Tunnelkontakten unverzichtbar, aus ihr lassen sich die fu¨r die Solarzellenan-
wendung wichtigen Parameter wie Sa¨ttigungssperrstromdichte, Idealita¨tsfaktor, Serien-
widerstand und Parallelleitfa¨higkeit ermitteln.
Eine weitere wichtige Messmethode ist die Kapazita¨t-Spannungs- (C(U))-Messung, wel-
che in dieser Arbeit zur Bestimmung der Austrittsarbeitsdifferenz zwischen Kontaktme-
tall und Silizium in MIS-Tunneldioden dient und somit eine Optimierung des Kontakt-
materials ermo¨glicht.
Die Messung der spektralen Empfindlichkeit von MIS-Inversionsschichtsolarzellen dient
insbesondere dem Nachweis der erho¨hten Effizienz im kurzwelligem Bereich, welche
durch den extrem du¨nnen und daher kaum absorbierenden Inversionsschichtemitter ver-
ursacht wird. Auch erfolgt der Nachweis einer internen Quantenausbeute (IQE) u¨ber
eins mittels dieser Messmethode.
Eine weitere wichtige Solarzelleneigenschaft ist die Reflektion an der Zelloberfla¨che, wel-
che fu¨r einen erheblichen Anteil der optischen Verluste in Solarzellen verantwortlich ist.
Sie wird mit Hilfe einer integrierenden Kugel (Ulbrichtkugel) hemispha¨risch gemessen
und ist einerseits fu¨r die optischen Eigenschaften einer Solarzelle wesentlich, anderseits
gehen die optischen Verluste auch in die Berechnung der IQE ein.
Die Messung der Ladungstra¨gerlebensdauer dient in dieser Arbeit zur Untersuchung der
Passiviereigenschaften insbesondere des Inversionsschichtemitters. Sie wird mittels mi-
krowellendetektiertem Photoleitfa¨higkeitsabklingen (MWPCD) ermittelt.
3.1 Strom-Spannungs-Kennlinienmessung
Die Messung der I(U)-Kennlinie stellt eine grundlegende Messmethode bei der Unter-
suchung von Solarzellen dar, da sie zur Bestimmung wesentlicher Solarzellenparame-
ter dient. Dabei muss unterschieden werden zwischen Messungen bei definierter Be-
leuchtungssta¨rke und definiertem Spektrum (Hellkennlinienmessung), Messungen un-
ter Lichtabschluss (Dunkelkennlinienmessung) und der Messung von Spannung und
Strom bei verschiedenen Beleuchtungsintensita¨ten (Isc−Voc)-Messung. Die Hellkennlini-
enmessung dient der Bestimmung des Wirkungsgrades, der Leerlaufspannung, des Kurz-
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schlussstroms und des Fu¨llfaktors von Solarzellen. Dunkelkennlinienmessungen ko¨nnen
sowohl an fertigen Solarzellen als auch an Kontaktproben (siehe Kap. 4) durchgefu¨hrt
werden. Ihre Anwendung liegt insbesondere in der Bestimmung von Diodenparametern
wie Sa¨ttigungssperrstromdichten J0 und Idealita¨tsfaktoren n. Durch die Messung der
Isc − Voc-Kennlinie kann der Serienwiderstand Rs von Solarzellen sehr genau bestimmt
werden, außerdem erha¨lt man Idealita¨tsfaktoren, welche nicht durch Serienwidersta¨nde
verfa¨lscht werden.
3.1.1 Hellkennlinienmessung
Die Messung der Hellkennlinie stellt sicherlich die wichtigste Messmethode u¨berhaupt
zur Charakterisierung von Solarzellen dar. Sie wird im Allgemeinen unter Standardtest-
bedingungen durchgefu¨hrt, d.h. fu¨r terrestrische, konzentratorlose Anwendungen (1 Son-
ne) betra¨gt die Bestrahlungssta¨rke PLicht = 100mW/cm
2, das Spektrum ist AM1.5G
und die Zelltemperatur TZelle = 25
◦C [IEC 1989]. Der am ISFH verwendete Messauf-
bau ist schematisch in Abb. 3.1 dargestellt. Die Messung wird als Vierpunktmessung
Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des am ISFH verwendeten Hellkennlinienmess-
platzes.
durchgefu¨hrt, d.h. Strom und Spannung werden u¨ber unterschiedliche Kontaktnadeln
getrennt gemessen, wodurch der Widerstand der Kontaktierung fu¨r die Messung ver-
nachla¨ssigbar wird. Als Strom- bzw. Spannungsquelle dient eine Vierquadrantenquelle.
Die Bestrahlungssta¨rke kann durch einen per Schrittmotorsteuerung ho¨henverstellbaren
Messtisch variiert werden. Die Einstellung einer den Standardtestbedingungen entspre-
chenden Bestrahlungssta¨rke erfolgt durch Messung des bekannten Kurzschlussstroms
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einer Kalibrierzelle. Da die Solarzellenparameter stark temperaturabha¨ngig sind, wird
der Messtisch mittels Thermostatregelung auf exakt 25◦C gehalten. Als Lichtquelle wer-
den 4 Halogenstrahler verwendet. Diese liefern zwar ein gegenu¨ber AM1.5G ein stark
rot verschobenes Spektrum, doch bei Verwendung einer geeigneten Kalibrierzelle betra¨gt
der hierdurch verursachte Fehler weniger als 1%.
3.1.2 Dunkelkennlinien
Die Dunkelkennlinienmessungen im Rahmen dieser Arbeit teilen sich in zwei Berei-
che. Einerseits wurden die Dunkelkennlinien von MIS-Inversionsschichtsolarzellen am
vorher beschriebenen Messplatz aufgenommen, wobei die zu vermessende Solarzelle
durch eine Haube abgedunkelt wurde. Hieraus ergeben sich die Idealita¨tsfaktoren und
Sa¨ttigungssperrstro¨me sowie in Verbindung mit der Isc−Voc -Messung der Parallel- und
Serienwiderstand Rp,dark und Rs,dark der untersuchten Zelle.
Der zweite Anwendungsbereich der Dunkelkennlinienmessung ist die Charakterisierung
von MIS-Kontaktproben, welche in Kap. 4 vorgestellt werden. Hierzu wurde ein ver-
gleichbarer Messaufbau wie fu¨r die Hellkennlinienmessung verwendet, jedoch ohne Lam-
peneinheit. Der Vorteil dieses Aufbaus liegt in einer deutlich besseren Auflo¨sung der
Vierquadrantenquelle und ermo¨glicht, verbunden mit der Verwendung abgeschirmter
Kabel, die Messung von kleinen Stro¨men bis 10−10 A. Eine derartige Auflo¨sung ist
fu¨r die Untersuchung kleiner, punktfo¨rmiger MIS-Dioden notwendig, insbesondere kann
auch die Kennlinie in Sperrrichtung gemessenen werden, was bei qualitativ hochwertigen
MIS-Dioden sonst nicht mo¨glich wa¨re.
Anhand der so gemessenen Diodenkennlinien ko¨nnen Werte fu¨r Idealita¨tsfaktoren, Sa¨t-
tigungssperrstro¨me sowie Serien- und Parallelwiderstand bestimmt werden. Ausgehend
von einem Zwei-Dioden-Modell gema¨ß Gleichung 2.52 werden die Parameter durch einen
Fit an die Messkurve ermittelt. Die Aussagekraft in Hinblick auf die Kontaktdioden ist
jedoch erheblich gro¨ßer als bei Dunkelkennlinien von Solarzellen, da die Diodeneigen-
schaften nicht von sto¨renden Einflu¨ssen beispielsweise der Inversionsschicht vera¨ndert
werden. Diese Methode ist daher sehr gut fu¨r Vergleiche verschiedener Solarzellenkon-
takte geeignet, auch la¨sst die thermische Degradation sich auf diese Weise sehr genau
charakterisieren. Zusa¨tzlich kann bei Annahme einer zu erwartenden Kurzschlussstrom-
dichte eine realistische Abscha¨tzung des Wirkungsgradpotentials und des Fu¨llfaktors bei
Verwendung der Kontakte in Solarzellen angegeben werden.
3.1.3 Strom-Spannungs-Kennlinien
Die Messung der Isc−Voc -Kennlinie erfolgt in der Regel zusammen mit Hell- und Dun-
kelkennlinienmessung. Die Messmethode besteht darin, den Kurzschlussstrom Isc und
die Leerlaufspannung Voc einer Solarzelle bei unterschiedlichen Bestrahlungssta¨rken zu
messen. Die erhaltene Kennlinie entspricht in guter Na¨herung der um den Serienwider-
stand bereinigten Kennlinie der Solarzelle. In Verbindung mit den Ergebnissen der Hell-
bzw- Dunkelkennlinienmessung ergeben sich nun gema¨ß Abb. 3.2 [Aberle et al. 1993]
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Jsc − J . (3.2)
Ein weiterer Vorteil der Isc − Voc -Messung besteht darin, dass die aus der Kennlinie
Abbildung 3.2: Logarithmische Darstellung der in den ersten Quadranten verschobenen
Hellkennlinie Jlight + Jsc, der Dunkelkennlinie Jdark und der Jsc − Voc -Kennlinie. Die
jeweiligen Serienwiderstandsbeitra¨ge zu Jdark(V ) bzw. Jlight(V ) sind deutlich ersichtlich.
zu ermittelnden Idealita¨tsfaktoren n ebenfalls keinen Serienwiderstandsbeitrag enthalten
und sie somit direkt Ru¨ckschlu¨sse auf die einzelnen Diodenanteile der Solarzelle erlauben.
3.2 Kapazita¨ts-Spannungs-Messung
Die Messung der Kapazita¨t in Abha¨ngigkeit von einer angelegten Spannung stellt ei-
ne Mo¨glichkeit dar, Grenzfla¨cheneigenschaften mit hoher Genauigkeit zu untersuchen.
Dabei mu¨ssen jedoch Proben verwendet werden, welche praktisch keine Leitfa¨higkeit
aufweisen. Fu¨r MIS-Dioden bedeutet dies, dass die Oxidschichtdicke ausreichend groß
sein muss, um ein Tunneln der Ladungstra¨ger zu verhindern. Daher ist es leider nicht
mo¨glich, Untersuchungen an den in dieser Arbeit betrachteten MIS-Kontakten durch-
zufu¨hren.
In der vorliegenden Arbeit wird diese Messmethode zur Bestimmung der Austritts-
arbeitsdifferenz zwischen Halbleiter und Kontaktmaterial sowie zur Untersuchung der
Grenzfla¨cheneigenschaften des Inversionsschichtemitters verwendet.
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3.2.1 Bestimmung der Austrittsarbeitsdifferenz
Abb. 3.3 zeigt die Struktur einer fu¨r die Messung der Austrittsarbeitsdifferenz verwen-
deten Probe. Der Metallkontakt besteht im Normalfall aus Aluminium. Das Prinzip
Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau der zur Bestimmung der Austrittsarbeit verwen-
deten Proben.
der Messung besteht nun darin, die Flachbandspannung UFB in Abha¨ngigkeit von der
Isolatorschichtdicke di zu bestimmen. UFB ist die Spannung, bei welcher im Halbleiter






Dabei sind Qf die feste Ladungsdichte an der Halbleiter-Isolator-Grenzfla¨che, r0 die
Dielektrizita¨tskonstante und d die Schichtdicke des Isolators. Um eine Unterscheidung
zwischen dem Einfluss der Grenzfla¨chenladungen und der Austrittsarbeitsdifferenz zu
machen, ist es also notwendig, Proben mit verschiedenen Isolatorschichtdicken zu ver-
messen.
Die Bestimmung der Flachbandspannung erfolgt aus der Analyse der Hochfrequenz-
(HF)C(U)-Messung. In p-Silizium gilt fu¨r die Flachbandkapazita¨t CD,FB der Raumla-
dungszone
CD,FB = s0/λD, (3.4)
wobei s die relative Dielektrizita¨tskonstante des Halbleiters ist und λD die Debyela¨nge







Die Gesamtkapazita¨t wird durch die in Serie liegenden Kapazita¨ten Ci (Isolatorkapa-





Ci ist aus C(U)-Messungen als maximale Kapazita¨t unter Akkumulationsbedingungen
leicht zu ermitteln. UFB kann dann, wie in Abb. 3.4 veranschaulicht, aus dieser Messung
grafisch ermittelt werden.
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Abbildung 3.4: Hochfrequenz C(U)-Messung eines typischen MIS-Kondensators mit
Aluminiumkontakt. Eingezeichnet sind die Isolatorkapazita¨t Ci, die Flachbandkapazita¨t
CFB sowie die Flachbandspannung UFB.
3.2.2 Untersuchung der Grenzfla¨cheneigenschaften
Die Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit und die Ladungsdichte Qf des Inversionsschicht-
emitters ko¨nnen durch simultanes Messen der C(U)-Kurven einerseits bei Niederfre-
quenz bzw. quasistatisch (LF) und anderseits bei Hochfrequenz (HF) ermittelt werden
[Nicollian und Brews 1982]. Abb. 3.5 zeigt ein einfaches Ersatzschaltbild, anhand
dessen leicht eine Beziehung fu¨r die Zustandsdichte Dit = qCit hergeleitet werden kann.
Unter den Annahmen, dass Grenzfla¨chenzusta¨nde nicht zur bei Hochfrequenz gemesse-
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Abbildung 3.5: Schematische Darstellung einer Probe zur Bestimmung der Grenz-
fla¨cheneigenschaften von Inversionsschichtemittern. Eingezeichnet ist ein Ersatzschalt-
bild mit der Oxidkapazita¨t Cox, der Raumladungszonenkapazita¨t CD und der durch


















Die Messung der spektralen Empfindlichkeit SR (
”
spectral response“) ermo¨glicht es, ver-
schiedene optische und elektronische Eigenschaften einer Solarzelle wie Diffusionsla¨nge,
Absorption im Emitter, Ru¨ckseitenrekombinationsgeschwindigkeit und optische Wegla¨n-
ge zu untersuchen. In dieser Arbeit wird diese Messmethode insbesondere zum Nachweis
der hervorragenden Empfindlichkeit von MIS-Inversionsschichtsolarzellen im kurzwelli-
gen Bereich verwendet. Das Grundprinzip einer solchen Messung ist es, die von der So-
larzelle erzeugte Stromdichte JL in Abha¨ngigkeit der einfallenden monochromatischen






Aus der spektralen Empfindlichkeit SR(λ) kann die externe Quantenausbeute EQE(λ)
(
”
External Quantum Efficiency“) hergeleitet werden. Sie ist definiert als das Verha¨ltnis
der erzeugten Elektronen-Loch-Paare zur Zahl der einfallenden Photonen. Es gilt also
EQE(λ) = SR(λ)
h · c


















Abbildung 3.6: Schematischer Aufbau des SR-Messplatzes (aus [Hampe 2002]). Je nach
Wellenla¨ngenbereich kann eine Xenon-Dampfbogenlampe oder eine Halogenlampe als
Strahlungsquelle verwendet werden. Die Messung erfolgt mittels Lock-In -Technik, wo-
durch die zusa¨tzliche Verwendung von Bias-Licht mo¨glich wird.
Die interne Quantenausbeute IQE(λ) ergibt sich wiederum aus der externen Quan-
tenausbeute EQE(λ), indem Verluste durch Reflektion R(λ), Transmission T (λ) und
Absorption AARC(λ) in der Antireflexschicht nicht als Verluste in der Zelle betrachtet






R∗(λ) = R(λ) + T (λ) + Fmet · Amet(λ) + (1− Fmet) · AARC(λ) (3.13)
ist. EQE(λ) und IQE(λ) sind im Gegensatz zu SR(λ) sehr anschauliche Gro¨ßen, wo-
durch sich eine leichte Beurteilbarkeit und Vergleichbarkeit der Eigenschaften verschie-
denartiger Solarzellen ergibt.
Abb. 3.6 zeigt schematisch den Aufbau des am ISFH verwendeten SR-Messplatzes. Der
Lichtstrom IL(λ) einer zu untersuchenden Solarzelle wird durch eine bei definierter Tem-
3.4 HEMISPHA¨RISCHE REFLEKTION 35
peratur durchgefu¨hrte Vierpunktmessung des Kurzschlussstromes Isc bestimmt, wobei
die Annahme IL = Isc normalerweise eine sehr gute Na¨herung darstellt. Die Kurz-
schlussstrombedingung (d.h. V = 0) wird dabei durch eine Spannungskompensation
eingestellt. Die monochromatische Bestrahlung der Probe erfolgt durch Interferenzfil-
ter, wobei 30 Filter im Wellenla¨ngenbereich von 240 nm bis 1200 nm zur Verfu¨gung
stehen. Als Lichtquelle ko¨nnen je nach Wellenla¨ngenbereich eine Halogenlampe oder
eine Xenon-Dampfbogenlampe verwendet werden. Die Messung erfolgt mittels Lock-In
-Technik, wodurch einerseits das Signal-Rausch-Verha¨ltnis deutlich verbessert werden
kann. Andererseits ermo¨glicht diese Technik die Verwendung von Bias-Beleuchtung, wo-
durch sich injektionsabha¨ngige Messungen im Bereich einer Bestrahlungssta¨rke von 0
- 1,2 Sonnen durchfu¨hren lassen. Damit ist auch die Untersuchung von nichtlinearen
Solarzellen, d.h. Solarzellen, deren Eigenschaften von der eingestrahlten Lichtintensita¨t
abha¨ngen, mo¨glich.
3.4 Hemispha¨rische Reflektion
Die neben der internen Reflektion (
”
light trapping“) wichtigste optische Eigenschaft ei-
ner Solarzelle ist die Reflektion an der dem einfallendem Licht zugewandten Seite. Sie
tra¨gt einen bedeutenden Anteil zu den Wirkungsgradverlusten in einer Solarzelle bei
und kann mit zum Teil aufwa¨ndigen Verfahren deutlich reduziert werden. Dabei sind
das Aufbringen einer gegebenenfalls mehrlagigen Antireflexschicht und das Texturieren
der Oberfla¨che mittels anisotroper A¨tzung die am ha¨ufigsten verwendeten Verfahren.
Zur Bestimmung des Reflektionsvermo¨gens wird die Reflexion hemispha¨risch, d.h. inte-
gral in alle Abstrahlrichtungen, gemessen. Dies ermo¨glicht auch die Vermessung diffus
reflektierender Oberfla¨chen, wie sie z.B. bei texturierten Solarzellen vorliegen. In Abb.
3.7 ist der am ISFH verwendete Messaufbau schematisch dargestellt [Pavic 1993]. Als
Lichtquelle dient eine Halogenlampe, deren Licht durch einen Gittermonochromator
spektral zerlegt wird, wodurch Messungen mit einer Wellenla¨ngenauflo¨sung ≥ 1 nm
mo¨glich sind. Das Licht fa¨llt durch eine O¨ffnung in der Ulbrichtkugel auf die seitlich
in einem Winkel von 9◦ befestigte Probe. Durch die leicht gedrehte Position der Probe
vermeidet man, dass direkt reflektiertes Licht durch die Eintrittso¨ffnung aus der Kugel
herausgelangt und nicht detektiert wird. Die Innenseite der Ulbrichtkugel ist mit Bari-
umsulfat beschichtet und besitzt ein Reflektivita¨t von ca. 98%. Das von der Probe in
alle Raumrichtungen reflektierte Licht wird durch Mehrfachreflektion an den Wa¨nden
der Ulbrichtkugel auf den Detektor geleitet und erzeugt dort eine der Intensita¨t propor-
tionale Spannung, welche mittels Lock-In-Technik auf den Messrechner u¨bertragen wird.
Das grundlegende Prinzip dieser Messung besteht nun darin, eine Vergleichsmessung mit
einem kalibrierten Reflektionsstandard durchzufu¨hren. Da bei beiden Messungen das in-
tegrale Reflektionsvermo¨gen der Ulbrichtkugel gleich sein muss, werden jeweils Probe
als auch Standard an der Kugel angebracht. Die Referenzmessung erfolgt, indem die
Positionen von Probe und Standard vertauscht werden. Fu¨r die Reflektion R(λ) ergibt
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wobei RSt(λ) die bekannte Reflektivita¨t des kalibrierten Standards ist und IProbe(λ) bzw.
IStandard(λ) jeweils die fu¨r Probe bzw. Standard gemessenen Lichtintensita¨ten darstellen.
Wichtig fu¨r die Bewertung der Reflektionseigenschaften einer Solarzelle ist die gewichtete









wobei λmin die untere Grenzwellenla¨nge des betrachteten Spektrums (z.B AM1.5G) ist
und λmax die Absorptionsgrenze der Solarzelle angibt.
3.5 Messung der Ladungstra¨gerlebensdauer
Die Messung der Ladungstra¨gerlebensdauer stellt eine wichtige Methode zur Untersu-
chung von Volumenrekombination und Oberfla¨chenpassivierung dar. In Rahmen dieser
Arbeit wurde hierzu die Methode des mikrowellendetektierten Photoleitfa¨higkeitsab-
klingens (MWPCD) verwendet [Kunst und Beck 1986] sowie quasistatische Photo-
leitfa¨higkeit (QSSPC). Beide Verfahren sind kontaktlos und somit leicht zu handhaben.
Der Vorteil der MWPCD-Methode liegt aufgrund des sehr kleinen Messpunktes in der
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Mo¨glichkeit, ortsaufgelo¨ste Untersuchungen durchzufu¨hren (
”
mapping“), wa¨hrend mit-
tels QSSPC einfach und schnell u¨ber verschiedene Injektionsniveaus gemessen werden
kann und auch die Betrachtung sehr kleiner Lebensdauern mo¨glich ist.






Abbildung 3.8: Schematische Darstellung des fu¨r quasistatische Messungen verwendeten
Aufbaus.
Das Prinzip des von [Sinton und Cuevas 1996] vorgestellten quasistatischen Pho-
toleitfa¨higkeitsabklingens stellt eine relativ einfache Mo¨glichkeit dar, kleine Lebensdau-
ern injektionsabha¨ngig zu messen. Insbesondere in Hinblick auf die Anforderungen an
die Messelektronik ist diese Methode erheblich leichter zu realisieren als beispielswei-
se das anschließend vorgestellte MWPCD-Verfahren. Eine Erweiterung des QSSPC-
Messverfahrens stellt die von [Nagel et al. 1999] eingefu¨hrte generalisierte Auswertung
dar, welche auch die Messung gro¨ßerer Lebensdauern ermo¨glicht und welche in dieser
Arbeit verwendet wird.
Ausgehend von der Kontinuita¨tsgleichung gilt
∂∆n
∂t
= G(t)− U(t) + 1
q
∇J. (3.16)
Unter der Annahme einer homogenen Ladungstra¨gergeneration und kleiner Oberfla¨chen-








Zur Bestimmung von τeff mu¨ssen somit die Generationsrate G(t) und die U¨berschussla-
dungstra¨gerdichte ∆n(t) ermittelt werden.
In Abb. 3.8 ist der verwendete Messaufbau dargestellt. Je nach Verha¨ltnis zwischen der
Lebensdauer τeff und der Lichtblitzdauer τblitz handelt es sich um eine quasistatische
(τ(eff) << τblitz) bzw. quasitransiente (τ(eff) >> τblitz) Messung. In dieser Arbeit
werden nur quasistatische Messungen durchgefu¨hrt, bei einer Blitzdauer von 2,3 ms.
Die Generation wird mittels einer Referenzsolarzelle gemessen. Unter Beru¨cksichtigung





wobei Isc der Kurzschlussstrom undWz die Dicke der Referenzsolarzelle sind. ∆n(t) wird
aus der Photoleitfa¨higkeit ∆σ(t) hergeleitet, welche mittels induktiven Einkoppelns u¨ber





mit der Waferdicke Ww und den Beweglichkeiten µn und µp.
Aufgrund der verwendeten verallgemeinerten Auswertung ist die ermittelte Lebensdau-
er τeff unabha¨ngig vom Verha¨ltnis zur Dauer des Lichtblitzes τblitz. Jedoch ist zu be-
achten, dass fu¨r große ORG’s die Annahme einer homogenen Ladungstra¨gerverteilung
nicht mehr zutrifft und somit τeff dennoch von τblitz abha¨ngt. Der hiermit verbundene
Fehler wird ausfu¨hrlich in [Nagel 2002] untersucht. Eine weitere Sto¨rung der Ladungs-
tra¨gerverteilung wird durch Inversionsschichten an den Grenzfla¨chen verursacht, wie sie
auch viele der in dieser Arbeit untersuchten Proben aufweisen. Da jedoch im Wesent-
lichen relative Vera¨nderungen bei den vorgestellten Untersuchungen wichtig sind, ist
der hiermit verbundene Fehler nur von untergeordneter Bedeutung. Eine detaillierte
Untersuchung dieses Problems findet sich in [Dauwe 2004].
3.5.2 Mikrowellendetektiertes Photoleitfa¨higkeitsabklingen
In Abb. 3.9 ist der schematische Aufbau des verwendeten MWPCD-Systems dargestellt.
Das Prinzip der MWPCD-Messung besteht darin, dass die Reflektivita¨t von Mikrowellen
abha¨ngig von der Leitfa¨higkeit einer Probe ist und diese sich wiederum bei Halbleitern
mit der Zahl der U¨berschussladungstra¨ger a¨ndert. Der Mikrowellenstrahl wird u¨ber einen
Zirkulator und eine Antenne auf die zu untersuchende Probe geleitet. Das reflektierte
Signal wird wiederum u¨ber die Antenne und den Zirkulator am Detektor von einem Tran-
sientenrekorder ausgelesen und vom Steuerrechner erfasst. Wird nun durch einen kurzen
Laserlichtpuls die U¨berschussladungstra¨gerdichte erho¨ht, so kann deren Abklingen durch
eine fu¨r hinreichend kleine Leitfa¨higkeitsa¨nderungen proportionale Abnahme des reflek-
tierten Signals gemessen werden. Die Bestimmung der Ladungstra¨gerlebensdauer erfolgt
anschließend durch einen Fit an den monoexponentiellen Teil der gemessenen Transiente,
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Abbildung 3.9: Schematischer Aufbau der verwendeten MWPCD-Apparatur.
wobei der resultierende Exponent die effektive Ladungstra¨gerlebensdauer τeff darstellt.
Wichtig ist die Mo¨glichkeit der Messung bei einer bestimmten Hintergrundbeleuchtung
(Bias-Licht) zur Einstellung einer definierten Elektronenu¨berschussdichte ∆n. Da ins-
besondere die Oberfla¨chenrekombination stark abha¨ngig ist von ∆n, sind die Lebens-
daueruntersuchungen im Rahmen dieser Arbeit stets bei einer Biaslichtintensita¨t von
etwa 100 mW/cm2 durchgefu¨hrt worden, was der Intensita¨t der Sonnenstrahlung und
somit realistischen Betriebsbedingungen einer Solarzelle entspricht.
Desweiteren besteht die Mo¨glichkeit, die Probe mittels eines X-Y Tisches zu verfahren
und so ortsaufgelo¨ste Messungen zu erhalten. Diese Methode wird insbesondere bei der
Untersuchung inhomogener Materialien wie multikristallines Silizium verwendet.
3.5.3 Bestimmung der Emittersperrstromdichte J0e
In dieser Arbeit werden Lebensdaueruntersuchungen in erster Linie zur Ermittlung der
Emittersperrstromdichte J0e verwendet. Dabei sind die zu untersuchenden Inversions-
schichtemitter bzw. MIS-Dioden jeweils auf mittels float-zone Technologie hergestellten
Siliziumwafern prozessiert. Durch Verwendung dieses hochwertigen Siliziums, welches
sich durch hohe Volumenlebensdauern τb auszeichnet, ist es mo¨glich, relativ genaue
und insbesondere vergleichbare Werte fu¨r die Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeit
Seff und somit fu¨r J0e zu erhalten. Zur Beschreibung der Rekombinationsdynamik der
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durch den Laserpuls generierten U¨berschussladungstra¨ger werden dabei folgende An-
nahmen gemacht:
1 Jedes absorbierte Photon erzeugt eine identische Anzahl von Elektron - Loch -
Paaren.
2 Volumenlebensdauer und Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeiten sind kon-
stant u¨ber die gesamte Probe und die gesamte gemessene Transiente (keine Injek-
tionsabha¨ngigkeit).
3 Die Ausdehnung der Probe ist hinreichend groß, so dass zweidimensionale Effekte
vernachla¨ssigt werden ko¨nnen.
4 Es liegt Ladungsneutralita¨t im gesamten Halbleiter vor.
5 Die Probe befindet sich in Niedriginjektion (∆n << p).
Fu¨r den zeitlichen Verlauf der Elektronenu¨berschussdichte ∆n ergibt sich dann die









Dabei ist G die Ladungstra¨gergenerationsrate, τb die Volumenlebensdauer und Dn die
Diffusionskonstante fu¨r Elektronen. Die zur Lo¨sung der Diffusionsgleichung 3.20 notwen-
digen Randbedingungen erha¨lt man durch Gleichsetzen der Oberfla¨chendiffusionsstrom-
dichte ±Dn∂∆n/∂x mit der Oberfla¨chenrekombinationsrate Us. Fu¨r einen Wafer der





= Us(∆n(±W/2), t) = S1,2 ·∆n(±W/2, t), (3.21)
wobei S1 und S2 die Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeiten der beiden Wafer-
oberfla¨chen sind. Die allgemeine Lo¨sung der Diffusionsgleichung 3.20 lautet dann unter






















Beru¨cksichtigt man, dass Ak und Bk orts- und zeitunabha¨ngige Konstanten sind,
wird aus Gl. 3.22 deutlich, dass sich ∆n(x, t) aus einer unendlichen Anzahl von Moden
zusammensetzt, welche voneinander unabha¨ngig mit verschiedenen Zeitkonstanten τk
exponentiell abklingen. Eine genauere Betrachtung ergibt, dass fu¨r hinreichend große
Zeiten alle Moden mit k > 0 verschwinden und somit nur noch die Grundmode mit der
Zeitkonstanten τ0 das Abklingen bestimmt. Daher wird τ0 auch als effektive Lebensdauer
τeff bezeichnet.
Fu¨r den Fall identisch passivierter Oberfla¨chen [Luke und Cheng 1986] vereinfacht
































Da bei den meisten der in dieser Arbeit untersuchten Proben die Volumenlebensdau-
er τb aus Messungen nach der in [Schmidt und Aberle 1997] pra¨sentierten Methode
bekannt ist, kann somit die Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeit S bestimmt wer-
den.
Ein anderes in dieser Arbeit untersuchtes Schema stellen Proben dar, welche einseitig
eine hervorragend passivierende SiNx-Schicht aufweisen und bei welchen sich auf der
anderen Seite der zu untersuchende Inversionsschichtemitter bzw. die zu untersuchende
























Zu beachten ist, dass die vorgestellten Beziehungen fu¨r S nur fu¨r den Flachbandfall an
den Oberfla¨chen gu¨ltig sind. Da dieses in der Regel jedoch nicht zutrifft, wird S durch
die Gro¨ße Seff ersetzt, welche sich auf die Rekombination an einer virtuellen Oberfla¨che
an der Grenze der Raumladungszone bezieht [Aberle et al. 1992].
Aus den so ermittelten Seff -Werten la¨sst sich nun die Emittersperrstromdichte J0e be-
rechnen. Unter Verwendung der quasistatischen Emitterna¨herung erha¨lt man fu¨r J0e die





wobei ni die intrinsische Ladungstra¨gerkonzentration und NA die Akzeptordichte ist.
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Abbildung 3.10: Schematischer Aufbau einer in dieser Arbeit untersuchten GIR-Probe.
Eingezeichnet ist auch der zugeho¨rige Strahlengang (aus [Bierhals 1995]).
3.6 GIR-Spektroskopie
Spektroskopische Untersuchungen stellen eine wichtige Methode zur Materialcharakte-
risierung dar. In dieser Arbeit werden sie zur Untersuchung der Degradation des Tun-
neloxids von MIS-Kontakten verwendet. Da dieses Tunneloxid jedoch nur aus einigen
Atomlagen besteht, ist das Signal-Rausch-Verha¨ltnis herko¨mmlicher Spektroskopie zu
hoch, um eine aussagekra¨ftige Messung durchzufu¨hren. Daher wird in dieser Arbeit die
von [Brendel 1990] vorgestellte Methode der GIR (
”
grazing incidence reflection“ ) -
Spektroskopie verwendet, welche eine Signalversta¨rkung um mehr als das Hundertfache
ermo¨glicht. Das Grundprinzip einer GIR-Messung besteht darin, eine spektroskopische
Messung durchzufu¨hren, bei welcher das Infrarotlicht unter einem sehr flachen Winkel
auf die zu untersuchende Schicht trifft. Da derartige Winkel aufgrund der Lichtbrechung
an den Probenoberfla¨che normalerweise nicht zu erreichen sind, mu¨ssen spezielle Pro-
ben verwendet werden, bei welchen das Licht seitlich in die Probe eintritt (Abb. 3.10).
Wesentlich fu¨r die Messung ist nun, dass fu¨r polarisiertes Licht, dessen elektrischer Feld-
vektor in der Einfallsebene liegt (p-Polarisation), die Absorption sehr stark ist, wa¨hrend
dazu senkrecht polarisiertes Licht (s-Polarisation) u¨berhaupt nicht absorbiert wird. Da-
her wird das Spektrum jeweils bei diesen beiden Polarisationen aufgenommen, wobei die
Messung bei s-Polarisation als Referenzspektrum dient. Der prinzipielle Messaufbau mit
zugeho¨rigem Strahlengang ist in Abb. 3.11 dargestellt. Da auch die Umlenkspiegel eine
Abha¨ngigkeit von der Polarisationsrichtung aufweisen, wird ein weiteres Referenzspek-
trum mit einer unbeschichteten GIR-Probe aufgenommen. Das endgu¨ltige Spektrum





Dabei sind Rp und Rs die an der GIR-Probe gemessenen Spektren bei p- bzw s-Polari-
sation und Rp,ref und Rs,ref die Messungen an der Referenzprobe.
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Abbildung 3.11: Aufbau und Strahlengang des verwendeten GIR-Spektrometers (aus
[Bierhals 1995]).
Die Simulation der GIR-Spektren erfolgt mittels eines von Bierhals entwickelten Compu-
terprogramms [Bierhals 1995], welches auf einem in [Harbecke 1986] pra¨sentierten
Algorithmus zur Berechnung von Transmission und Reflektion paralleler Vielschichtsy-
steme beruht. Dieser beschreibt die elektromagnetischen Felder an Grenzfla¨chen und
u¨ber einzelne Schichten hinweg jeweils mit einem auf den Fresnel’schen Formeln basie-
renden Matrixformalismus. Die Gesamtheit aller auftretenden Matrizen heißt Transfer-
matrix T. Sie beschreibt vollsta¨ndig die Transmissions- und Reflektionseigenschaften
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mit ∆ = 2piNSiνd. Dabei sind
r10: Reflektionsamplitude zwischen Silizium (Medium 1) und Luft(Medium 0)
t10: Transmissionsamplitude
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rMIS: Reflektionsamplitude an der Metall-Isolator-Silizium Grenzfla¨che
NSi: komplexer Brechungsindex von Silizium
ν: Wellenzahl ν = ω/2pic
d: Wegla¨nge im Silizium.










+ den einlaufenden bzw. auslaufenden Strahl jeweils in Vorwa¨rtsrich-
















Unter Beru¨cksichtigung von Interferenzen [Harbecke 1986] muss man bei begrenzter
Auflo¨sung (δν  δνInterferenz) u¨ber ein Unscha¨rfeintervall δν integrieren. Fu¨r eine stati-
stische Verteilung der Wellenzahl ergeben sich dann in der geometrischen Reihe Terme
der Form e−2αde4piinSiνd(l1−l2), wobei α der Absorptionskoeffizient von Silizium ist. Ver-
nachla¨ssigt man Terme mit l1 6= l2, kann die Transmissivita¨t TGIR beschrieben werden
mit
TGIR = |tGIR|2 = (1−RSi)
2RMISe
−αd
1− (RSiRMISe−αd)2 . (3.33)
Es zeigt sich also, dass auch das Substrat einen Einfluss auf die GIR-Spektren hat.
Allerdings sind nichtlineare Terme mit mindestens zwei Reflektionen an der Grenzfla¨che
Silizium-Luft verbunden, wodurch sich lediglich ein Faktor R2Si ≈ 0, 09 ergibt, die hiermit
verbundene geometrische Korrektur somit weniger als 10% betra¨gt.
4 Modifizierte MIS-Kontakte
Der MIS-Kontakt stellt fu¨r MIS-Inversionsschicht-(MIS-IL) Solarzellen eines der we-
sentlichen und charakteristischen Elemente dar. Wichtig fu¨r die Anwendung in Solar-
zellen sind insbesondere der Sa¨ttigungssperrstrom J0 sowie der Serienwiderstand Rs des
Kontaktes. Diese Eigenschaften werden im Wesentlichen von der Tunnelisolatorschicht-
dicke dt, der Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit und der von der Austrittsarbeitsdifferenz
zwischen Kontaktmetall und Halbleiter erzeugten Bandverbiegung ψs bestimmt.
Wa¨hrend diese Eigenschaften sich unmittelbar auf das Verhalten einer Solarzelle aus-
wirken, ist die Temperaturstabilita¨t wichtig im Hinblick auf den Herstellungsprozess von
MIS-Solarzellen. Da die PECVD-Beschichtung des Zwischenfingergebietes erst nach dem
Aufdampfen der Metallkontakte erfolgt und bei mo¨glichst hohen Temperaturen (> 300◦C)
durchgefu¨hrt werden sollte, stellt die thermische Stabilita¨t ein wichtiges Kriterium eines
solchen Kontaktes in Hinblick auf die praktische Anwendbarkeit in Inversionsschichtso-
larzellen dar.
In Kapitel 2.2.2 ist die Bedeutung der Bandverbiegung ψs fu¨r den Sa¨ttigungssperrstrom
J0 dargestellt. In diesem Kapitel wird nun gezeigt, dass durch Einfu¨gen einer du¨nnen
Ca¨siumchloridschicht die Bandverbiegung in MIS-Kontakten erho¨ht werden kann und
diese Erho¨hung sich auch in der I(U)-Kennlinie manifestiert. Durch die in 3.2.1 vorge-
stellte Messmethode wird die Austrittsarbeitsdifferenz fu¨r unterschiedliche Kontaktsys-
teme bestimmt.
Schließlich wird die thermische Degradation derartiger Kontakte untersucht, wobei fu¨r
die modifizierten Kontakte eine erho¨hte thermische Stabilita¨t nachgewiesen werden kann.
Der Degradationsmechanismus wird durch GIR-Messungen und Simulationen anhand ei-




4.1 Herstellung von Punktkontaktproben
Die in diesem Kapitel vorgestellten Untersuchungen werden im Wesentlichen an punkt-
fo¨rmigen MIS-Dioden bzw. -Kontakten durchgefu¨hrt. Dabei ist prinzipiell zwischen MIS-
Tunneldioden zur Messung von I(U)-Kennlinien und MIS-Kondensatoren fu¨r C(U)-
Messungen zu unterscheiden. Der Unterschied liegt in der unterschiedlichen Dicke der
Isolatorschicht, welche im ersten Fall weniger als 1.5 nm betra¨gt und somit von La-
dungstra¨gern durchtunnelt werden kann, wa¨hrend im zweiten Fall Schichtdicken gro¨ßer
als 10 nm verwendet werden, welche praktisch keinen Ladungstra¨gertransport mehr er-
lauben.
Der schematische Aufbau einer solchen MIS-Kontaktprobe ist in Abb. 4.1 a) dargestellt.
Die Seitenla¨nge der verwendeten Siliziumscheiben betra¨gt jeweils 2,5 cm, der spezifische
Widerstand des Siliziums liegt bei 0,5 Ωcm. Die Ru¨ckseite bildet in der Regel ein ganz-
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CsCl-Schicht(d ~  5 nm)
a) b)
SiO(d x ~   nm)1.5 x
Abbildung 4.1: Schematische Darstellung a) einer typischen MIS-Kontaktprobe b) eines
MIS-Tunnelkontaktes mit aufgedampfter CsCl-Schicht. Das Wafermaterial ist phosphor-
dotiertes 0.5 Ωcm2 p-Silizium.
fla¨chiger Ohm’scher Aluminiumkontakt, wa¨hrend sich auf der Vorderseite kreisfo¨rmige
MIS-Kontakte unterschiedlicher Gro¨ße befinden. Die I(U)-Kennlinienmessungen erfol-
gen an Punkten mit einem Durchmesser von 5 mm, wogegen Kapazita¨ts - Spannungs-
messungen (C(U)-Messungen) an kleineren Punkten mit einem Durchmesser von 1 mm
durchgefu¨hrt werden. Sa¨mtliche MIS-Punktkontakte werden simultan hergestellt, so
dass eine mo¨glichst geringe Schwankungsbreite zwischen einzelnen Punkten einer Probe
erreicht werden kann. Eine typische MIS-Tunnelkontaktprobe mit zusa¨tzlicher aufge-
dampfter CsCl-Schicht ist in Abb. 4.1 b) dargestellt.
Die vergleichsweise einfache Herstellungssequenz zeigt Abb. 4.2, welche ebenfalls die Pro-
zessierung von MIS-Kondensatoren angibt. MIS-Tunnelkontaktproben werden zur Mes-
sung von I(U)-Kennlinien verwendet sowie fu¨r Hochfrequenz- (HF) C(U)-Messungen.
Aufgrund der guten Leitfa¨higkeit der Tunnelkontakte sind diese jedoch fu¨r Niederfre-
quenz- (LF) C(U)-Messungen nicht geeignet. Daher werden fu¨r derartige Messungen
MIS-Kondensatoren verwendet, welche eine isolierende Oxidschicht mit einer Dicke von
10 - 250 nm besitzen. Außerdem sind zur Messung der Austrittsarbeitsdifferenz zwischen
Metall und Silizium Proben mit unterschiedlichen Oxidschichtdicken notwendig, um den
Einfluss fester Ladungen auf die Flachbandspannung zu eliminieren. Das Oxid wird in
einem Quarzrohrofen bei 1050◦C hergestellt, wodurch sich ein qualitativ hochwertiges
Oxid mit einer geringen Sto¨rstellendichte Dit ergibt. Die resultierende Oxidschichtdicke
betra¨gt ca. 250 nm, durch A¨tzen in Flusssa¨ure kann sie auf den gewu¨nschten Wert
verringert werden.







~ 5 nm dicken CsCl-Schicht
oder: Eintauchen in CsCl -Lösung
mod. RCA -Reinigung RCA -Reingung
Oxidation bei 1050°C
Entfernen der Oxidrückseite
Aufdampfen der Al -Rückseite mit
anschließender 500°C -Temperung




~ 5 nm dicken CsCl-Schicht
oder: Eintauchen in CsCl -Lösung
Abbildung 4.2: Herstellungssequenz der untersuchten MIS-Tunnelkontaktproben bzw.
der MIS-Kondensatoren. Dabei kann das Metall des Vorderseitenkontaktes variieren,
die CsCl-Schicht ist optional.
4.2 I(U)-Kennlinien verschiedenartiger MIS-Dioden
4.2.1 MIS-Dioden mit CsCl-Schicht
In Kapitel 2.2.2 ist die Bedeutung der Bandverbiegung ψs fu¨r die Kontakteigenschaften
und ihre Abha¨ngigkeit von der Austrittsarbeitsdifferenz ∆φms zwischen Halbleiter und
Kontaktmetall dargestellt worden. Es ist daher bereits fru¨h versucht worden, Metalle mit
mo¨glichst geringer Austrittsarbeit wie Magnesium als Kontaktmaterial zu verwenden
[Blakers und Green 1981]. Aufgrund der starken chemischen Reaktivita¨t haben sich
solche Kontakte jedoch als instabil erwiesen und sind daher fu¨r praktische Anwendungen
nicht brauchbar. Zuverla¨ssige und langzeitstabile MIS-Kontakte ko¨nnen mit Aluminium
hergestellt werden, jedoch weisen diese verglichen mit pn-Kontakten ho¨here Sperrstro¨me
und Serienwidersta¨nde auf. Eine mo¨gliche Verbesserung dieser Al/SiOx/p-Si Kontakte
wurde bereits in [Meyer et al. 1998] und [Neuhaus et al. 1998] vorgestellt. Hierbei
wird durch Eintauchen der Proben vor der Metallisierung in eine CsCl-haltige Ace-
tonlo¨sung eine sehr geringe Menge CsCl in das Kontaktsystem zwischen Oxid und Alumi-
nium eingebaut (
”
CsCl-Dip“). Die so erzielte Verringerung des Sa¨ttigungssperrstromes
und die verbesserte Leitfa¨higkeit ko¨nnen durch eine aufgrund des Ca¨siumchlorids ver-
gro¨ßerte Austrittsarbeitsdifferenz erkla¨rt werden. Diese Vorteile wurden bereits von
[Metz et al. 1997] an MIS-Inversionsschichtsolarzellen nachgewiesen, welche einen An-
stieg der Leerlaufspannung von etwa 10 mV und einen um ca. 2% verbesserten Fu¨llfaktor
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aufwiesen.
Im Folgenden wird nun gezeigt, dass durch eine mittels Vakuumaufdampfung zwischen
Oxid und Aluminium eingebrachte du¨nne CsCl-Schicht eine weitere Verbesserung der
Kontakteigenschaften erreicht werden kann.
Abb. 4.3 zeigt einen Vergleich der gemessenen I(U)-Kennlinien dreier verschiedenartiger
Al/SiOx/p-Silizium-Kontakte.






















Abbildung 4.3: Gemessene I(U)-Dunkelkennlinien von Al/SiOx/p-Si Kontakten mit
CsCl-Schicht, mit CsCl-Dip und ohne CsCl. Die durchgezogenen Linien stellen das Er-
gebnis eines Fits anhand eines Zwei-Dioden-Modells (siehe Gl. 2.52) dar. Die zugeho¨rigen
Parameter sind in Tab. 4.1 aufgefu¨hrt.
Die Kurven zeigen, dass durch Einfu¨gen von CsCl in das Kontaktsystem eine deutliche
MIS-Kontakt ohne CsCl mit CsCl-Dip mit CsCl-Schicht
J01 [A/cm
2] 6, 5 · 10−12 1, 3 · 10−12 6, 6 · 10−13
n1 1.06 1,02 1,01
Rs[Ωcm
2] 0.042 0.026 0.020
Tabelle 4.1: Fitparameter der I(U)-Kennlinien aus Abb. 4.3.
Reduktion sowohl der Sa¨ttigungssperrstro¨me als auch der Serienwidersta¨nde erreicht
werden kann. Fu¨r Proben, bei welchen das CsCl in Form eines Dips eingebracht wurde,
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ergibt sich ein um den Faktor fu¨nf kleinerer Sa¨ttigungssperrstrom, wa¨hrend der Serienwi-
derstand fast halbiert wird. Beru¨cksichtigt man, dass der Widerstandsbeitrag des Wafers
ca. 0.014 Ωcm2 betra¨gt, so wird die Verbesserung, welche durch Einfu¨gen von CsCl in
den Kontakt erreicht wird, noch deutlicher. Wichtig dabei ist, dass der Kontaktwider-
stand kein Ohm’sches Verhalten zeigt, sondern durch das Tunneln der Ladungstra¨ger
durch den Isolator bestimmt wird (siehe Kap. 2.2.2) und somit sehr empfindlich von der
Isolatorschichtdicke abha¨ngt. Der Ohm’sche Anteil am Gesamtwiderstand des Kontak-
tes betra¨gt lediglich weniger als 1 mΩcm2 [Grauvogl 1997].
Durch Einfu¨gen einer etwa 2.5 nm dicken aufgedampften CsCl-Schicht kann eine wei-
tere Halbierung des Sa¨ttigungssperrstromes erreicht werden. Der Wert fu¨r J01 von 6.6 ·
10−13 A/cm2 entspricht dabei in etwa Werten von phosphordiffundierten Emittern mit
Schichtwidersta¨nden von 100 Ω/. Somit besitzen MIS-IL-Solarzellen in Hinblick auf
die Kontakteigenschaften ein vergleichbares Leerlaufspannungspotential wie diffundierte
MINP-Solarzellen [Metz und Hezel 1997], welche fu¨r texturierte Zellen Werte von 660
mV erreichen. Die an realen MIS-IL-Solarzellen (Siehe Kap. 6) gemessenen geringeren
Werte von 625 mV sind durch Verluste aufgrund der relativ schlechten Passivierung des
Inversionsschichtemitters bedingt [Kuhlmann 1998]. In Kap. 5 werden hierzu detail-
liertere Untersuchungen vorgestellt.
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Abbildung 4.4: a) Elektronenfluss in einem MIS-Finger im Falle einer beleuchteten So-
larzelle. b) Zugeho¨riges Ersatzschaltbild.
des Kontaktwiderstands, welche durch Einfu¨gen von CsCl in das Kontaktsystem bewirkt
wird. MIS-Kontakte mit aufgedampfter CsCl-Schicht weisen dabei einen noch kleineren
Kontaktwiderstand auf als Kontakte, welche mittels CsCl-Dip modifiziert wurden. Die
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Ursachen des verringerten Serienwiderstandes liegen in der vergro¨ßerten Austrittsar-
beitsdifferenz ∆φms zwischen Kontaktmetall und Silizium und der daraus resultierenden
gro¨ßeren Bandverbiegung ψs. Eine genauere Betrachtung hierzu erfolgt in Abschnitt 4.3.
Die in Tab. 4.1 angegebenen Kontaktwidersta¨nde Rs stellen fu¨r MIS-Inversionsschicht-
solarzellen nur im unbeleuchteten Fall den spezifischen Kontaktwiderstand ρc dar. Im be-
leuchteten Fall erfolgt der Stromfluss dreidimensional u¨ber den Inversionsschichtemitter
in den Kontaktfinger (siehe Abb. 4.4). Unterhalb der MIS-Kontaktfinger fließt daher
auch eine laterale Stromkomponente, weshalb der Inversionsschichtwiderstand RSh,m
unter dem MIS-Kontakt fu¨r den Gesamtkontaktwiderstand RC beru¨cksichtigt werden



















Leider ist RSh,m aufgrund der wesentlich besseren Leitfa¨higkeit des daru¨berliegenden





Unter der Annahme, dass die Beweglichkeit der Elektronen µe durch die CsCl-Schicht
nicht beeinflusst wird, ist RSh,m also nur von der Raumladungszonenladung Qscr und
somit wegen Gl. 2.31 im Wesentlichem von der Bandverbiegung ψs abha¨ngig. Aufgrund
der erho¨hten Austrittsarbeitsdifferenz ∆φms und der daraus resultierenden sta¨rkeren
Bandverbiegung ψs fu¨hrt das Einfu¨gen von CsCl in das Kontaktsystem also zu einer
ho¨heren Leitfa¨higkeit der Inversionsschicht unter dem Metallkontakt. Wegen der Unsi-
cherheiten bezu¨glich µe und ψs ist es allerdings nicht mo¨glich, genauere Zahlenwerte fu¨r
RSh,m anzugeben. [Kuhlmann 1998] gibt Werte im Bereich von 10
5 − 106Ω/ an.
Im Gegensatz zu RSh,m kann der Kontaktwiderstand RC gemessen werden. Das Prinzip
einer solchen Messung besteht darin, MIS-Kontaktfinger der La¨nge l in unterschiedli-
chen Absta¨nden d auf einem Siliziumwafer aufzubringen und in den Bereichen zwischen
diesen Fingern einen Inversionsschichtemitter zu verwenden [Schroder 1990]. Mittels
Vierspitzenmessung wird nun der Widerstand zwischen jeweils benachbarten Kontakt-
streifen bestimmt. Da zwischen d und R die Beziehung





gilt, ko¨nnen sowohl RC als auch der Schichtwiderstand der Inversionsschicht RSh,Inv mit-
tels einer derartigen Messung bestimmt werden. Gegenu¨ber einer zweiten Methode zur
Bestimmung des Kontaktwiderstandes, welche auf einer Messung u¨ber viele Kontaktfin-
ger gleichen Abstandes beruht, hat das in dieser Arbeit verwendete Messverfahren den
Vorteil, das RSh,Inv nicht bekannt sein muss und das mittels linearer Regression eine sta-
tistische Kontrolle der Qualita¨t der Messung mo¨glich ist. Die in Tabelle 4.2 dargestellten
















Abbildung 4.5: Messung des Kontaktwiderstandes fu¨r drei unterschiedliche MIS-
Kontakte.
MIS-Kontakt ohne CsCl mit CsCl-Dip mit CsCl-Schicht
RC [Ωcm] 22, 0± 0, 7 11, 8± 0, 9 6, 5± 1, 0
Tabelle 4.2: Parameter der Kontaktwiderstandsmessung aus Abb. 4.5.
Ergebnisse zeigen, dass auch fu¨r den beleuchteten Fall die Kontakte mit aufgedampf-
ter CsCl-Schicht die besten Ergebnisse aufweisen. Hierzu tragen sowohl der verringerte
Kontaktwiderstand ρc als auch die erho¨hte Inversionsschichtleitfa¨higkeit RSh,m bei. Zu
beachten ist allerdings, dass die Messung in Abb. 4.5 nur bei geringen Spannungen
und somit geringen Stromsta¨rken durchgefu¨hrt werden kann, weshalb der aus der Tun-
nelbegrenzung resultierende Kontaktwiderstand ρc in allen Fa¨llen kleiner ist als unter
Standardbetriebsbedingungen in realen MIS-IL-Solarzellen.
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4.2.2 Variation der CsCl-Schichtdicke
Durch die Methode des CsCl-Dip’s lassen sich nur kleinste Mengen CsCl in das Kon-
taktsystem einbringen. Der Vorteil der Vakuumaufdampfung besteht nun darin, dass
man beliebige Schichtdicken aufdampfen kann und somit eine Optimierung der CsCl-
Schichtdicke mo¨glich ist. Dabei ist eine obere Grenze durch die sehr geringe Leitfa¨higkeit
des Ionenleiters CsCl gegeben, die untere Grenze besteht in einer nicht mehr vollsta¨ndi-
gen Bedeckung der Tunnelisolatoroberfla¨che.
Die Herstellung der CsCl-Schichten erfolgt mittels Vakuumverdampfung aus einer Knud-
senzelle bei 300◦C. Die Schichtdickenvariation wird dabei durch Variation der Beschich-
tungsdauer erreicht. Zur Kalibrierung der Schichtdicke wurde eine etwa 100 nm dicke
CsCl-Schicht auf einem Siliziumsubstrat aufgebracht und mittels Ellipsometrie vermes-
sen. Mittels des so ermittelten und regelma¨ßig kontrollierten Kalibrierfaktors la¨sst sich
dann jeweils die aufgedampfte CsCl-Schichtdicke in Abha¨ngigkeit von der Beschich-
tungsdauer bestimmen.
Da der MIS-Kontakt wesentlich von der Austrittsarbeitsdifferenz ∆φms zwischen Kon-
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Abbildung 4.6: Gemessene I(U)-Kennlinien von MIS-Kontakten mit CsCl-Schichten un-
terschiedlicher Schichtdicke. Aus Gru¨nden der U¨bersichtlichkeit sind einige Kurven nicht
dargestellt, deren Parameter in Tab 4.3 aufgefu¨hrt sind. Die Beschichtungsdauer der Pro-
be 0, 1 nm entspricht einer Schichtdicke von 0,1 nm, da die Gitterkonstante von CsCl
jedoch bereits 0,41 nm betra¨gt, kann es sich hierbei nicht um eine geschlossene Schicht
handeln, sondern es liegen vermutlich CsCl-Inseln vor. Die besonderen Eigenschaften





∼ 0, 1 nm 1,07 ·10−12 1,01 0,026
1,0 nm 6,99 ·10−13 1,007 0,02
2,4 nm 6,86 ·10−13 1,006 0,019
20 nm 6,92 ·10−13 1,008 0,024
100 nm 7,09 ·10−13 1,02 1,03
10 nm ohne H2O 8,13 ·10−13 1,05 10,18
Tabelle 4.3: Parameter der I(U)-Kennlinien aus Abb. 4.6.
takt und Silizium beeinflusst wird, sollte bereits eine geschlossene CsCl-Schicht zu ei-
ner maximalen Bandverbiegung ψs und somit zu minimalen Sa¨ttigungssperrstro¨men j0
fu¨hren.
Anhand der Messkurven in Abb. 4.6 und der Parameter aus Tab. 4.3 zeigt sich, dass op-
timale Kontakteigenschaften fu¨r einen weiten Bereich der CsCl-Schichtdicken zwischen
1 nm und 20 nm erreicht werden ko¨nnen. Dabei schwanken sowohl die Werte fu¨r J01 als
auch die Serienwidersta¨nde Rs nur geringfu¨gig.
Fu¨r die Probe mit einer CsCl-Schichtdicke von nominell 0, 1 nm kann keine geschlos-
sene Schicht vorliegen, da die Gitterkonstante von CsCl bereits 0,41 nm betra¨gt. Ihre
I(U)-Kennlinie a¨hnelt der eines durch CsCl-Dip modifizierten MIS-Kontaktes. Dieses
unterstu¨tzt die Vermutung, dass durch das Verfahren des CsCl-Dips ebenfalls keine
geschlossene CsCl-Schicht auf dem Wafer erzeugt werden kann, sondern nur einzelne
CsCl-Inseln entstehen, welche allerdings bereits einen sehr starken Einfluss auf den MIS-
Kontakt haben.
Fu¨r CsCl-Schichtdicken von 100 nm macht sich bereits der Serienwiderstandsbeitrag
der CsCl-Schicht deutlich bemerkbar. Dabei ist zu beachten, dass die Leitfa¨higkeit des
Ionenleiters CsCl sehr stark vom Wassergehalt abha¨ngig ist. Bereits kleine Mengen Was-
ser, welche durch normale Lagerung an Luft vom hydrophilen CsCl absorbiert werden,
fu¨hren zu einer stark erho¨hten Mobilita¨t der Ionen und somit zu einer entsprechenden
Zunahme der Leitfa¨higkeit. Dampft man dagegen eine wasserfreie 10 nm dicke CsCl-
Schicht und u¨ber diese ohne das Vakuum zu brechen eine Al-Schicht auf, so kann das
CsCl praktisch als wasserfrei angesehen werden. Eine derartige Schicht weist einen sehr
hohen Serienwiderstand auf und ist fu¨r MIS-Kontakte ungeeignet.
4.2.3 MIS-Dioden mit Nickel als Kontaktmetall
U¨blicherweise wird fu¨r MIS-Tunneldioden Aluminium als Kontaktmetall verwendet. Die
Gru¨nde sind einerseits seine relativ geringe Austrittsarbeit von 4,1 eV [Lide 2001], an-
dererseits die moderate Reaktivita¨t, welche die Verwendung eines du¨nnen Siliziumoxids
als Isolator ermo¨glicht, im Gegensatz beispielsweise zu Magnesium. Durch Einfu¨gen ei-
ner CsCl-Schicht ist es jedoch mo¨glich, auch mit edlen Metallen wie beispielsweise Nickel
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Abbildung 4.7: Vergleich der I(U)-Kennlinien von Ni/SiOx/p-Si Kontakten mit und ohne
CsCl-Schicht. Der Kontakt ohne CsCl zeigt ein
”
quasiohmsches“ Verhalten, wa¨hrend der
Kontakt mit CsCl-Schicht eindeutig eine Diodenkennlinie aufweist.
eine Inversionsschicht im Silizium und somit eine MIS-Tunneldiode zu erzeugen.
Abb. 4.7 zeigt die Kennlinien von Ni/SiOx/p-Si Kontakten mit und ohne aufgedampfter
CsCl-Schicht im Vergleich mit einem Al/CsCl/SiOx/p-Si Kontakt. Dabei wird deutlich,
dass der Nickelkontakt ohne CsCl ein
”
quasiohmsches“ Verhalten aufweist, wa¨hrend
sich durch Einfu¨gen einer aufgedampften CsCl-Schicht eindeutig ein Diodenverhalten
ergibt. Der Unterschied kann durch die hohe Austrittsarbeit von Nickel, welche 5.1 eV
[Lide 2001] betra¨gt, erkla¨rt werden. Diese fu¨hrt im Silizium zu leichter Akkumulation
und somit zum beobachteten ohmschen Verhalten. Durch Einfu¨gen der CsCl-Schicht in
den Kontakt wird die geringe Austrittsarbeit des CsCl bestimmend, da diese Schicht
nun den Kontakt mit dem Tunnelisolator herstellt.
Die Erkla¨rung fu¨r den Unterschied zwischen den Kontaktmaterialien Nickel und Alumi-
nium besteht darin, dass beide Metalle in geringen Mengen in CsCl gelo¨st werden und
zur CsCl-Oxid-Grenzfla¨che gelangen. Dabei wird Nickel aufgrund seiner hohen Aus-
trittsarbeit die Bandverbiegung stark verringern, wa¨hrend Aluminium mit seiner deut-
lich niedrigeren Austrittsarbeit nur einen sehr viel kleineren Einfluss ausu¨bt. Auch die
starke Zunahme des Sa¨ttigungssperrstromes nach einer Temperung bei 300◦C fu¨r ei-
ne Minute ist ein Indiz fu¨r eine Diffusion von Nickel zur CsCl-SiOx-Grenzfla¨che. Das
Temperverhalten von Al/SiOx/p-Si Kontakten mit und ohne CsCl wird in Kapitel 4.4
genauer untersucht.
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4.2.4 MIS-Kontakte auf texturierten Oberfla¨chen
Ein wichtiges Merkmal hocheffizienter Solarzellen ist die Verbesserung der optischen
Eigenschaften mittels einer Textur [Haynos et al. 1974]. Weit verbreitet ist beispiels-
weise das anisotrope A¨tzen der (100)-Oberfla¨che des Siliziumwafers in einer verdu¨nnten
NaOH-Lo¨sung. Dies erzeugt zufa¨llig angeordnete Pyramiden, deren Oberfla¨chen den
(111)-Ebenen des Siliziums entsprechen. Neben den Vorteilen einer verringerten Re-
flektion und einer vergro¨ßerten Wegla¨nge in Solarzellen (
”
light trapping“) sind jedoch
auch Nachteile mit einer Textur verbunden. So wird die mechanische Stabilita¨t von
Siliziumwafern verringert [Coleman et al. 1976], insbesondere jedoch vergro¨ßert sich
die Oberfla¨che und somit auch die Oberfla¨chenrekombination. Hierin liegt der Grund,
weshalb texturierte Solarzellen in der Regel geringere Leerlaufspannungen aufweisen als
vergleichbare planare Zellen.
Auch MIS-IL-Solarzellen erreichen die ho¨chsten Wirkungsgrade mit texturierten Zel-
len. Daher ist das Verhalten von MIS-Kontakten auf texturierten Oberfla¨chen von
starkem Interesse, da dies einen der wesentlichen Anwendungsbereiche darstellt. In
















Abbildung 4.8: Vergleich der Kennlinien von MIS-Kontakten auf planaren und textu-
rierten Wafern.
Abb. 4.8 ist ein Vergleich der I(U)-Kennlinien von MIS-Kontakten auf planaren und
texturierten Wafern dargestellt. Es zeigt sich, dass durch die Textur ein Anstieg des
Sa¨ttigungssperrstromes von J01 = 6.6 ·10−13 A/cm2 auf J01 = 3.7 ·10−12 A/cm2 bewirkt
wird. Dieser Anstieg kann nicht allein durch die Oberfla¨chenvergro¨ßerung um den Faktor
1.73 erkla¨rt werden. Vielmehr du¨rfte die Ursache in der (111)-Oberfla¨che der texturierten
Proben liegen. Es ist aus der Literatur bekannt [White und Cricchi 1972], dass Si-
SiO2-Grenzfla¨chen mit (111)-Orientierung eine etwa eine Gro¨ßenordnung ho¨here Grenz-
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fla¨chenzustandsdichte aufweisen als bei (100)-Orientierung. Diese erho¨hte Zustandsdich-
te manifestiert sich in MIS-Kontakten durch einen Anstieg der Sperrstro¨me. Leider
konnten im Rahmen dieser Arbeit keine Untersuchungen an planaren (111)-orientierten
Wafern durchgefu¨hrt werden, da diese nicht in geeigneten Dotierungen verfu¨gbar waren.
Diese starke Abha¨ngigkeit der Grenzfla¨chenzustandsdichte von der Orientierung der
Oberfla¨che ist auch ein wesentlicher Grund fu¨r den Unterschied von∼ 25 mV in den Leer-
laufspannungen von planaren und texturierten MIS-IL-Solarzellen. Die Oberfla¨chenver-
gro¨ßerung allein bewirkt in PC1D-Simulationen lediglich eine um ∼ 12 mV verringerte
Leerlaufspannung. Bei Solarzellen mit diffundierten Emittern ist der Einfluss der Ober-
fla¨che geringer, da sie bereits durch den pn-U¨bergang eine gewisse Feldeffektpassivierung
aufweist.
4.3 Bestimmung der Austrittsarbeitsdifferenz ver-
schiedenartiger MIS-Proben
Die unterschiedlichen Eigenschaften der im vorherigen Abschnitt vorgestellten MIS-
Kontakte beruhen vorrangig auf den unterschiedlichen Austrittsarbeiten φm der verwen-
deten Kontaktmetalle bzw. des Ca¨siumchlorids. Mit Hilfe der in Kap. 3.2.1 vorgestellten
Messmethode kann die fu¨r den MIS-Kontakt wesentliche Austrittsarbeitsdifferenz ∆φms
zwischen Kontaktmaterial und Silizium bestimmt werden. Abb. 4.9 zeigt die Resultate
derartiger Messungen fu¨r verschiedene Kontaktsysteme.
Die Ergebnisse in Tab. 4.4 verdeutlichen den dominierenden Einfluss, welchen die
CsCl-Schicht auf die Austrittsarbeitsdifferenz hat. Insbesondere fu¨r Nickel werden die
Kontakteigenschaften durch Einfu¨gen der CsCl-Schicht wesentlich vera¨ndert. Ein Nickel-
kondensator ohne CsCl weist praktisch keine Austrittsarbeitsdifferenz zu p-Si (mit spe-
zifischem Widerstand von 0, 5Ωcm) auf. Es ergibt sich somit keine Bandverbiegung im
Halbleiter, weshalb ein MIS-Tunnelkontakt mit diesem Schema ein ohmsches Verhalten
zeigt.
Fu¨r Proben mit CsCl-Schicht ergibt sich dagegen eine sehr hohe negative Austritts-
arbeitsdifferenz von ∆φms = −1.55eV . Dabei ist allerdings zu beachten, dass dieser
Wert nicht unmittelbar auf die Bandverbiegung u¨bertragen werden kann. Bei du¨nnen
Tunneloxiden, welche hohe Grenzfla¨chenzustandsdichten Dit aufweisen, kann eine kleine
Zunahme der Bandverbiegung ψs eine stark erho¨hte Grenzfla¨chenladung Qit bewirken,
welche einer weiteren Zunahme von ψs entgegenwirkt (”
Fermi-level-pinning“). Dennoch
ist die starke Zunahme von ∆φms die Erkla¨rung fu¨r die in Abschnitt 4.2.3 vorgestellte
Diodenkennlinie, welche einen Ni/CsCl/SiOx/p-Si-Kontakt kennzeichnet.
”
Fermi-level-pinning“ ist auch ein Grund, weshalb ein Nickel-Kontakt mit CsCl-Schicht
einen wesentlich ho¨heren Sa¨ttigungssperrstrom J0 aufweist als ein Aluminium-Kontakt
ohne CsCl-Schicht, obwohl letzterer nur eine deutlich kleinere Austrittsarbeitsdifferenz
∆φms aufweist. Nickel verursacht jedoch eine starke Zunahme der Grenzfla¨chenzustands-
dichte, welche aufgrund der zuvor erwa¨hnten Umladungseffekte zu einer verringerten
Bestimmung der Austrittsarbeitsdifferenz 57























 Al + CsCl (5 nm)
 Nickel
 Nickel + CsCl
 
   
 
Abbildung 4.9: Vergleich der Austrittsarbeitsdifferenz zwischen Kontaktmaterial und
0,5 Ωcm p-Si in MIS-Kondensatoren. Verglichen werden Kontakte aus Aluminium bzw.
Nickel jeweils mit und ohne 5 nm dicker CsCl-Schicht. Die abweichenden Oxidladungen
resultieren aus der Verwendung unterschiedlich gewachsener Oxide.
Bandverbiegung und auch zu erho¨hter Grenzfla¨chenrekombination fu¨hrt.
Der Vergleich der Aluminium MIS-Kontakte mit und ohne CsCl-Schicht erkla¨rt den
Vorteil der zusa¨tzlichen CsCl-Schicht in realen MIS-IL-Solarzellen. CsCl bewirkt auch
im Aluminium MIS-Kontakt ein deutlich negativeres ∆φms. Diese Verbesserung bewirkt
eine sta¨rkere Bandverbiegung ψs und fu¨hrt daher zu der Verringerung von J0, welche in
Abschnitt 4.2.1 bereits nachgewiesen wurde. In Abb. 4.10 sind Messungen von ∆φms fu¨r
verschiedene Aluminium MIS-Kondensatoren aufgefu¨hrt. Diese Messungen zeigen, dass
durch Einfu¨gen von CsCl in MIS-Kondensatoren in jedem Fall eine deutlich negativere
Austrittsarbeitsdifferenz ∆φms erreicht werden kann als mit reinem Aluminium. Dabei
weisen Proben mit verschiedenartigen CsCl-Schichten jedoch erhebliche Unterschiede
auf. Bereits bei einer Bedeckung mit weniger als einer Atomlage (bezeichnet mit ∼ 0, 1
nm) ist eine starke Abnahme zu einem negativerem ∆φms hin zu beobachten. Allerdings
streuen die ∆φms-Werte fu¨r derartige Proben mit einer Standardabweichung von 0,2 eV
recht stark. Erkla¨rt werden kann dies durch einen schwankenden Bedeckungsgrad des
Halbleiters mit CsCl. Ein vergleichbares Verhalten zeigen Kondensatoren, welche mittels
CsCl-Dip behandelt wurden, woraus gefolgert werden kann, dass bei diesem Verfahren
ebenfalls keine geschlossene Schicht, sondern nur einzelne CsCl-Partikel bzw. Inseln auf
dem Silizium abgeschieden werden.
Fu¨r CsCl-Schichtdicken im Bereich von 2,4 nm bis 100 nm werden konstante Werte von
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Kontaktmaterial ∆φms[eV] ∆(∆φms) [eV]
Aluminium -0.84 0.03
Aluminium mit CsCl-Schicht (d = 5 nm) -2.02 0,07
Nickel 0.01 0.04
Nickel mit CsCl-Schicht (d = 5 nm) -1.55 0.07
Tabelle 4.4: Gemessene Austrittsarbeitsdifferenzen ∆φms gema¨ß Abb. 4.9. Die letzte
Spalte gibt den Messfehler ∆(∆φms) an.
ca. -2,03 eV gemessen. Aus dieser Konstanz kann auf geschlossene CsCl-Schichten ab
d ≈ 2 nm geschlossen werden, denn bei diesen wird ∆φms im Wesentlichen nur durch
das CsCl bestimmt und nicht durch den Metallkontakt. Derartige Kontakte weisen da-
bei selbst im Vergleich mit Magnesium MIS-Kontakten (∆φms ≈ −1, 3 eV) eine we-
sentlich sta¨rkere Austrittsarbeitsdifferenz auf und sind somit optimal fu¨r MIS-Kontakte
insbesondere in Solarzellen geeignet. In dieser Verbesserung von ∆φms liegt auch die
Begru¨ndung fu¨r die hervorragenden Werte der Sa¨ttigungssperrstro¨me J0, welche bereits
in Abschnitt 4.2 vorgestellt wurden.
Bemerkenswert ist die Austrittsarbeitsdifferenz der wasserfrei prozessierten Probe. Mit
∆φms = −2, 26 eV weist sie noch bessere Werte auf als herko¨mmliche Vergleichspro-
ben, welche wa¨hrend der Herstellung feuchter Luft ausgesetzt werden. Wasser reduziert
somit den Betrag von ∆φms, es ist allerdings wie bereits erwa¨hnt zur Erho¨hung der
Leitfa¨higkeit der CsCl-Schicht unverzichtbar.
Die maximale theoretisch erreichbare Austrittsarbeitsdifferenz sollte bei Verwendung
MIS-Kontakt ∆φms [eV] ∆(∆φms) [eV]
nur Aluminium -0,84 0,03
Al + CsCl (∼ 0,1 nm) -1,59 0,2
Al + CsCl (∼ 1,0 nm) -1,86 0,05
Al + CsCl ( 2,4 nm) -2,02 0,03
Al + CsCl ( 100 nm) -2,04 0,03
Al + CsCl ( 10 nm o. H2O) -2,26 0,1
Al + CsCl ( CsCl-Dip) -1,42 0,17
Tabelle 4.5: Werte fu¨r ∆φms aus Abb. 4.10.
von metallischem Ca¨sium als Kontaktmaterial vorliegen, denn die zugeho¨rige Austritts-
arbeit φCs = 2, 16 eV stellt die kleinste aller Elemente dar. Mit der Elektronenaffi-
nita¨t χSi = 4, 05 eV von Silizium, der Bandlu¨cke Eg = 1, 14 eV sowie einem Abstand
vp = 0, 17 eV zwischen Ferminiveau und Valenzband fu¨r 0,5 Ωcm p-Si ergibt sich gema¨ß
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Abbildung 4.10: Vergleich der Austrittsarbeitsdifferenz in Al/CsCl/SiOx/p-Silizium-
Kontakten. Die Oxidladung fu¨r alle Proben ist identisch, weshalb auch fu¨r Kontakt-
varianten mit nur einer Schichtdicke ein Wert fu¨r ∆φms bestimmt werden kann.
∆φms = φm − χSi − Eg
q
+ vp (4.6)
fu¨r einen Ca¨siumkontakt ein ∆φms = −2, 86 eV. Da metallisches Ca¨sium jedoch wie alle
Elemente geringer Austrittsarbeit extrem reaktiv und somit nicht fu¨r stabile Kontakte
verwendbar ist, stellt das Einfu¨gen einer CsCl-Schicht eine einfache und funktionierende
Mo¨glichkeit dar, um eine maximale Austrittsarbeitsdifferenz ∆φms in MIS-Kontakten
zu erzielen.
4.4 Thermische Stabilita¨t
Eine in Hinblick auf die Verwendbarkeit von MIS-Kontakten in Inversionsschichtso-
larzellen wichtige Eigenschaft stellt die thermische Stabilita¨t dar. Da in konventionel-
len MIS-IL-Solarzellen die passivierende Siliziumnitridschicht erst nach der Kontak-
terstellung aufgebracht wird, ist die fu¨r den Beschichtungsprozess maximal mo¨gliche
Temperatur durch die thermische Stabilita¨tsgrenze des MIS-Kontaktes gegeben. Fu¨r
herko¨mmliche MIS-Kontakte liegt diese Grenze bei etwa 250◦C. Aus der Literatur
[Lauinger et al. 1997] ist jedoch bekannt, dass bei 250◦C Substrattemperatur herge-
stellte Siliziumnitridschichten deutlich schlechtere Passiviereigenschaften aufweisen als
60 4 MODIFIZIERTE MIS-KONTAKTE
solche Schichten, die unter optimalen Bedingungen bei 400◦C aufgebracht werden. Eine
Lo¨sungsmo¨glichkeit stellt die Vera¨nderung der Herstellungssequenz dar, sodass die Ni-
tridpassivierung vor der Kontaktaufdampfung durchgefu¨hrt wird und somit keine Ein-
schra¨nkung der Beschichtungstemperatur gegeben ist. Dieser Weg wird beispielsweise
mit der
”
truncated pyramid“-Solarzelle [Grauvogl und Hezel 1998] und der ART
(
”
abraded ridge top“) MIS-IL-Solarzelle [Meyer et al. 1998] beschritten. Beide Ansa¨tze
fu¨hren zu verbesserten Leerlaufspannungen und somit zu einem erho¨hten Wirkungsgrad,
sie sind jedoch mit einem gro¨ßeren Prozessaufwand verbunden und daher fu¨r eine indu-
strielle Umsetzung nur bedingt geeignet.
In dieser Arbeit wird daher eine verbesserte thermische Stabilita¨t der durch die aufge-
dampfte CsCl-Schicht modifizierten MIS-Kontakte ausgenutzt, um eine Temperung der
fertigen MIS-IL-Solarzellen bei 300◦C zu ermo¨glichen und so eine verbesserte Passivie-
rung des Zwischenfingergebietes zu erreichen.
Abb. 4.11 zeigt anhand der Diodenkennlinie das Temperverhalten eines MIS-Kontaktes,
welcher mittels CsCl-Dip modifiziert wurde. Die Temperatur betra¨gt jeweils 300◦C, die
unterschiedlichen Zeiten werden durch sukzessives Tempern einer einzelnen Probe rea-
lisiert.
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Abbildung 4.11: Temperung bei 300◦C eines MIS-Kontaktes mit CsCl-Dip. Deutlich ist
anhand der Verschiebung der I(U)-Kennlinie die Degradation zu erkennen, welche in
MIS-IL Solarzellen zu einem reduzierten Fu¨llfaktor fu¨hrt.
Zuna¨chst fu¨hrt die thermische Behandlung zu einer Reduktion der Sa¨ttigungssperrstro¨-
me J0. Die Verbesserung der Kontakteigenschaften kann durch einen Formierungsprozess
erkla¨rt werden, wobei offene Bindungen an der Grenzfla¨che durch Al-O-Bindungen ge-
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schlossen werden. Dieser Vorgang wird anhand von GIR-Spektroskopie in Abschnitt 4.6
nachgewiesen. Außerdem kann in Analogie zum Alnealprozess die Reduktion von Was-




Gleichzeitig beginnen jedoch parallelgeschaltete Dioden (
”
Shuntdioden“) die Kennlinie
im unteren Strombereich zu dominieren. Diese Dioden weisen sehr hohe Sa¨ttigungssperr-
stro¨me auf, sind jedoch aufgrund der ebenfalls mit ihnen verbundenen hohen Serienwi-
dersta¨nde nur fu¨r kleine Stro¨me relevant. Verursacht werden sie durch die Reduktion
der SiOx-Schicht mit Aluminium [Brendel und Hezel 1992]. Mit zunehmender Tem-
perdauer nimmt der Fla¨chenanteil der Shuntdioden zu und der mit ihnen verbundene
Serienwiderstand sinkt soweit, dass sich die Degradation zunehmend auch im fu¨r Solar-
zellen wichtigen Stromdichtebereich J > 1 · 10−4 mA/cm2 auswirkt. Eine detailliertere
Betrachtung zur Bildung der Shuntdioden erfolgt in Abschnitt 4.5.1
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Abbildung 4.12: Temperung bei 300◦C eines MIS-Kontaktes mit CsCl-Schicht.
Abb. 4.12 zeigt die Temperung eines MIS-Kontaktes mit CsCl-Schicht. Das Degrada-
tionsverhalten ist prinzipiell vergleichbar mit einem CsCl-freien Kontakt, jedoch ist das
Anwachsen der Shuntdioden zeitlich leicht verzo¨gert. Diese leichte Verzo¨gerung reicht
aber aus, um fertige MIS-IL-Solarzellen fu¨r 2 min bei 300◦C zu tempern, wodurch eine
erheblich verbesserte Passivierung des Inversionsschichtemitters erzielt werden kann.
Besonders deutlich wird die Degradation, wenn man die I(U)-Kennlinien in linearer
Darstellung betrachtet und einen Kurzschlussstrom von beispielsweise 40 mA/cm2 an-
nimmt. Abb. 4.13 zeigt einen Vergleich der I(U)-Kennlinien von MIS-Kontakten mit
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Abbildung 4.13: Vergleich der I(U)-Kennlinien von MIS-Kontakten mit CsCl-Dip bzw.
CsCl-Schicht nach 300◦C-Temperung fu¨r 330 s.
CsCl-Dip bzw. CsCl-Schicht vor und nach Degradation. Wa¨hrend die Probe mit CsCl-
Schicht praktisch keine Reduktion des Fu¨llfaktors von 82% aufweist, reduziert dieser
sich im Falle der CsCl-Dip-Probe von ebenfalls 82% auf 78,4%. Zu beachten bei diesen
U¨berlegungen ist, dass der Fu¨llfaktor in realen MIS-IL-Solarzellen noch durch weite-
re Faktoren wie Parallel- und Serienwiderstand sowie Raumladungszonenrekombinati-
on unterhalb des Inversionsschichtemitters beeinflusst wird. Insbesondere Letzteres be-
grenzt den Fu¨llfaktor der in dieser Arbeit hergestellten MIS-IL Solarzellen auf Werte
von maximal 79%. Die aus Abb. 4.13 erhaltenen Werte stellen jedoch ein sehr gutes
Maß dar, um die Vorteile der aufgedampften CsCl-Schicht gegenu¨ber dem CsCl-Dip
Verfahren zu illustrieren.
4.4.1 Dreidiodenmodell
Die I(U)-Kennlinie eines MIS-Kontaktes wird u¨blicherweise mittels eines Zwei-Dioden-
Modells (Gl. 2.52) beschrieben. Ein solches Modell ist jedoch nicht ausreichend, die I(U)-
Kurven nach thermischer Degradation zu erkla¨ren. Vielmehr muss zur Beschreibung des
starken Stromanstiegs im unteren Spannungsbereich eine weitere Diode eingefu¨hrt wer-
den, welche durch einen ho¨heren Serienwiderstand und einen gro¨ßeren Sa¨ttigungssperr-
strom gekennzeichnet ist.
Abb. 4.14 zeigt die I(U)-Kurven eines MIS-Kontaktes nach Degradation. Die simulierten
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Abbildung 4.14: Fu¨r verschiedene Degradationszeiten gemessene I(U)-Kurven eines
MIS-Kontaktes. Die Punkte stellen Messwerte dar, die durchgezogenen Linien Kurven,
welche gema¨ß Gl. 4.7 berechnet wurden.
Kurven wurden mit einem Drei-Dioden-Modell berechnet, fu¨r das
























gilt. Die resultierenden Parameter sind in Tab. 4.6 angegeben. Es zeigt sich, dass ein
solches Drei-Dioden-Modell sehr gut zur Beschreibung der Degradation geeignet ist und
die resultierenden Parameter ein gutes Maß fu¨r die thermische Stabilita¨t eines MIS-
Kontaktes sind. Zu beachten ist, das die Annahme einer Parallelleitfa¨higkeit mit ohm-
schem Verhalten nicht ausreicht, um den Kennlinienverlauf insbesondere in Sperrrich-
tung zu beschreiben. Zum genaueren Versta¨ndnis der Shuntdiodenbildung sind jedoch
weitergehende Betrachtungen notwendig, wie sie in den na¨chsten Abschnitten vorgestellt
werden.
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Temperdauer 5 min 15 min 30 min
J01[A/cm
2] 6 · 10−13 6 · 10−13 6 · 10−13
J02[A/cm
2] 3 · 10−9 6 · 10−8 6 · 10−8
J0,sh[A/cm
2] 1, 5 · 10−9 9 · 10−8 1, 2 · 10−6
n1 1 1 1
n2 1,65 2 2
nsh 1,35 1,1 1,12
Rs[Ωcm
2] 0,015 0,015 0,015
Rs, sh 2500 80 13
Rp 2, 5 · 108 8 · 105 1, 3 · 105
Tabelle 4.6: Simulationsparameter der in Abb. 4.14 dargestellten I(U)-Kurven.
4.5 Kennliniensimulation von MIS- und Schottky-
dioden
In den vorherigen Abschnitten wurden die I(U)-Kennlinien von MIS-Kontakten mittels
elektrischer Parameter wie Sa¨ttigungssperrstrom und Idealita¨tsfaktor charakterisiert.
Eine weitergehende Simulation basierend auf der in Kapitel 2.2.2 vorgestellten Theorie
des MIS-Kontaktes ermo¨glicht es jedoch, die einzelnen Stromkomponenten zu identifi-
zieren und die Auswirkungen von Gro¨ßen wie der Metallaustrittsarbeit ∆φm und der
Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit zu bestimmen. Insbesondere kann der Einfluss einer auf-
gedampften CsCl-Schicht auf das Verhalten eines MIS-Kontaktes erkla¨rt werden.
Zur Simulation wird ein Programmschema verwendet, bei welchem fu¨r eine vorgegebene
Spannung V jeweils die Bandverbiegung ψs und die Aufspaltung der Ferminiveaus φs be-
rechnet werden. Der schematische Programmablauf zur Bestimmung der I(U)-Kennlinie
eines MIS-Kontaktes ist wie folgt [Doghish und Ho 1992]:
1. V = 0, ψs = 0, φs = 0.
2. Numerische Berechnung von ψs(V, φs) unter Verwendung von Gl. 2.28 = Gl. 2.29.
3. Berechnen von Jn = Jrg + JDn + Jns − Jnt.
4. Bestimmung der Nullstelle von Jn(φs), wobei ψs(V, φs) stets neu berechnet werden
muss.
5. Berechnen von Jt nach Gl. 2.35.
6. Erho¨hen von V .
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Waferdicke 300 µm
Dotierung NA 3 · 1016 cm3
Minorita¨tsladungstra¨gerlebensdauer 500 µs
Ru¨ckseitenrekombinationsgeschwindigkeit Srear 20000 cm/s
Elektronenaffinita¨t χSi von Si 4,05 V
Potential fu¨r Neutralita¨t an der Grenzfla¨che φ0 0,3 V
Tunnelbarriere fu¨r Elektronen bzw.Lo¨cher qχp = qχn 0,7 eV
Schichtdicke des Tunneloxids di 1,47 nm
Dichte fester Oxidladungen Qit/q 5 · 1012 cm−2
Tabelle 4.7: Gemeinsame Parameter aller auf dem in Kap. 2.2.2 vorgestellten MIS-
Kontakt-Modell basierenden Simulationen.
Dieses Programm erlaubt die Berechnung der I(U)-Kennlinien von MIS-Kontakten mit
verschiedensten Eigenschaften. Die fu¨r alle der im Folgenden vorgestellten Simulatio-
nen gu¨ltigen Parameter zeigt Tab. 4.7. Die Unterschiede in den I(U)-Kennlinien, welche
durch das Einfu¨gen von CsCl in den Kontakt bewirkt werden, ko¨nnen durch Varia-
tion von lediglich zwei Parametern, na¨mlich der Austrittsarbeit φm sowie der Grenz-
fla¨chenzustandsdichte Dit, nachvollzogen werden.
Zuna¨chst sei die Simulation eines herko¨mmlichen Al/SiOx/p-Si-Kontaktes betrachtet.
Abb. 4.15 zeigt die Stromkomponenten eines derartigen Kontaktes, wobei die Metall-
austrittsarbeit φAl = 4, 1 eV und die Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit = 1 · 1012 cm−2
betragen. Die dominierenden Stromanteile sind die Grenzfla¨chenrekombinationsstro¨me
Jps und Jns, d.h. die Rekombination am Kontakt beeinflusst wesentlich die Kontaktei-
genschaften in Hinblick auf Solarzellenanwendungen. Verbunden mit dieser Verteilung
der Stromanteile ist ein relativ starkes Abknicken der Kennlinie bei ho¨heren Strom-
dichten (Tunnelbegrenzung), welches sich in Form eines erho¨hten Serienwiderstandes
begrenzend auf den Fu¨llfaktor einer Solarzelle auswirkt.
Die vergleichbare Simulation fu¨r Al/CsCl/SiOx/p-Si-Kontakte zeigt Abb. 4.16. Bemer-
kenswert ist, dass mit der Austrittsarbeit φm = 3 eV und der Grenzfla¨chenzustandsdichte
Dit = 5 · 1012 cm−2 nur zwei Parameter gegenu¨ber der Simulation fu¨r die CsCl-freie
Probe vera¨ndert wurden. Der Wert fu¨r φm entspricht dabei den Ergebnissen der Mes-
sungen der Austrittsarbeit in Abschnitt 4.3. Allein die beiden genannten Unterschiede
bewirken bereits eine deutliche Verschiebung des Gesamtstromes Jges sowie der An-
teile der einzelnen Stromkomponenten. So stellt der Diffusionsstrom JDn nun den do-
minierenden Stromanteil dar, die Grenzfla¨chenrekombinationsstro¨me Jns und Jps sind
allerdings weiterhin nicht zu vernachla¨ssigen. Der Gesamtstrom verschiebt sich um et-
wa 25 mV hin zu ho¨heren Spannungen, was in MIS-Solarzellen unmittelbar einen An-
stieg der Leerlaufspannung Voc bewirkt. Außerdem setzt die Tunnelbegrenzung erst bei
ho¨heren Stro¨men ein. Somit kann auch die Abnahme des Serienwiderstands eines mo-
difizierten MIS-Kontaktes allein mit der Annahme einer niedrigeren Metallaustrittsar-
beit erkla¨rt werden. Die verwendete Simulation ist also in der Lage, die aufgrund der
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Abbildung 4.15: Gemessene und simulierte Kennlinie eines Al/SiOx/p−Si -Kontaktes.
Die angenommene Austrittsarbeit der Simulation ist φm = 4, 1 eV, die Grenzfla¨chen-
zustandsdichte betra¨gt 1 · 1012 cm−2. Dominierende Stromanteile sind die Grenz-
fla¨chenrekombinationsstro¨me Jps und Jns.
zusa¨tzlichen aufgedampften CsCl-Schicht verbesserten Kontakteigenschaften vollsta¨ndig
zu erkla¨ren. Da der Unterschied in der Metallaustrittsarbeit direkt gemessen wurde, muss
nur bezu¨glich der Zunahme der Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit eine Annahme gemacht
werden, welche jedoch begru¨ndet werden kann mit dem Einfu¨gen einer nicht hochreinen
Schicht.
JDn wird im Wesentlichen von den Wafereigenschaften und der Oberfla¨chenrekombina-
tion bestimmt und ist daher nicht direkt durch Modifikationen des MIS-Kontaktes zu
beeinflussen. Den wesentlichen Beitrag an JDn verursacht die starke Ru¨ckseitenrekom-
bination. Verringert man diesen Anteil und verwendet Oberfla¨chenrekombinationsge-
schwindigkeiten von Srear = 50 cm/s, wie sie fu¨r Oxidpassivierung realistisch sind, so
reduziert sich JDn deutlich und Jns = Jps stellen wiederum die Hauptstromkomponenten
dar (siehe Abb. 4.17). Fu¨r hocheffiziente MIS-Solarzellen stellt die Rekombination unter
den Kontakten also weiterhin einen der wesentlichen wirkungsgradbegrenzenden Prozes-
se dar, welcher durch die Reduzierung der Metallaustrittsarbeit mittels Einfu¨gen einer
aufgedampften CsCl-Schicht zwar verringert, jedoch nicht vollsta¨ndig beseitigt werden
kann.
4.5.1 Simulation von Shuntdioden
Die Ursache der thermischen Degradation liegt, wie bereits zuvor gezeigt, in der Bil-
dung von Shuntdioden. Legt man einer Simulation die gleichen Parameter zugrunde wie
im vorherigen Abschnitt fu¨r MIS-Kontakte, so ko¨nnen unter der einfachen Annahme
einer erho¨hten Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit die Messkurven aus Abschnitt 4.4 mit
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Abbildung 4.16: Gemessene und simulierte Kennlinie eines Al/CsCl/SiOx/p−Silizium-
Kontaktes mit 5 nm CsCl-Schicht. Die vera¨nderten Parameter gegenu¨ber der Simula-
tion der CsCl-freien Probe sind die Austrittsarbeit mit φm = 3 eV und die Grenz-
fla¨chenzustandsdichte mit Dit = 5 · 1012 cm−2. Dominierender Stromanteil ist der Diffu-
sionsstrom JDn.
guter Genauigkeit angena¨hert werden. Abb. 4.18 zeigt die Simulation einer Shuntdiode,
welche sich nach einer 15-minu¨tigen Temperung eines Al/CsCl/SiOx/p-Si-Kontaktes
bei 300◦C gebildet hat. Die zugrundeliegende Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit betra¨gt
1, 3·1013 cm−2. Mit der Shuntdiode verbunden ist ein Serienwiderstand von 15 Ωcm2. Be-
trachtet man die einzelnen Stromanteile, so stellt der Grenzfla¨chenrekombinationsstrom
Jps die dominierende Komponente dar. Eine solche Shuntdiode ist somit ein Majo-
rita¨tsladungstra¨gerbauelement. Sie kann daher nur unzureichend durch eine einfache
Diodengleichung beschrieben werden wie in Abschnitt 4.4 [Green et al. 1974] gesche-
hen, sondern es muss ein detaillierteres Modell wie das hier vorliegende verwendet wer-
den. Die großen Differenzen der in Tab. 4.6 angegebenen Serienwidersta¨nde gegenu¨ber
den der Simulation zugrundeliegenden Werten beruhen auf diesem Umstand. Fu¨r eine
reine Beschreibung der I(U)-Kennlinie degradierter MIS-Kontakte ist das Drei-Dioden-
Modell (Gl. 4.7) jedoch vollkommen ausreichend.
Die Ursache in der Zunahme von Dit liegt in der Reduktion von SiOx durch Alumini-
um, wie sie bereits von [Brendel und Hezel 1992] nachgewiesen wurde. Dieser Prozess
la¨uft jedoch nicht homogen ab, sondern es bilden sich lokal Siliziumpra¨zipitate sowie Alu-
miniumspikes, welche durch das Tunneloxid hindurchwachsen ko¨nnen [Bierhals 1995].
Zuna¨chst bilden sich nur wenige derartige Sto¨rungen des Tunneloxids. Die entstehenden
Shuntdioden sind daher mit einem hohen Serienwiderstand verbunden und beeinflus-
sen die I(U)-Kennlinie nur bei sehr kleinen Stromdichten. Bei fortschreitender Tem-
perung nimmt der Anteil der Al-O-Bindungen und somit des Al-Oxids zu, was eine
versta¨rkte Pra¨zipitat- und Al-Spike -Bildung zur Folge hat. Somit steigt Dit weiter an.
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Abbildung 4.17: Simulation eines Al/CsCl/SiOx/p−Si-Kontaktes mit reduzierter Ru¨ck-
seitenrekombinationsgeschwindigkeit Srear = 50 cm/s. Die u¨brigen Parameter sind ge-
genu¨ber der Simulation in Abb. 4.16 unvera¨ndert. Dominierende Stromanteile sind wie-
derum Jps = Jns.
Beru¨cksichtigt man die ausgepra¨gte Inhomogenita¨t dieses Prozesses, so folgt, dass an ver-
schiedenen Punkten die lokale Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit unterschiedlich stark zu-
nimmt und es ergibt sich insgesamt eine Anzahl Shuntdioden, welche inDit und aufgrund
der jeweiligen Fla¨chenanteile im zugeho¨rigen Serienwiderstand Rs,sh voneinander abwei-
chen. In Abb. 4.19 ist die Simulation eines degradierten Al/CsCl/SiOx/p-Si-Kontaktes
mit Hilfe von lediglich zwei unterschiedlichen Shuntdioden dargestellt. Die zugeho¨rigen
Werte fu¨r Dit und Rs,sh zeigt Tab. 4.8. Die U¨bereinstimmung zwischen Messkurve und
Simulation u¨ber den gesamten Kennlinienverlauf stellt eine hervorragende Besta¨tigung
des hier vorgestellten Degradationsmechanismus dar.
Nicht beru¨cksichtigt in den Simulationen ist die Abnahme der Tunneloxidschichtdicke,
Shuntdiode 1 Shuntdiode 2
Dit [cm
−2] 1, 6 · 1013 1, 4 · 1013
Rs,sh[Ωcm
2] 15 8
Tabelle 4.8: Der Simulation in Abb. 4.19 zugrundeliegende Grenzfla¨chenzustandsdichten
Dit und Serienwidersta¨nde Rs,sh.
wie sie insbesondere durch Al-Spikes bewirkt wird. Dies stellt jedoch kein prinzipielles
Problem dar, da durch ein entsprechend angepasstes Dit ein den gezeigten Ergebnissen
vergleichbares Resultat erzielt werden kann. Jedoch du¨rften sich im Fall von Al-Spikes
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Abbildung 4.18: Simulation einer Shuntdiode. Der Grenzfla¨chenrekombinationsstrom
Jps ist der dominierende Stromanteil, es handelt sich also um ein Majorita¨tsladungs-
tra¨gerbauelement.
auch andere Parameter wie Austrittsarbeit φm und Oxidladung QF a¨ndern. Bei der-
artig vielen unbekannten Parametern ist aber eine Simulation nicht sinnvoll, da leicht
beliebige Ergebnisse erzielt werden ko¨nnen.




















Abbildung 4.19: Messung und Simulation einer degradierten MIS-Diode. Die Simulation
verwendet zwei Shuntdioden mit unterschiedlichen Serienwidersta¨nden Rs und Grenz-
fla¨chenzustandsdichten Dit.
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4.6 GIR-Messungen
Die mit der Degradation von MIS-Kontakten verbundenen chemischen Prozesse ko¨nnen
mittels GIR-Spektroskopie untersucht werden. In [Brendel 1990] und [Bierhals 1995]
wurde bereits gezeigt, dass die thermische Degradation verbunden ist mit der Reduktion
des Siliziumoxids durch Aluminium gema¨ß der Reaktion
SiOx + y Al =⇒ Si + AlyOx.
Im Folgenden werden nun GIR-spektroskopische Untersuchungen an MIS-Kontakten
mit aufgedampfter CsCl-Schicht vorgestellt und ein Vergleich mit konventionellen Pro-
ben durchgefu¨hrt, welche mittels Cs-Dip modifiziert sind.




(d = 5 nm)
SiO (d = 1,5 nm)X
Abbildung 4.20: Schematische Struktur einer MIS-Kontaktprobe fu¨r GIR-Messungen.
Die Dicke der Probe betra¨gt 1 mm, die Breite etwa 1 cm.
der Proben erfolgt ausgehend von 1 mm dicken Siliziumwafern, welche mittels einer
Chipsa¨ge in 2 cm x 1 cm große Proben zerteilt werden. Die beiden langen Kanten wer-
den mechanisch in einem Winkel von 80◦ zur Oberfla¨che geschliffen. Um den Einfluss
des Siliziumsubstrats zu eliminieren, wurden an den resultierenden Substraten vor der
eigentlichen Prozessierung die in Gl. 3.29 erwa¨hnten Referenzmessungen durchgefu¨hrt.
Die weitere Herstellungssequenz ist praktisch identisch mit der in Abschnitt 4.1 fu¨r
Punktkontaktproben beschriebenen Sequenz, Lediglich die Vorderseitenmetallisierung
wird ganzfla¨chig aufgebracht, um ein mo¨glichst starkes Signal fu¨r die spektroskopischen
Messungen zu erhalten.
Das Aufnehmen der GIR-Spektren erfolgt gema¨ß des in Kap. 3.6 vorgestellten Messver-
fahrens. Um das Degradationsverhalten zu untersuchen, wurden die Proben sukzessive
bei 300◦C getempert und anschließend jeweils vermessen. Die resultierenden Spektren
fu¨r Proben mit CsCl-Schicht bzw. Cs-Dip sind in Abb. 4.21 und Abb. 4.22 dargestellt.
Die durchgezogenen Linien stellen dabei die Ergebnisse einer Simulation anhand der
unter 3.6 vorgestellten Transfermatrixmethode dar. Die Ergebnisse fu¨r die beiden ver-
schiedenen Probenvarianten unterscheiden sich nur wenig, was einen gleichartigen De-
gradationsvorgang belegt. Die CsCl-Schicht stellt also keine ausreichende Barriere fu¨r
Aluminium dar, welche die Reduktion des Siliziumoxids vollkommen unterdru¨ckt. Die
Ursache hierfu¨r du¨rfte darin bestehen, dass insbesondere bei ho¨heren Temperaturen
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Abbildung 4.21: GIR-Spektren einer MIS-Probe mit CsCl-Schicht fu¨r unterschiedliche
Temperzeiten bei 300◦C. Die Reduktion des Siliziumoxids wird deutlich durch das An-
wachsen des AlO-Peaks bei ca. 800 cm−1 und die Abnahme des SiO-Peaks bei 1200
cm−1.
Aluminium in der CsCl-Schicht gelo¨st wird und durch diese du¨nne Schicht hindurch zur
Siliziumoxidgrenzfla¨che diffundiert.
Anhand der Simulation ist es jedoch mo¨glich, eine kleine zeitliche Verschiebung im
Einsetzen des Degradationsprozesses nachzuweisen. Zugrundegelegt werden der Simula-
tion ein 3-Oszillatorenmodell fu¨r die SiOx-Schicht und ein 1-Oszillatorenmodell fu¨r die
AlOy-Schicht. Ein 4-Oszillatorenmodell fu¨r nur eine Schicht ist nicht ausreichend, um
eine gute Anna¨herung an die gemessenen Spektren zu erreichen. Unter der Annahme von
zwei Schichten ergeben sich dagegen die in den Graphen gezeigten sehr guten Fitkurven.
Aus den Parametern der Simulation kann die Bindungskonzentration fu¨r Si-O Bindun-
gen und Al-O Bindungen bestimmt werden. Dabei zeigt sich, dass die Reduktion des
Siliziumoxids bei Proben mit CsCl-Dip-Behandlung praktisch von Beginn des Temper-
vorgangs an einsetzt, wa¨hrend bei Proben mit CsCl-Schicht eine deutliche Verzo¨gerung
der Reaktion um etwa 60 s zu beobachten ist (siehe Abb. 4.23. Dies la¨sst sich sehr
leicht durch die notwendige Diffusion des Aluminiums durch die du¨nne CsCl-Schicht
erkla¨ren. Erst anschließend erfolgt die eigentliche Reduktionsreaktion, welche anhand
der GIR-Messung nachgewiesen werden kann und welche die Degradation des Kontak-
tes bewirkt. Da nach dieser anfa¨nglichen Verzo¨gerung die Reaktionsgeschwindigkeiten
fu¨r beide Probentypen anna¨hernd gleich sind, folgt, dass die Diffusionsgeschwindigkeit
des Aluminiums durch die CsCl-Schicht ho¨her ist als durch die sich bildende Aluminiu-
moxidschicht. Somit stellt letztere den begrenzenden Faktor fu¨r die Reduktionsreaktion
dar.
Zu beachten ist, dass die Reduktion allein noch keine Verschlechterung der Kontaktei-
genschaften bewirkt, da Aluminiumoxid ebenfalls einen gut geeigneten Isolator fu¨r einen
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Abbildung 4.22: GIR-Spektren einer MIS-Probe mit Cs-Dip-Behandlung.
MIS-Kontakt darstellt. Die Ursache der Degradation liegt vielmehr im bei der Redukti-
onsreaktion zuru¨ckbleibenden elementaren Silizium, welches als amorphe Schicht oder in
Form amorpher Cluster vorliegt und mit einer drastischen Zunahme der Sto¨rstellendichte
verbunden ist. Diese Schicht ist allerdings wie bereits von [Bierhals 1995] gezeigt mit
der GIR-Methode nicht nachweisbar, da ihre Absorptionslinien vollkommen vom Silizi-
umwafer u¨berlagert werden. Die Bildung der Siliziumschicht erkla¨rt jedoch die Differenz
der in diesem Abschnitt und in Abschnitt 4.4 ermittelten Degradationszeiten, da die elek-
tronischen Eigenschaften der durch elementares Silizium verursachten Sto¨rstellendichte


























Abbildung 4.23: Mittels GIR-Messung bestimmte Abnahme der Si-O Bindungskonzen-
tration in einem getemperten MIS-Kontakt. Die Punkte resultieren aus den Parametern
der in Abb. 4.21 und 4.22 gezeigten Simulationen, die Linien geben den Trend an. Deut-
lich zu erkennen ist das spa¨tere Einsetzen der Degradationsreaktion fu¨r Kontakte mit
aufgedampfter CsCl-Schicht.
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5 Untersuchungen an
Inversionsschichtemittern
MIS-Inversionsschicht-(MIS-IL) Solarzellen besitzen im Gegensatz zu herko¨mmlichen
pn-Solarzellen keinen eindiffundierten phosphordotierten Emitter. Stattdessen weisen sie
einen Inversionsschichtemitter auf, welcher durch feste positive Grenzfla¨chenladungen
Qf erzeugt wird. U¨blicherweise werden du¨nne Oxidschichten (dox = 1 − 3 nm) und
daru¨ber SiNx-Schichten zur Erzeugung der Inversion an der Siliziumoberfla¨che verwen-
det, da sie mit einem hohen Qf/q > 10
12 cm−2 verbunden sind. Eine weitere deutliche
Steigerung von Qf wird durch das Aufbringen von CsCl auf die Oxidschicht vor der
SiNx-Beschichtung erreicht [Hezel et al. 1984][Bauch et al. 1989].
Die Besonderheiten derartiger Emitter bestehen insbesondere darin, dass die Tiefe der
Inversionsschicht u¨blicherweise nur etwa 40 nm betra¨gt. Verglichen selbst mit flachen
diffundierten Emittern ist dieser Wert eine Gro¨ßenordnung kleiner, weshalb MIS-Inver-
sionsschichtsolarzellen eine sehr gute Empfindlichkeit im kurzwelligen Spektralbereich
aufweisen. Aufgrund des sehr du¨nnen Emitters ist allerdings auch der Emitterschicht-
widerstand Rsh > 3 kΩ/ erheblich gro¨sser als in herko¨mmlichen Solarzellen. Daher
erfordern MIS-IL-Solarzellen eine spezielle Metallisierung mit kleinen Kontaktfinger-
absta¨nden.
Desweiteren ist die Oberfla¨chenpassivierung fu¨r Inversionsschichtsolarzellen von sehr
großer Bedeutung, da die passivierende Wirkung eines diffundierten Emitters fehlt. Die
SiNx-Schicht muss also einerseits eine mo¨glichst starke Inversion erzeugen, andererseits
auch eine bestmo¨gliche Passivierung der Oberfla¨che bewirken.
In diesem Kapitel werden die Passiviereigenschaften unterschiedlicher Inversionsschicht-
emitter mittels Lebensdauermessungen und C(U)-Messungen untersucht und Mo¨glich-
keiten zur Optimierung aufgezeigt. Hierbei mu¨ssen Beschra¨nkungen aufgrund des So-
larzellenherstellungsprozesses beru¨cksichtigt werden, wobei insbesondere die thermische
Stabilita¨t der MIS-Kontakte eine Begrenzung hinsichtlich der maximalen Abscheidetem-
peratur fu¨r die SiNx-Schicht darstellt.
5.1 Emitterstruktur und Herstellung
Eine schematische Darstellung eines typischen in dieser Arbeit verwendeten Inversions-
schichtemitters zeigt Abb. 5.1. Herstellungsbedingt ist die Oxidschicht identisch mit
dem Tunneloxid des MIS-Kontaktes, welches wie bereits im vorherigen Kapitel erwa¨hnt
durch eine Oxidation bei 500◦C erzeugt wird. Die resultierende Schichtdicke betra¨gt ca.
dox = 1, 5 nm. Im Falle herko¨mmlicher MIS-IL-Solarzellen werden vor der Emitterfor-
mierung die MIS-Kontakte aufgebracht, welche aufgrund ihrer begrenzten thermischen
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung eines typischen in dieser Arbeit verwendeten
Inversionsschichtemitters.
Stabilita¨t die Temperatur fu¨r die folgenden Prozessschritte auf 250◦C beschra¨nken. So-
mit ist eine thermische Oxidation bei 800◦C zur Erzeugung eines im Vergleich zur 500◦C-
Oxidation sehr viel besser passivierenden Oxides [Grauvogl und Hezel 1998] nicht
mo¨glich.
Die fehlende thermische Stabilita¨t ist der Ansatzpunkt fu¨r die Entwicklung der bereits
erwa¨hnten ART-MIS-IL-Solarzelle [Meyer et al. 1998], bei welcher die Herstellung der
MIS-Kontakte als letzter Schritt erfolgt und somit die Emitterprozessierung bei deutlich
ho¨heren Temperaturen durchgefu¨hrt werden kann. Die hieraus resultierende verbesserte
Passivierung ist jedoch mit einem erho¨hten Aufwand verbunden, weshalb dieser Ansatz
in der vorliegenden Arbeit nicht verfolgt wird.
Das Aufbringen des CsCl erfolgt mittels des bereits in Kap. 4.2.1 vorgestellten CsCl-
Dips. Die hierbei abgeschiedenen CsCl-Mengen liegen zwar unterhalb der Nachweis-
grenze fu¨r XPS-Messungen, dennoch bewirken sie eine drastische Erho¨hung der Grenz-
fla¨chenladungsdichte von Qf/q ∼ 2 × 1012 cm−2 auf Qf/q ∼ 5 × 1013 cm−2. Ein hohes
Qf ist notwendig zur Erzeugung mo¨glichst starker Inversion im Halbleiter, wodurch
wiederum die Querleitfa¨higkeit der Inversionsschicht verbessert wird. Fu¨r die Ober-
fla¨chenpassivierung bedeutet die erho¨hte Ladungsdichte einerseits eine Verbesserung
aufgrund des Feldeffektes, anderseits ist das Einfu¨gen von CsCl in das Emitterschema
jedoch mit einem Anstieg der Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit verbunden. In der Regel
u¨berwiegt der Anstieg von Dit, dennoch ist CsCl zur Erzeugung einer ausreichenden
und reproduzierbaren Querleitfa¨higkeit zwingend notwendig.
Den Abschluss der Emitterprozessierung stellt das Aufbringen der SiNx-Schicht mittels
”
plasma enhanced chemical vapor deposition“ (PECVD) dar. In Abb. 5.2 ist die ver-
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wendete Anlage schematisch dargestellt. Eine ausfu¨hrliche Beschreibung des Prozesses
und der verwendeten Anlage findet sich bei [Lauinger 2001], allgemeinere Betrach-







Abbildung 5.2: Schematische Darstellung der verwendeten PECVD-Beschichtungsanlage
(Oxford Plasmalab 80+)
Heizplatte geregelt. Das einstro¨mende NH3-Gas wird durch Mikrowellen angeregt und
gelangt anschließend in die Reaktionskammer. Dort reagiert es mit dem direkt in die
Kammer einfließenden SiH4 und scheidet sich als amorphe SiNx-Schicht auf der Probe
und auch auf den Kammerwa¨nden ab. Wesentliche Parameter der Beschichtung sind
Druck, Wafertemperatur und Gasflu¨sse, welche insbesondere den Brechungsindex der
resultierenden Schicht bestimmen. Dieser wird ebenso wie die Schichtdicke in Hinblick
auf optimale Antireflektionseigenschaften gewa¨hlt. Der Brechungsindex der Siliziumni-
tridschicht hat, wie im Nachfolgenden gezeigt wird, bei einer Abscheidetemperatur von
250◦C praktisch keinen Einfluss auf die Passiviereigenschaften des Emitters, im Gegen-
satz zum in der Literatur ausfu¨hrlich behandelten Fall ho¨herer Abscheidetemperaturen
(z.B. [Lenkeit et al. 2001]).
Es ist bekannt, dass eine Abscheidetemperatur von nur 250◦C fu¨r SiN-Schichten zu
schlechten Passiviereigenschaften fu¨hrt (siehe Abb. 5.3). Aus der in Kap. 4 gezeigten
erho¨hten thermischen Stabilita¨t des mittels aufgedampfter CsCl-Schicht modifizierten
MIS-Kontaktes ergibt sich jedoch als letzter Prozessschritt die Mo¨glichkeit einer kurzen
Temperung der fertigen Solarzelle bei 300◦C. Bereits eine 2-minu¨tige Temperung kann
eine deutliche Verbesserung der Passiviereigenschaften des Inversionsschichtemitters be-
wirken und stellt somit einen der wesentlichen Gru¨nde dar, welche zu der Wirkungs-
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gradsteigerung der in Kap. 6 vorgestellten MIS-Inversionsschichtsolarzellen beitragen.
Genauere Untersuchungen zum Einfluss dieser kurzen Temperung auf die Passivier-
eigenschaften werden in Abschnitt 5.2 vorgestellt.
Abbildung 5.3: Abha¨ngigkeit der effektiven Ladungstra¨gerlebensdauer von der Beschich-
tungstemperatur fu¨r beidseitig mit SiNx beschichtete Proben (FZ-Wafer, p-Si, 1,5 Ωcm,
300 µm), hergestellt in zwei unterschiedlichen Beschichtungsanlagen. Die eingezeichne-
ten Linien zeigen die Trends. [Lauinger et al. 1998]
5.2 Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeiten
Die Passiviereigenschaften eines Inversionsschichtemitters ko¨nnen von verschiedenen Pa-
rametern beeinflusst werden, wobei insbesondere die Abscheidetemperatur der Silizium-
nitridschicht, die Eigenschaften der du¨nnen Oxidschicht sowie die Cs-Behandlung von
entscheidender Bedeutung sind. Im Folgenden werden Messungen der Oberfla¨chenre-
kombinationsgeschwindigkeit (ORG) Seff verschiedenartiger Emitter vorgestellt, wobei
jeweils technologische Einschra¨nkungen aufgrund des Solarzellenprozesses beru¨cksichtigt
werden, beispielsweise die Begrenzung der Abscheidetemperatur der SiN-Schicht auf
250◦C.
5.2.1 Temperverhalten der Siliziumnitridpassivierung
Siliziumnitridschichten, welche bei 250◦C abgeschieden werden, weisen wie bereits er-
wa¨hnt deutlich ho¨here Werte fu¨r Seff auf als Schichten, bei welchen die Herstellungs-
temperatur 300◦C betra¨gt. Dieser Umstand legt nahe, dass eine Temperung bei 300◦C
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Abbildung 5.4: Seff einer bei 250
◦C abgeschiedenen Siliziumnitridschicht in Abha¨ngig-
keit vom Brechungsindex n und der Temperdauer t (auf FZ-Wafer, p-Si, 1,5 Ωcm).
eine Verringerung der Rekombination bewirken kann. In Abb. 5.4 ist der Verlauf von
Seff fu¨r eine einfache SiN-Schicht (also kein Inversionsschichtemitter) wa¨hrend sukzes-
siven Temperns bei 300◦C dargestellt. Es zeigt sich, dass bereits nach einigen Sekunden
eine deutliche Reduktion von Seff erreicht werden kann. Nach ca. 5 min ergeben sich
weitgehend stabile Werte von Seff ≈ 60cm/s. Diese sind vergleichbar mit Resultaten fu¨r
Schichten, welche bereits bei 300◦C abgeschieden wurden. Die Ursache der verbesserten
Passivierung liegt wahrscheinlich darin, dass Wasserstoffatome aus dem Siliziumnitrid
zur Si/SiN-Grenzfla¨che diffundieren und dort freie Bindungen absa¨ttigen.
Somit stellt die Begrenzung der Temperatur wa¨hrend der SiN-Abscheidung bei MIS-
Inversionsschicht-Solarzellen kein grundlegendes Problem dar, solange eine ausreichen-
de thermische Stabilita¨t fu¨r eine kurzzeitige Temperung gegeben ist. Diese kann jedoch
durch die in Kap. 4 vorgestellte aufgedampfte CsCl-Schicht erreicht werden, sodass das
Problem der zu geringen Abscheidetemperatur weitgehend vermieden wird. Allerdings
tritt bei MIS-Kontakten auf texturierten Oberfla¨chen teilweise bereits nach 3 min eine
Degradation auf, weshalb die potentielle Verringerung der Oberfla¨chenrekombination im
Falle der in dieser Arbeit vorgestellten modifizierten MIS-Inversionsschicht-Solarzellen
nur teilweise ausgescho¨pft werden kann. Dennoch zeigen die Resultate in Kap. 6, dass
mittels einer solchen Temperung eine deutliche Erho¨hung der Leerlaufspannung Voc be-
wirkt werden kann.
Es muss an dieser Stelle betont werden, dass die Messung in Abb. 5.4 nicht an In-
versionsschichtemittern, sondern nur an mit Siliziumnitrid passivierten Siliziumwafern
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durchgefu¨hrt wurden. Die gezeigten Werte fu¨r Seff wu¨rden eine anna¨hernd perfekte Pas-
sivierung eines Solarzellenemitters darstellen. Da diese Schichten im Vergleich zu Inver-
sionsschichtemittern jedoch eine um mehr als eine Gro¨ßenordnung geringere feste Grenz-
fla¨chenladungsdichteQf und somit nur eine minimale Querleitfa¨higkeit (Rsh > 10
6 Ωcm)
aufweisen, ko¨nnen sie nicht als Emitter verwendet werden. Messungen an vollsta¨ndigen
Inversionsschichtemittern werden im na¨chsten Abschnitt vorgestellt.
Weiterhin zeigt Abb. 5.4, dass fu¨r Abscheidetemperaturen von 250◦C die Passivierei-
genschaften von SiN-Schichten praktisch nicht von deren Brechungsindex n abha¨ngen.
Dies steht im Gegensatz zu Schichten ho¨herer Herstellungstemperatur, welche einen
deutlichen Zusammenhang zwischen Sto¨chiometrie (die den Brechungsindex maßgeblich
bestimmt) und Passivierung aufweisen [Lenkeit 2002]. Die Erkla¨rung fu¨r diese fehlende
Abha¨ngigkeit du¨rfte vermutlich darin liegen, dass bei Beginn der Beschichtung zuna¨chst
eine du¨nne Schicht mit ho¨herem Brechungsindex abgeschieden wird und erst daru¨ber der
mittels Ellipsometrie zu messende Brechungsindex erreicht wird. Eine andere mo¨gliche
Erkla¨rung ist, dass die Grenzfla¨chenzustandsdichte ohnehin derartig hoch ist, dass die
Zusammensetzung der SiN-Schicht keinen Einfluss mehr darauf hat und die Passivierung
nur durch die Absa¨ttigung der Zusta¨nde mit Wasserstoff und aufgrund des Feldeffektes
zustande kommt.
5.2.2 Vergleich unterschiedlicher Inversionsschichtemitter
Inversionsschichtemitter weisen gegenu¨ber reinen SiN-Schichten abweichende Grenz-
fla¨cheneigenschaften auf, da sie, um eine ausreichende Querleitfa¨higkeit zu gewa¨hrleisten,
ho¨here Grenzfla¨chenladungsdichten Qf aufweisen mu¨ssen. Ein vergro¨ßertes Qf ist jedoch
in der Regel auch mit einer Zunahme der Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit verbunden. In
Abb. 5.5 sind die Seff -Werte des Standard-Inversionsschichtemitters im Vergleich zu ei-
nigen Modifikationen dargestellt. Es zeigt sich, dass insbesondere die du¨nne Oxidschicht,
welche prozessbedingt identisch ist mit dem Tunneloxid des MIS-Kontaktes, eine drasti-
sche Erho¨hung der Rekombination bewirkt. Aufgrund des Problems, dass der Emitter
erst nach Aufbringen der Metallkontakte hergestellt wird, ist die Erzeugung einer dicke-
ren bzw. mit einer geringeren Sto¨rstellendichte verbundenen Oxidschicht schwierig, da
diese u¨blicherweise durch Oxidation bei Temperaturen T ≥ 800◦C prozessiert werden.
Sind die Einschra¨nkungen aufgrund der Metallkontakte nicht gegeben, wie beispiels-
weise bei den bereits erwa¨hnten ART-MIS-IL-Solarzellen, so ko¨nnen fu¨r eine bei 800◦C
hergestellte Oxidschicht in Verbindung mit bei 400◦C abgeschiedenem SiN Rekombina-
tionsgeschwindigkeiten von 15 cm/s erreicht werden [Grauvogl 1997].
Kann dagegen nur die Tunneloxidschicht des MIS-Kontaktes fu¨r den Inversionsschicht-
emitter verwendet werden, so wa¨re es im Hinblick auf die Oberfla¨chenpassivierung vor-
teilhaft, vo¨llig auf eine Oxidschicht zu verzichten. In Abb. 5.5 zeigt sich, dass ein durch
eine bei 250◦C abgeschiedene SiN-Schicht erzeugter Emitter durch Fortfall der Oxid-
schicht nach einer kurzen Temperung bei 300◦C ein Seff < 100 cm/s aufweist. Dieser
Wert ist sogar kleiner als fu¨r einen Emitter, dessen SiN-Schicht bei 400◦C aufgebracht
wurde, welcher jedoch die du¨nne Tunneloxidschicht des MIS-Kontaktes beinhaltet. An-
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Abbildung 5.5: Seff -Werte des fu¨r Solarzellen verwendeten Inversionsschichtemitters (Td
= 250◦C) im Vergleich mit modifizierten Emitterstrukturen. Die Proben entsprechen,
bis auf die angegebenen Abweichungen, dem Standardemitter, d.h. mit CsCl-Dip und
Tunneloxid. Es zeigt sich, dass insbesondere durch Weglassen der du¨nnen Oxidschicht
eine deutliche Verbesserung der Passivierung erreicht werden kann.
hand von C(U)-Messungen wird allerdings noch gezeigt, dass die du¨nne Oxidschicht fu¨r
eine ausreichend hohe Ladungsdichte und somit fu¨r eine ausreichende Querleitfa¨higkeit
absolut notwendig ist.
Weiterhin zeigt Abb. 5.5, dass die CsCl-Dip-Behandlung fu¨r die untersuchten Emit-
ter mit einer Reduzierung der Oberfla¨chenrekombination verbunden ist. Mittels C(U)-
Messung wird in Abschnitt 5.3 gezeigt, dass der CsCl-Dip eine Erho¨hung der Grenz-
fla¨chenladung Qf und somit eine versta¨rkte Feldeffektpassivierung bewirkt. Die ebenfalls
mit dem CsCl-Dip verbundene leichte Zunahme der Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit ist
dagegen aufgrund der ohnehin sehr hohen Zustandsdichte an der Grenzfla¨che zwischen
Silizium und Tunneloxid nur von nachrangiger Bedeutung.
In Abb. 5.6 ist die Langzeitstabilita¨t eines getemperten Standardemitters dargestellt.
Es zeigt sich, dass nach einer leichten Degradation wa¨hrend der ersten 10 Stunden nach
Beendigung der Temperung ein stabiles Niveau fu¨r die Oberfla¨chenrekombination er-
reicht wird. Im Vergleich mit ungetemperten Emittern sind die Seff -Werte auch der
degradierten Proben jedoch weiterhin deutlich kleiner, eine Temperung bei 300◦C kann
also auch dauerhaft eine Verbesserung der Solarzellenpassivierung bewirken.
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Abbildung 5.6: Zunahme von Seff eines Standardemitters (Td = 250
◦C, m. CsCl-Dip,
m. Tunneloxidschicht) nach Beendigung einer 30-minu¨tigen Temperung bei 300◦C. Die
Lagerung der Probe erfolgte unter Halogenbeleuchtung, bei einer Intensita¨t von ca. 1
Sonne. Nach ca. 10 h werden konstante Werte erreicht, die Degradation stellt somit kein
wesentliches Problem dar. Inwieweit UV-Licht Auswirkungen auf die Passivierung hat,
kann aufgrund dieser Messung jedoch nicht festgestellt werden.
5.3 C(U)-Messungen
Eine weitere Mo¨glichkeit zur Untersuchung von Grenzfla¨cheneigenschaften stellt die in
Kap. 3.2 vorgestellte Methode der Kapazita¨t-Spannungs-Messung dar. Sie ermo¨glicht
insbesondere die Bestimmung der Grenzfla¨chenladungsdichteQf sowie der Grenzfla¨chen-
zustandsdichte DIT . Ein großer Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass auch die ener-
getische Lage der Zusta¨nde innerhalb der Bandlu¨cke bestimmt werden kann.
Zuna¨chst wird der Einfluss eines CsCl-Dips auf die Si/SiN-Grenzfla¨che gezeigt. Die Si-
liziumnitridschichten wurden bei 250◦C abgeschieden und haben einen Brechungsindex
von 1,9. In Abb. 5.7 sind die C(U)-Kurven und die zugeho¨rigen Dit-Verteilungen fu¨r
Proben ohne und mit CsCl dargestellt.
Eine genaue Analyse der C(U)-Kurven erfolgt durch Simulation der Grenzfla¨che mit-
tels eines von Girisch [Girisch et al. 1988][Bierhals et al. 2000] vorgestellten Modells,
mit welchem die charakteristischen Parameter wie Ladungen und Bandverbiegung in
Abha¨ngigkeit von der angelegten Gatespannung UG bestimmt werden. Die quasistati-
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Fu¨r die Berechnung der HF-Kapazita¨t wird eine in [Brews 1974] vorgestellte Methode














































































































Abbildung 5.7: Vergleich der C(U)-Kurven von SiN-beschichteten Proben ohne und mit
CsCl-Dip. Der Brechungsindex der Nitridschicht ist jeweils 1,9, die Abscheidetemperatur
betrug 250◦C und die Schichtdicke ist 70 nm. Die rechten Graphen zeigen jeweils die
Verteilung der Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit. Es zeigt sich, dass die Zugabe von CsCl
zwar eine deutliche Zunahme der Grenzfla¨chenladungsdichte Qf bewirkt, Dit sich jedoch
nur geringfu¨gig a¨ndert. Zu beachten ist, dass die untersuchten Proben im Gegensatz zu
Inversionsschichtemittern keine Oxidschicht aufweisen, da ansonsten aufgrund der sehr
hohen Ladungsdichte keine Messung mo¨glich wa¨re.
verwendet. Eine gute U¨bereinstimmung zwischen Modell und Messung ergibt sich, wenn
die Verteilung der Grenzfla¨chenzusta¨nde fu¨r Donatoren und Akzeptoren beschrieben
wird mit [Fu¨ssel et al. 1996]
Dit,D(E) = TAe
−TB(E−EV ) +Dit,maxe−((E−EV )−Dit,0)
2/σ2 (5.2)
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und
Dit,A(E) = TAe
−TB(EC−E) + C. (5.3)
Die angenommenen Zusta¨nde sind einerseits sogenannte tail-states in der Na¨he der
Bandkanten, welche durch
”
verzerrte“ Bindungen an der Grenzfla¨che erzeugt werden
und welche sowohl donatorischen als auch akzeptorischen Charakter haben ko¨nnen. Au-
ßerdem wird eine Gauss-Verteilung fu¨r donatorische Zusta¨nde innerhalb der Bandlu¨cke
angenommen, welche durch freie Bindungen (
”
dangling bonds“) verursacht werden, so-
wie eine u¨ber die Bandlu¨cke konstante Verteilung von Akzeptorzusta¨nden.
Der Vergleich zwischen Proben ohne und mit CsCl zeigt, dass mit der Zugabe von CsCl




















































Abbildung 5.8: C(U)-Kurve und zugeho¨rige Dit-Verteilung eines SiN/SiO/p-Si-
Schichtsystems ohne CsCl. Die Abscheideparameter fu¨r die Siliziumnitridschicht sind
identisch mit den Werten aus Abb. 5.7. Die Siliziumoxidschicht mit einer Dicke Dox =
1, 5 nm entspricht dem Tunneloxid der MIS-Kontakte und wird durch Oxidation bei
500◦C im Quarzrohrofen erzeugt. Verglichen mit Proben ohne Oxidschicht zeigt sich
eine deutlich gro¨ßere Ladungsdichte Qf , welche jedoch auch mit einer starken Erho¨hung
der Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit verbunden ist.
zwar eine deutliche Erho¨hung der festen Ladungen Qf verbunden ist, die Zustandsdichte
Dit jedoch nur geringfu¨gig zunimmt. Dies besta¨tigt die Ergebnisse der Lebensdauermes-
sungen, wonach Proben mit CsCl-Dip, jedoch ohne Oxidschicht, die beste Passivierung
aufweisen. Der Grund hierfu¨r liegt in der verbesserten Feldeffektpassivierung, welche
in diesem Fall nicht wie beim Inversionsschichtemitter mit einer stark erho¨hten Grenz-
fla¨chenzustandsdichte verbunden ist.
Aufgrund der nur moderaten Ladungsdichte Qf und der damit verbundenen geringen
Querleitfa¨higkeit der Inversionsschicht sind derartige Schichten als Inversionsschichte-
mitter nicht geeignet. Eine deutlich gro¨ßere Ladungsdichte kann durch Einfu¨gen einer
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du¨nnen Oxidschicht zwischen Siliziumnitrid und Silizium erzeugt werden. Abb. 5.8 zeigt
die C(U)-Kurven von Proben, welche vor der Beschichtung mit SiN eine Oxidation bei
500◦C fu¨r 10 min durchlaufen haben. Diese Oxidation ist identisch mit dem Prozess
zur Erzeugung des Tunneloxids der MIS-Kontakte. Bei der Herstellung von MIS-IL-
Solarzellen ist dieses Oxid aufgrund der zuvor erfolgten Kontaktprozessierung bereits
im Emittergebiet vorhanden und bedeutet somit bei der Solarzellenherstellung keinen
Mehraufwand.
Im Vergleich zu den in Abb. 5.7 vorgestellten Messungen zeigt sich, dass die zusa¨tzliche
Oxidschicht zwar eine erhebliche Zunahme der Grenzfla¨chenladung bewirkt, dieser An-
stieg ist jedoch mit einer deutlich vergro¨ßerten Grenzfla¨chenzustandsdichte Dit verbun-
den. Die Ergebnisse der C(U)-Messung besta¨tigen somit die Lebensdauermessungen aus
Abb. 5.5. Diese erho¨hte Sto¨rstellendichte mag u¨berraschen, da thermisch gewachsenes
Oxid bekannt ist fu¨r hervorragende Passiviereigenschaften. Dabei muss jedoch beachtet
werden, dass es sich bei dem hier untersuchten Oxid um eine ultradu¨nne (dox ' 1, 5 nm)
und somit durchtunnelbare Schicht handelt, welche zudem bei einer Temperatur von
lediglich 500◦C gewachsen wurde gegenu¨ber Oxidationstemperaturen von u¨ber 1000◦C
fu¨r sehr gut passivierende Oxidschichten.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass es leider nicht mo¨glich ist, C(U)-Messungen an
vollsta¨ndigen Inversionsschichtemittern, d.h. Proben mit du¨nner Oxidschicht und CsCl-
Dip, durchzufu¨hren. Diese weisen eine derart hohe Ladungsdichte auf (Qf/q > 5 ×
1013cm2), dass die Durchbruchspannung des Kondensators u¨berschritten wird, bevor
der Bereich der starken Inversion verlassen wird.
Aus den gezeigten C(U)-Messungen ergeben sich in Verbindung mit den zuvor vorge-
stellten Lebensdauermessungen zwei wesentliche Schlussfolgerungen. Zum Einen zeigt
sich, dass eine bei 250◦C abgeschiedene Siliziumnitridschicht in Verbindung mit einer
kurzen Temperung bei 300◦C eine sehr gute Oberfla¨chenpassivierung ermo¨glicht und
somit fu¨r die Anwendung in MIS-Solarzellen hervorragend geeignet ist.
Anderseits wird auch die Problematik der du¨nnen Oxidschicht, welche identisch mit
dem Tunneloxid des Kontaktes ist, deutlich. Diese ist fu¨r eine ausreichend hohe La-
dungsdichte zwingend notwendig, fu¨hrt jedoch auch zu einer deutlich erho¨hten Zustands-
dichte an der Si/SiN-Grenzfla¨che. Die Ursache der hohen Zustandsdichte du¨rfte sowohl
in der geringen Oxidationstemperatur von nur 500◦C und dem daraus resultierenden
zustandsreichen Oxid liegen sowie in der Tatsache, dass auch Zusta¨nde an der SiN/SiO-
Grenzfla¨che aufgrund der hohen Tunnelwahrscheinlichkeit durch das Oxid zur Grenz-
fla¨chenzustandsdichte des Systems SiN/SiO/p-Si beitragen.
Um die Passiviereigenschaften des Inversionsschichtemitters zu verbessern, muss da-
her die Oxidschicht modifiziert werden. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass eine solche
vera¨nderte Oxidschicht entweder auch als Tunneloxid fu¨r den MIS-Kontakt geeignet sein
muss oder aber, dass die Formierung dieser Schicht erst nach der Herstellung der Kon-
takte erfolgt und somit erhebliche Einschra¨nkungen bei der Prozessierung insbesondere
in Hinblick auf die Temperatur gegeben sind. Deshalb ist beispielsweise die im Fall der
ART-MIS-IL-Solarzellen (siehe Kap. 1.2) [Meyer et al. 1998] verwendete Oxidation bei
800◦C, welche sehr gute Inversionsschichtemitter ermo¨glicht, nicht anwendbar.
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5.4 Plasmaunterstu¨tzte N2O-Oxidation
Eine Mo¨glichkeit, du¨nne Oxidschichten bei Temperaturen von 200◦C zu erzeugen, stellt
die Oxidation in einem N2O-Plasma dar. Hierfu¨r wird die in Abb. 5.2 gezeigte Anla-
ge verwendet. Allerdings werden nicht wie bei der Siliziumnitridabscheidung die Gase
NH3 und SiH4 verwendet, sondern lediglich N2O und N2. Dies bewirkt eine Oxidation
der Siliziumoberfla¨che, wobei die Dicke der resultierenden Oxidschicht nach 3 min et-
wa dox ' 2 nm betra¨gt. Dieser Wert stellt bereits eine Sa¨ttigung dar, da ein la¨ngeres
Oxidieren praktisch keinen Schichtdickenzuwachs mehr bewirkt. Der große Vorteil ei-
ner derartigen Oxidation besteht darin, dass sie aufgrund der geringen Temperatur
auch noch nach der Kontaktprozessierung durchgefu¨hrt werden kann. Ein Inversions-
schichtemitter, bei welchem die Oxidschicht mittels N2O-Oxidation hergestellt wur-
de, wird im Folgenden kurz N2O-Emitter genannt. Abb. 5.9 zeigt die Messung der
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Abbildung 5.9: Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeit Seff eines sukzessive bei
300◦C getemperten SiN/SiOx/p-Si-Inversionsschichtemitters, bei welchem das Oxid mit-
tels N2O-Oxidation hergestellt wurde. Bereits nach einer Temperdauer von 60 s ergibt
sich eine hervorragende Passivierung.
Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeit eines solchen N2O-Emitters nach sukzessi-
vem Tempern bei 300◦C. Die hervorragenden Werte fu¨r Seff von weniger als 100 cm/s,
welche bereits nach Temperdauern von 1 min erreicht werden, lassen auf einen idealen
Inversionsschichtemitter fu¨r MIS-IL-Solarzellen schließen.
Leider zeigt sich bei der Betrachtung des langfristigen Verhaltens der Passiviereigen-
schaften, dass die enorme Verbesserung, welche durch Tempern derartiger Proben er-
reicht werden kann, nicht stabil ist. In Abb. 5.10 ist Seff fu¨r einen Zeitraum von
2 Wochen nach Beendigung des Temperns aufgetragen. Die resultierenden Werte fu¨r
Seff zeigen, dass die Passiviereigenschaften eines N2O-Emitters nach Degradation noch
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schlechter sind als die eines herko¨mmlichen Standardemitters. Somit stellt der N2O-
Emitter keine Alternative fu¨r Inversionsschichtsolarzellen dar.
Interessant ist die Tatsache, dass der Degradationsprozess praktisch vollkommen rever-
sibel ist. Ein erneutes Tempern der Proben fu¨hrt wiederum zu den in Abb. 5.9 ge-
zeigten Rekombinationsgeschwindigkeiten. Die Ursache der erheblichen Auswirkungen
des Temperns auf die Oberfla¨chenpassivierung liegt wahrscheinlich darin, dass Wasser-
stoff bei ho¨heren Temperaturen aus dem Siliziumnitrid in das Oxid und an die Si-
SiOx-Grenzfla¨che diffundiert und dort freie Bindungen absa¨ttigt. Die resultierenden
Wasserstoff-Silizium-Bindungen sind vermutlich jedoch nur metastabil, worin die In-
stabilita¨t der Passiviereigenschaften des N2O-Emitters begru¨ndet liegt.















Zeit nach Tempern [h]
Abbildung 5.10: Degradation der Passiviereigenschaften eines getemperten N2O-Inver-
sionsschichtemitters. 150 h nach Beendigung des Temperns ist Seff gro¨ßer als bei einem
herko¨mmlichen Inversionsschichtemitter.
Abb. 5.11 zeigt die C(U)-Kurven eines N2O-Emitters unmittelbar nach einer 20-minu¨ti-
gen Temperung sowie nach 14-ta¨giger Degradation. Der Anstieg der Zustandsdichte Dit
um fast ein Gro¨ßenordnung aufgrund der Degradation ist deutlich zu erkennen. Insbe-
sondere die Zahl der Zusta¨nde nahe der Mitte der Bandlu¨cke steigt stark an. Derartige
Zusta¨nde sind mit freien Bindungen verknu¨pft, welche durch Wasserstoff abgesa¨ttigt
werden ko¨nnen (Wasserstoffpassivierung) und dann nicht mehr zu Dit beitragen. Die
C(U)-Messungen geben also einen starken Hinweis darauf, dass die aus der Tempe-
rung resultierende Reduktion von Seff auf den Einfluss des Wasserstoffs zuru¨ckzufu¨hren
ist. Derartige Si-H-Bindungen sind jedoch ha¨ufig nicht stabil. Mit der Zunahme der Zu-
standsdichte Dit ist auch ein Anstieg der Ladungsdichte Qf verbunden. Dieser ist jedoch
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zu gering, um den Dit-Anstieg auszugleichen.
In Kap. 6 werden Ergebnisse von MIS-IL-Solarzellen vorgestellt, welche als Besonderheit
einen N2O-Emitter aufweisen. Sie zeigen, dass, entsprechend der Lebensdauermessungen,
unmittelbar nach Tempern sehr hohe Leerlaufspannungen erreicht werden, nach Degra-
dation diese Werte jedoch unterhalb derer fu¨r Referenz-MIS-Inversionsschichtsolarzellen
liegen.












































































































Abbildung 5.11: C(U)-Kurven und zugeho¨rige Dit-Verteilungen eines N2O-Inversions-
schichtemitters nach Tempern (a) und nach 14-ta¨giger Degradation bei Raumtemperatur
ohne Beleuchtung (b). Die Proben enthalten kein CsCl, da andernfalls aufgrund der
extrem hohen Ladungsdichte keine Messung mo¨glich wa¨re.
5.5 Fu¨llfaktorproblem
Einen Schwachpunkt von MIS-IL-Solarzellen im Vergleich zu diffundierten Hochlei-
stungssolarzellen stellt der Fu¨llfaktor dar. Betrachtet man die empirische Formel
FF =







[Green 1986], so mu¨sste eine Solarzelle bei einer Leerlaufspannung von
Voc = 625 mV einen Fu¨llfaktor von mehr als 83% aufweisen. Die beste im Rahmen dieser
Arbeit hergestellte MIS-IL-Solarzelle mit Voc = 625 mV weist jedoch nur einen Fu¨llfaktor
von 77,4% auf. Eine Ursache fu¨r diese Reduktion ist der relativ hohe Serienwiderstand







zu einem FF von nur noch 79,3% fu¨hrt. Die Ursache fu¨r die Differenz von 1,9% zwi-
schen gemessenem und berechnetem Wert liegt in der starken Injektionsabha¨ngigkeit
der Oberfla¨chenrekombinationsgeschwindigkeit Seff des Inversionsschichtemitters.
Abb. 5.12 zeigt Seff in Abha¨ngigkeit von der Injektionsdichte ∆n fu¨r einen Standard-
Inversionsschichtemitter, welcher fu¨r 5 min bei 300◦C getempert wurde. Es wird deutlich,
















Abbildung 5.12: Injektionsabha¨ngiges Seff eines Standard-Inversionsschichtemitters,
welcher fu¨r 5 min bei 300◦C getempert wurde.
dass fu¨r geringe Injektionsdichten (∆n ≈ 2 · 1013cm−3) Seff wesentlich gro¨ßer ist als bei
ho¨heren Injektionsdichten (∆n > 2 ·1014cm−3). Dieses Verhalten ist fu¨r die Passivierung
mit Siliziumnitrid aus der Literatur (z.B. [Schmidt und Aberle 1999]) bekannt. Eine
Erkla¨rung basierend auf der Rekombination in der durch die Grenzfla¨chenladung Qf
erzeugten Raumladungszone wird in [Dauwe 2004] gegeben.
Abb. 5.13 zeigt die PC1D-Simulation der Kennlinie einer Inversionsschichtsolarzelle so-
wie die Beziehung zwischen ∆n und und der Zellspannung U . Im Bereich der Leerlauf-
spannung liegt das Maximum fu¨r ∆n und somit das Minimum von Seff . Mit sinkender
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Spannung nimmt ∆n jedoch ab, Seff steigt daher an. Dieser Anstieg bewirkt insbeson-
dere auch am Punkt der maximalen Leistung erho¨hte Rekombination und somit einen
reduzierten Fu¨llfaktor. Die gestrichelte Kennlinie in Abb. 5.13 ist mit konstantem Seff
berechnet, wa¨hrend die durchgezogene Linie die Injektionsabha¨ngigkeit beru¨cksichtigt.
Der Unterschied des Fu¨llfaktors zwischen beiden Linien betra¨gt 2%, was praktisch genau
der Differenz zwischen Messwert und Erwartungswert entspricht.




















Abbildung 5.13: PC1D-Simulation des Fu¨llfaktors FF und der Injektionsdichte ∆n einer
Inversionsschichtsolarzelle. Deutlich wird der Anstieg von ∆n mit zunehmender Span-
nung. Die durchgezogene Kennlinie, welche einen geringeren Fu¨llfaktor aufweist, wurde
unter Beru¨cksichtigung der Injektionsabha¨ngigkeit von Seff berechnet, wa¨hrend die ge-
strichelte Kurve auf der Annahme eines konstanten Seff beruht.
emittern dar, welche kaum zu beeinflussen ist. Gelingt es jedoch, Seff so weit zu verrin-
gern, dass auch bei niedrigen Injektionsdichten die Rekombination im Siliziumvolumen
u¨berwiegt, so kann der Einfluss auf den Fu¨llfaktor minimiert werden.
Im Rahmen dieser Arbeit sind jedoch nur Solarzellen auf float-zone Silizium herge-
stellt worden, welches sehr hohe Minorita¨tsladungstra¨gerlebensdauern aufweist. Daher
ist in keinem Fall die Vorderseitenrekombination so gering, als dass sie gegenu¨ber der
Volumenrekombination zu vernachla¨ssigen wa¨re. Die ho¨chsten erreichten Fu¨llfaktoren
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fu¨r Inversionsschichtsolarzellen liegen daher trotz eines Serienwiderstandes Rs von nur
0, 5 Ωcm2 und einer Leerlaufspannung von Voc = 650 mV bei nur 79,5% fu¨r planare Zel-
len. Fu¨r texturierte Zellen werden sogar nur 78% erreicht, was sich durch ein niedrigeres
Voc und einen ho¨heren Rs erkla¨rt.
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6 Zellergebnisse
Wie bereits in Kap. 1 erwa¨hnt, weisen MIS-Inversionsschicht- (MIS-IL) Solarzellen
zwei charakteristische Besonderheiten gegenu¨ber herko¨mmlichen Silizium-Solarzellen mit
diffundiertem Emitter auf. Dies ist einerseits die Kontaktierung mittels eines Metall-
Isolator-Halbleiter(MIS)-Kontaktes, bei welchem der Stromfluss durch die Minorita¨tsla-
dungstra¨ger dominiert wird (min-MIS). Zweites Charakteristikum ist die Verwendung
eines mittels fester Ladungen influenzierten Inversionsschichtemitters.
Die Vorteile dieses Zellkonzeptes liegen in einer aufgrund der fehlenden Diffusion ver-
einfachten Prozessierung der Zellen sowie in der Mo¨glichkeit, durchweg Niedertempera-
turprozesse (T < 500◦C) bei der Herstellung zu verwenden. Außerdem weisen MIS-IL-
Solarzellen aufgrund des du¨nnen Emitters eine sehr hohen Quantenausbeute im kurzwel-
ligen Bereich auf. Als Nachteil ist der gegenu¨ber diffundierten Emittern hohe Schicht-
widerstand des Inversionsschichtemitters zu nennen (siehe Kap. 5) sowie seine im Ver-
gleich mit hochwertigen Emittern nur moderaten Passiviereigenschaften. Desweiteren
weist auch der MIS-Kontakt zumindest gegenu¨ber tiefdiffundierten pn-Kontakten ho¨here
Sa¨ttigungssperrstromdichten J0 auf.
Die in den beiden vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Modifikationen, d.h. insbeson-
dere die aufgedampfte CsCl-Schicht und die Temperung der Siliziumnitridschicht bei
300◦C, setzen an den Schwachpunkten der MIS-IL-Solarzellen an. In diesem Kapitel
wird ein Vergleich zwischen konventionellen und modifizierten Solarzellen dieses Zell-
typs vorgestellt, wobei sowohl planare als auch texturierte Zellen betrachtet werden. Die
Resultate des Vergleichs zeigen, dass aufgrund der Verbesserungen ein deutlicher Anstieg
des Wirkungsgrades erzielt werden kann. Der ho¨chste erreichte stabile Wirkungsgrad von
19,6% stellt dabei eine Verbesserung von mehr als einem Prozent gegenu¨ber dem bishe-
rigen Ho¨chstwert fu¨r Standard-MIS-IL-Solarzellen dar.
Weiterhin werden auch Ergebnisse fu¨r Zellen mit N2O-Oxid vorgestellt. Diese weisen
sogar einen maximalen Wirkungsgrad von 20,2% auf, welcher jedoch, wie aufgrund der
Beobachtungen in Kap. 5 erwartet, nicht stabil ist und auf unter 19% absinkt.
Schließlich werden noch die Resultate von Messungen der spektralen Empfindlichkeit
pra¨sentiert, wobei fu¨r Zellen mit speziell angepasster Antireflexschicht im kurzwelligen
Bereich eine externe Quantenausbeute > 1 erreicht wird.
Zuna¨chst wird jedoch die Zellstruktur der untersuchten Zellen erla¨utert und der Herstel-
lungsprozess einer typischen MIS-IL-Solarzelle vorgestellt.
6.1 Zellstruktur und Prozessierung
In Abb. 6.1 ist eine schematische Darstellung der besten stabilen im Rahmen dieser Ar-
beit hergestellten MIS-IL-Solarzelle dargestellt, welche einen Wirkungsgrad von 19,6%
aufweist. Sie weist im Unterschied zu konventionellen MIS-IL-Solarzellen eine aufge-
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Al -Kontakt Zufällige Pyramiden
p - Silizium 
SiOx
d  1,5 nm≈
SiNX
d = 80 nm
SiO2
d  200 nm≈
Al - Rückseitenkontakt
CsCl-layer
d  5 nm≈
Abbildung 6.1: Schematische Darstellung einer MIS-Inversionsschichtsolarzelle.
dampfte CsCl-Schicht im Bereich des MIS-Kontakts auf, wodurch sich sowohl die Kon-
takteigenschaften im Hinblick auf J0 verbessern als auch eine Temperung der Silizium-
nitridschicht bei 300◦C ermo¨glicht wird.
Die Ru¨ckseite ist mit einer thermisch bei 1050◦C gewachsenen Siliziumoxidschicht pas-
siviert. Dies widerspricht zwar dem Konzept einer Niedertemperaturprozessierung, doch
um eine gute Vergleichbarkeit mit anderen Hocheffizienzsolarzellen zu erreichen, wur-
de diese Ru¨ckseitenpassivierung gewa¨hlt. Alternativ kann auch Siliziumnitrid zur Pas-
sivierung verwendet werden, wodurch eine durchgehende Niedertemperaturprozessie-
rung mo¨glich wird. Solarzellen mit einer derartigen Ru¨ckseite weisen jedoch gegenwa¨rtig
noch einen geringeren Wirkungsgrad auf [Dauwe et al. 2000] als Zellen mit einer Oxid-
ru¨ckseite.
Aufgrund der sehr gut passivierten Ru¨ckseite und des fu¨r alle in dieser Arbeit unter-
suchten Zellen verwendeten
”
float-zone“(FZ) Siliziums ko¨nnen die Eigenschaften der
charakteristischen Merkmale von MIS-IL-Solarzellen sehr gut von sonstigen Einflu¨ssen,
wie beispielsweise Volumenlebensdauer, getrennt betrachtet werden. Auch ein Vergleich
mit diffundierten Referenzsolarzellen bietet dann die Mo¨glichkeit, wirklich die Unter-
schiede zwischen beiden Zellkonzepten aufzuzeigen.
6.1.1 Der Herstellungsprozess
Im Folgenden wird die Herstellungssequenz einer typischen in dieser Arbeit vorgestellten
MIS-IL-Solarzellen pra¨sentiert. Bei den verwendeten Siliziumwafern handelt es sich um
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0,5 Ωcm p-FZ-Silizium mit einer Dicke von ca. 300 µm.
1. RCA-Reinigung.
2. Oxidation im Quarzrohrofen bei 1050◦C. Die resultierende Schichtdicke betra¨gt
ca. 250 nm.
3. O¨ffnen der ru¨ckseitigen Punktkontakte und der aktiven Zellfla¨che mittels Photo-
lithographie und A¨tzen in buffered HF.
4. Optional: Texturierung der aktiven Zellfla¨che in einer KOH-Isopropanol-Wasser-
Lo¨sung. Die resultierenden zufa¨lligen Pyramiden sind etwa 5 - 10 nm groß.
5. Modifizierte RCA-Reinigung. Der Unterschied zur Standard-RCA-Reinigung be-
steht darin, dass der letzte HF-Schritt entfa¨llt, wodurch ein du¨nnes Oxid (d ∼
1 nm) auf dem Wafer verbleibt.
6. Aufdampfen der Aluminium-Ru¨ckseitenkontakte mittels Elektronenstrahlverdamp-
fen im Vakuum. Die resultierende Schichtdicke betra¨gt ca. 10 µm.
7. Tempern bei 500◦C im Quarzrohrofen in einer N2/O2-Atmospha¨re.
8. Optional: Aufbringen von CsCl mittels CsCl-Dip (siehe Kap. 4.2.1)
oder: Aufdampfen einer du¨nnen CsCl-Schicht (d ∼ 5 nm) mittels thermischer
Vakuumverdampfung. In diesem Fall ko¨nnen anschließend ohne O¨ffnen der Vaku-
umkammer die Al-Vorderseitenkontakte aufgedampft werden.
9. Aufdampfen der Vorderseitenkontaktfinger und des Busbars mittels Elektronen-
strahlverdampfen. Die Strukturierung der Finger wird durch Schattenmasken er-
reicht, welche unmittelbar auf dem Wafer aufliegen. Die resultierende Schichtdicke
betra¨gt ca 10 µm.
10. Kurzes Eintauchen (t ∼ 15 s) in Al-A¨tze (T = 70◦C) zum Entfernen von Unter-
dampfungen.
11. CsCl-Dip zur Erho¨hung der festen LadungsdichteQf des Inversionsschichtemitters.
12. SiNx-Abscheidung mittels PECVD-Verfahrens. Die Wafertemperatur wa¨hrend der
Abscheidung betra¨gt 250◦C, der Brechungsindex ist n = 1, 9, die Schichtdicke
d = 79 nm.
13. Temperung bei 300◦C. Die Temperdauer betra¨gt fu¨r Zellen mit aufgedampfter
CsCl-Schicht 2 min, fu¨r alle u¨brigen Zellen 30 s.
14. Optional: Aufdampfen von MgF2 als zweiter Schicht einer doppellagigen Antire-
flexschicht (DLARC). Hierbei ist zuvor die SiNx-Schicht entsprechend anzupassen.
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Erla¨uterungen zu den einzelnen Prozessschritten
zu 1)
Die Standard-RCA-Reinigung dient zur Entfernung von oberfla¨chlichen Verunreinigun-
gen und entfernt auch das natu¨rliche Oxid an der Siliziumoberfla¨che. Sie ist ein Stan-
dardverfahren in der Halbleiterprozessierung und soll daher hier nicht weiter erla¨utert
werden (siehe beispielsweise [Kern 1990]).
zu 3) und 4)
Mittels Photolithographie wird ein Vorderseitenfenster von 20 x 20 mm2 definiert und
das Oxid in diesem Bereich durch gepufferte Flusssa¨ure entfernt. Im Falle planarer Zel-
len ko¨nnen im gleichen Schritt auch die Kontakto¨ffnungen auf der Zellru¨ckseite definiert
und gea¨tzt werden.
Bei texturierten Zellen muss dagegen zuerst die Vorderseite in einer alkalischen Lo¨sung
anisotrop gea¨tzt werden [King und Buck 1991], wodurch sich zufa¨llig verteilte Pyra-
miden ausbilden. Um Kristallscha¨den, welche sich an den Kanten und in den Gra¨ben
der Pyramiden bilden ko¨nnen, zu entfernen, wird anschließend ein kurzer isotroper
A¨tzvorgang in saurer CP4-Lo¨sung durchgefu¨hrt. Hierbei werden die Kanten und Gra¨ben
verrundet, wodurch sich zwar die Reflektion an der Oberfla¨che leicht erho¨ht, die Rekom-
bination an derselben jedoch deutlich verringert werden kann. Anschließend werden in
einem separaten zweiten Photolithographieschritt die O¨ffnungen fu¨r die Ru¨ckseitenkon-
takte, welche ja nicht texturiert werden sollen, hergestellt.
zu 5)
Die modifizierte RCA-Reinigung dient wie die Standard-RCA-Reinigung zuna¨chst eben-
falls zum Entfernen von Verunreinigungen an der Siliziumoberfla¨che. Der Unterschied
besteht lediglich darin, dass das abschließende Entfernen des Oxides in Flusssa¨ure ent-
fa¨llt. Das so verbleibende Oxid stellt die Grundlage des Tunneloxides im MIS-Kontakt
sowie des Oxides zur Emittererzeugung dar und hat eine Schichtdicke von ca. 1 nm.
zu 7)
Die Temperung bei 500◦C in sauerstoffhaltiger Atmospha¨re dient verschiedenen Zwecken.
Zum Einen wird aufgrund der Temperatur der Ru¨ckseitenkontakt eingesintert und bil-
det so sein ohm’sches Verhalten aus. Desweiteren fu¨hrt die Temperung zu einer deut-
lichen Verbesserung der Ru¨ckseitenpassivierung (
”
Alneal“). Diese verbesserte Passivie-
rung wird durch die Reduktion der im SiO2 befindlichen H2O-Moleku¨le durch das Alumi-
nium des Kontaktes hervorgerufen. Der bei dieser Reaktion entstehende atomare Wasser-
stoff kann freie Bindungen absa¨ttigen und somit die Grenzfla¨chenrekombination deutlich
senken [Reed und Plummer 1988].
Schließlich dient die Temperung auch der Oxidation der Zellvorderseite. Die Schicht-
dicke des in Schritt 5) gebildeten du¨nnen Oxids wird wa¨hrend der Temperung auf ca.
1,3 - 1,5 nm vergro¨ßert und bildet damit das ideale Tunneloxid fu¨r den MIS-Kontakt.
zu 8)
Dieser Schritt stellt eine der wesentlichen Variationen der MIS-IL-Solarzellen in dieser
Arbeit dar. Beim CsCl-Dip werden die Proben kurz in ein Acetonbad getaucht, wel-
ches eine sehr kleine Menge CsCl in wa¨ssriger Lo¨sung entha¨lt. Anschließend werden die
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Proben nicht gespu¨lt, sondern direkt trocken geblasen, da andernfalls das Wasser die
CsCl-Belegung wieder entfernen wu¨rde.
Die andere verwendete Methode, CsCl in das Kontaktsystem einzubringen, stellt das
Aufdampfen im Vakuum mittels thermischen Verdampfers dar. Hierfu¨r wird CsCl-Pulver
in einem Wolfram-Tiegel bei etwa 350◦C abgedampft, wobei die Schichtdicke mittels ei-
nes Schwingquarzes bestimmt wird. Aufgrund der beno¨tigten Schichtdicke von nur 2,5
nm dauert der Vorgang nur wenige Sekunden. Vorteilhaft ist, dass die Schichtdicke nur
einen sehr geringen Einfluss auf das Verhalten des fertigen MIS-Kontaktes hat und somit
ein großer Toleranzbereich (∼ 1− 10 nm) vorhanden ist.
zu 9)
Die Vorderseitenkontaktfinger und der Busbar werden simultan im Vakuum aufgedampft,
wobei die Struktur mittels Schattenmasken definiert wird. Die resultierende Schichtdicke
betra¨gt 10 µm, in Ausnahmefa¨llen auch 20 µm fu¨r besonders kleine Serienwidersta¨nde.
Der Abstand der Finger betra¨gt im Normalfall 250 µm. Dieser kleine Wert liegt im
hohen Schichtwiderstand des Inversionsschichtemitters begru¨ndet. Der Busbar verju¨ngt
sich bei einer Basisbreite von 300 µm und einer Breite von 50 µm an der Spitze.
zu 10)
Das Entfernen der Unterdampfungen verbessert einerseits die optischen Eigenschaften
der Solarzellen, da Verschattungen und somit Verluste des einfallenden Lichts verrin-
gert werden. Wichtiger jedoch ist die Tatsache, dass sehr du¨nne Aluminiumschichten
durchoxidieren und Aluminiumoxid an der Grenzfla¨che zu Silizium negative Ladungen
ausbildet. Somit wa¨re die Inversion zwischen Emitter und Kontakt unterbrochen und
die Solarzelle praktisch zersto¨rt.
Die verwendete Al-A¨tze ist ein handelsu¨bliches Gemisch aus Salpetersa¨ure, Phosphorsa¨u-
re und Essigsa¨ure.
zu 11)
Der CsCl-Dip ist identisch mit Schritt 8). In diesem Fall dient er der Erho¨hung der
festen Ladungsdichte des Inversionsschichtemitters (siehe Kap. 5).
zu 12)
Die Abscheidung der Siliziumnitridschicht erfolgt mittels
”
remote plasma enhanced che-
mical vapor deposition“ (remote-PECVD) bei einer Wafertemperatur von 250◦C (siehe
Kap. 5.1). Sie erzeugt aufgrund der festen Ladungen an der Si/SiN-Grenzfla¨che die In-
version im Silizium und dient außerdem als Passivierung der Zellvorderseite.
Schließlich stellt sie eine sehr wirkungsvolle Antireflexschicht dar, wodurch sich auch die
Werte fu¨r den Brechungsindex n und die Schichtdicke d ergeben.
zu 13)
Die Temperdauer wird durch die thermische Stabilita¨t des MIS-Kontaktes begrenzt. Die
erho¨hte Stabilita¨t des mittels aufgedampfter CsCl-Schicht modifizierten MIS-Kontaktes
ermo¨glicht eine deutlich verla¨ngerte Temperdauer und somit verbesserte Passiviereigen-
schaften der SiN-Schicht.
zu 14)
Fu¨r optimale optische Eigenschaften kann eine doppellagige Antireflexschicht verwendet
werden, welche eine Erho¨hung des Kurzschlussstromes um etwa 1,5% ermo¨glicht. Die Pa-
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rameter der SiN-Schicht in Schritt 13) sind entsprechend anzupassen. Anschließend wird
eine MgF2-Schicht der entsprechenden Dicke aus einem Molybda¨n-Tiegel aufgedampft.
Die verwendeten Parameter fu¨r texturierte Zellen sind:
SiNx n = 2, 1 d = 64 nm
MgF2 n = 1, 38 d = 110 nm
6.2 Zellergebnisse planarer MIS-IL-Solarzellen
Anhand planarer MIS-IL-Solarzellen lassen sich die Einflu¨sse von Modifikationen auf die
Solarzelleneigenschaften sehr gut untersuchen, da diese eine deutlich geringere Streuung
aufweisen als vergleichbare texturierte Zellen.
In Tab. 6.1 sind die wichtigsten Zellparameter fu¨r verschiedene planare MIS-IL-Solarzel-
len aufgefu¨hrt. Der wesentliche Unterschied der Zellen besteht in der MIS-Kontaktstruktur,
wobei Kontakte ohne CsCl, mit CsCl-Dip und mit aufgedampfter CsCl-Schicht un-
tersucht wurden. Weiterhin wurden die Proben fu¨r unterschiedliche Zeiten bei 300◦C
getempert. Es zeigt sich, dass sowohl CsCl-Dip als auch aufgedampfte CsCl-Schicht
Kontakttyp Temper- Voc Isc FF Wirkungs-
dauer [s] [mV] [mA] [%] grad [%]
o. CsCl 30 624 34,5 74,4 16,0
CsCl-Dip 30 635 34,5 76,3 16,7
aufged. CsCl-Schicht 30 639 34,6 78,7 17,3
o. CsCl 180 622 34,4 70,3 15,0
CsCl-Dip 180 631 34,3 71,3 15,5
aufged. CsCl-Schicht 180 648 34,5 79,4 17,8
Tabelle 6.1: Vergleich der Parameter unterschiedlicher planarer MIS-Il-Solarzellen.
eine deutliche Erho¨hung der Leerlaufspannung Voc von etwa 15 - 20 mV bewirken.
Diese Steigerung erkla¨rt sich aufgrund der in Kap. 4.2 nachgewiesenen verringerten
Sa¨ttigungssperrstromdichten J0.
Das Einfu¨gen von CsCl in den Kontakt bewirkt außerdem einen deutlich verbesser-
ten Fu¨llfaktor FF , wobei Proben mit aufgedampfter CsCl-Schicht gegenu¨ber Proben
mit CsCl-Dip einen um mehr als 2% erho¨hten Fu¨llfaktor aufweisen. Der Grund hierfu¨r
liegt im verringerten Serienwiderstand des MIS-Kontaktes. In Tab. 6.2 ist der Serien-
widerstand Rs der untersuchten Zellen sowohl unter Beleuchtung als auch im Dunkeln
angegeben. Die Werte wurden mit Hilfe der in Kap. 3.1.3 beschriebenen Methode der
Isc − Voc-Kennlinienmessung bestimmt. Bemerkenswert ist insbesondere der starke An-
stieg des Serienwiderstands unter Beleuchtung fu¨r CsCl-freie Proben. Die Ursache hierfu¨r
liegt in den unterschiedlichen Strompfaden fu¨r Hell- und Dunkelmessung. Im Dunkeln
fließt der Strom durch den MIS-Kontakt direkt in das Silizium, wa¨hrend unter Beleuch-
tung die Elektronen aus dem Silizium erst in den Inversionsschichtemitter und von dort
in den Kontakt gelangen. Das heißt, dass
”
current crowding“ nur unter Beleuchtung
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Zelle Rs,hell Rs,dunkel
Ωcm2 Ωcm2
o. CsCl 0,78 1,34
CsCl-Schicht 0,65 0,81
Tabelle 6.2: Serienwiderstand Rs von planarer MIS-IL-Solarzellen unter Beleuchtung
und im Dunkeln.
von Bedeutung ist. Betrachtet man die Ergebnisse in Tab. 6.2, so zeigt sich, dass nur
fu¨r CsCl-freie Proben der starke Anstieg von Rs,hell gegenu¨ber Rs,dunkel auftritt. Durch
die CsCl-Schicht im Kontakt ist dieser Effekt dagegen praktisch vollkommen eliminiert,
der geringfu¨gige Widerstandsanstieg resultiert aus dem Schichtwiderstand des Inversi-
onsschichtemitters.
Der gesamte Serienwiderstand Rs,dunkel setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem
Widerstand des Busbars (∼ 0, 2Ωcm2), dem Kontaktfingerwiderstand (∼ 0, 1Ωcm2), so-
wie demWiderstand der Punktkontaktru¨ckseite und des Siliziumvolumens (∼ 0, 2Ωcm2).
Weiterhin zeigt sich, dass eine Temperdauer von 180 s bei 300◦C nur fu¨r Proben mit
aufgedampfter CsCl-Schicht noch zu einer weiteren Erho¨hung der Leerlaufspannung Voc
fu¨hrt. Bei den beiden anderen Zellvarianten wird bei dieser Temperzeit der MIS-Kontakt
bereits deutlich gescha¨digt, was sich am deutlichsten im reduzierten Fu¨llfaktor auswirkt.
Fu¨r Proben mit aufgedampfter CsCl-Schicht bewirkt eine derartige Temperung dage-
gen eine Erho¨hung sowohl des Fu¨llfaktors FF als auch der Leerlaufspannung Voc. Die
wesentliche Ursache dieses Anstiegs liegt dabei in der aufgrund der Temperung ver-
besserten Passivierung des Inversionsschichtemitters, welche in Kap. 5.2 nachgewiesen
wurde. Eine noch la¨ngere Temperdauer bewirkt jedoch keine weitere Steigerung mehr,
da in diesem Fall auch der MIS-Kontakt mit aufgedampfter CsCl-Schicht zu degradieren
beginnt.
Das Einfu¨gen einer aufgedampften CsCl-Schicht bewirkt somit gegenu¨ber Standard-
MIS-IL-Solarzellen einen Wirkungsgradanstieg von 1,8% und gegenu¨ber Zellen mit CsCl-
Dip im Kontakt noch einen Anstieg von ca. 1%. Durch einen einfachen zusa¨tzlichen
Prozessschritt kann fu¨r diesen Solarzellentyp also eine deutliche Effizienzsteigerung von
u¨ber 6% relativ erreicht werden.
6.3 Zellergebnisse fu¨r texturierte Solarzellen
Eine einfache Mo¨glichkeit, den Kurzschlussstrom und somit den Wirkungsgrad von mo-
nokristallinen Siliziumsolarzellen zu erho¨hen, stellt die Texturierung der Vorderseite
mittels alkalischer A¨tze dar. Auch in dieser Arbeit werden die ho¨chsten Wirkungsgrade
fu¨r texturierte Zellen erreicht. In Tab. 6.3 sind die wichtigsten Parameter eines Ver-
gleichs texturierter MIS-IL-Solarzellen angegeben. Die Modifikationen sind wie beim
Vergleich der planaren Zellen wiederum Kontakte ohne CsCl, mit CsCl-Dip und mit
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aufgedampfter CsCl-Schicht. Desweiteren ist als Referenzzelle die bisher beste aus der
Literatur bekannte Standard-MIS-IL-Solarzelle aufgefu¨hrt. Die texturierten Zellen wei-
Kontakttyp Temper- Voc Isc FF Wirkungs-
dauer [s] [mV] [mA] [%] grad [%]
o. CsCl 30 606 40,3 74,1 18,1
CsCl-Dip 30 616 40,5 76,7 19,1
aufged. CsCl-Schicht 30 619 40.4 77,3 19,3
o. CsCl 120 605 40,2 63,3 15,4
CsCl-Dip 120 618 40,4 72,6 18,1
aufged. CsCl-Schicht 120 627 40,4 77,4 19,6
zum Vergleich [Metz et al. 1997] - 615 39,3 76,7 18,5
Tabelle 6.3: Vergleich der Parameter unterschiedlicher texturierter MIS-Il-Solarzellen.
sen ein analoges Verhalten zu den planaren Zellen auf. Das Einfu¨gen von CsCl in den
Kontakt bewirkt eine Zunahme der Leerlaufspannung Voc um 10 - 15 mV, sowie einen
um 2,5% - 3% verbesserten Fu¨llfaktor. Der deutlichste Unterschied zwischen Zellen
mit CsCl-Dip und aufgedampfter CsCl-Schicht ist die unterschiedliche Temperstabilita¨t.
Proben mit aufgedampfter CsCl-Schicht ko¨nnen bei 300◦C fu¨r 120 s getempert werden,
wa¨hrend die u¨brigen Zellvarianten nach dieser Zeit bereits deutlich degradieren. Auf-
grund der la¨ngeren Temperung ergibt sich ein weiterer Anstieg der Leerlaufspannung
um ca. 10 mV.
Die erho¨hte Kurzschlussstromdichte Jsc gegenu¨ber der in [Metz et al. 1997] beschrie-
benen Referenzzelle resultiert einerseits aus einem vera¨nderten Busbar-Layout, wodurch
Abschattungsverluste verringert werden, sowie aus einer verbesserten doppellagigen An-
tireflexschicht, welche Magnesiumfluorid anstelle von Siliziumdioxid als zweite Schicht
verwendet. Generell ko¨nnen MIS-IL-Solarzellen aufgrund des sehr du¨nnen Emitters und
der damit verbundenen hohen Empfindlichkeit im kurzwelligen Bereich (siehe Abschnitt
6.5) sehr hohe Stromdichten erreichen.
In Abb. 6.2 ist die Kennlinie der besten stabilen MIS-IL-Solarzelle, welche im Rahmen
dieser Arbeit hergestellt wurde, dargestellt. Die Wirkungsgradsteigerung um 6% relativ
gegenu¨ber der Referenzzelle setzt sich aus einem Anstieg der Kurzschlussstromdichte
um 2,5%, einer Zunahme der Leerlaufspannung um 1,8% sowie einem um 0,9% verbes-
serten Fu¨llfaktor zusammen. Die Einfu¨hrung der aufgedampften CsCl-Schicht bewirkt
also zusammen mit der daraus folgenden Mo¨glichkeit einer Temperung bei 300◦C einen
Wirkungsgradanstieg von ca. 0,5% absolut. Dies ist umso bemerkenswerter, da der Her-
stellungsaufwand gegenu¨ber Zellen mit CsCl-Dip im Kontakt eher geringer ist.
Die Langzeitstabilita¨t der Zellen ist in Abb. 6.3 illustriert. Es handelt sich um eine
Zelle mit einfacher Antireflexschicht, welche im Schrank ohne besondere Vorkehrungen
gelagert wurde. Sie zeigt ein perfekt stabiles Verhalten, welches fu¨r MIS-IL-Solarzellen
bereits in [Mukadam 1995] nachgewiesen wurde. Das bedeutet, dass das ultradu¨nne
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Abbildung 6.2: Kennlinie der besten im Rahmen dieser Arbeit hergestellten MIS-IL-
Solarzelle.
Tunneloxid des MIS-Kontaktes nicht vom Aluminium reduziert wird und die Zellen so-
mit fu¨r einen dauerhaften Einsatz in Modulen geeignet sind. Eine mo¨gliche Degradation
der SiN-Passivierung durch UV-Strahlung ist allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht
untersucht worden.
Die Zellen mit doppellagiger Antireflexschicht sind nicht vollkommen langzeitstabil, da
die Magnesiumfluoridschicht Luftfeuchtigkeit absorbiert und dabei ihre optischen Eigen-
schaften a¨ndert. In einem Modul unter Luftabschluss wa¨re dies jedoch kein Problem, da
in diesem Fall die Feuchtigkeit keinen Kontakt mit den Zellen hat.
6.4 Zellen mit N2O-Oxid
Verwendet man das in Kap. 5.4 vorgestellte Verfahren der Oxidation im Plasma zur
Herstellung des du¨nnen Emitteroxides, so ko¨nnen sehr hohen Leerlaufspannungen fu¨r
MIS-IL-Solarzellen erreicht werden. Die Parameter entsprechender Zellen sind in Tab. 6.4
aufgefu¨hrt. Unmittelbar nach einer Temperung bei 300◦C werden selbst fu¨r texturierte
Zellen Leerlaufspannungen von Voc > 650 mV erreicht, was einer Steigerung von ca.
20 mV gegenu¨ber den besten Zellen mit herko¨mmlichen Emitteroxid entspricht. Auch
in Relation zu ansonsten vergleichbaren Solarzellen, welche einen diffundierten Emitter
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Abbildung 6.3: Langzeitstabilita¨t einer MIS-IL-Solarzelle mit einfacher Antireflexschicht
und MIS-Kontakt mit aufgedampfter CsCl-Schicht.
Zelle Voc Isc FF Wirkungs-
[mV] [mA] [%] grad [%]
planar getempert 665,5 34,3 76,5 17,5
planar degradiert 651,2 34,3 73,8 16,5
texturiert getempert 651,5 40.0 77,7 20,2
texturiert degradiert 638,8 40,1 74,3 19,0
Tabelle 6.4: Vergleich der Parameter von MIS-Il-Solarzellen mit N2O-Oxid im Emitter
vor und nach 1-wo¨chiger Degradation. Die Degradation erfolgte bei Raumtemperatur
ohne Beleuchtung.
aufweisen (MINP [Verbeek 1998]), ist Voc nur etwa 10 mV kleiner. Der Fu¨llfaktor
stellt jedoch mit weniger als 78 % weiterhin einen Schwachpunkt gegenu¨ber diffundierten
Zellen dar, welche Fu¨llfaktoren von deutlich u¨ber 80 % aufweisen.
Das entscheidende Problem der MIS-IL-Solarzellen mit N2O-Oxid stellt wie bereits
im Kapitel u¨ber Inversionsschichtemitter erla¨utert die Stabilita¨t dar. Bereits unmittelbar
nach Beendigung des Tempervorgangs verringern sich Leerlaufspannung und Fu¨llfaktor
erheblich. Der zeitliche Verlauf der wichtigsten Zellparameter im Anschluss an eine Tem-
perung bei 300◦C ist in Abb. 6.4 dargestellt, die Degradation nach einer Woche wird in
Tab. 6.4 angegeben. Der degradierte Wirkungsgrad liegt dabei noch unter den Werten
fu¨r MIS-IL-Zellen ohne N2O-Oxid, wobei der Fu¨llfaktor mit nur noch 74 % die entschei-
dende Gro¨ße darstellt.
Die Zellen mit N2O-Oxid zeigen jedoch, dass fu¨r MIS-IL-Solarzellen mit modifizierten























Abbildung 6.4: Degradation der wichtigsten Zellparameter einer texturierten MIS-IL-
Solarzelle mit N2O-Oxid im Anschluss an eine Temperung bei 300
◦C. Die Zelle weist
nur eine einfache Antireflexschicht auf, wodurch sich der geringere Wirkungsgrad im
Vergleich mit Tab. 6.4 erkla¨rt.
Kontakten und einer bei 300◦C getemperten Siliziumnitridschicht das Emitteroxid den
wirkungsgradbegrenzenden Faktor darstellt. Aufgrund der beobachteten Instabilita¨t des
Emitters mit N2O-Oxid muss jedoch ein anderer Ansatz gefunden werden, die Oxid-
schicht und die mit ihr verbundenen Passiviereigenschaften des Emitters zu verbessern.
Eine Mo¨glichkeit hierzu stellen Oxide dar, welche mittels starker Sa¨uren und anschließen-
der Temperung in Sauerstoffatmospha¨re hergestellt werden [Merkle 2002]. Allerdings
konnten im Rahmen dieser Arbeit solche Oxide nur unzureichend reproduziert werden,
weshalb sie nicht in Solarzellen angewendet werden konnten.
6.5 Spektrale Empfindlichkeit
6.5.1 MIS-IL- und MINP-Solarzellen
Wie bereits erwa¨hnt weisen MIS-IL-Solarzellen aufgrund des extrem du¨nnen Emitters ei-
ne sehr hohe Quantenausbeute im kurzwelligen Bereich auf. In Abb. 6.5 ist ein Vergleich
sowohl der externen (EQE) als auch der internen (IQE) Quantenausbeute zwischen
MIS-IL- und diffundierten MINP-Solarzellen dargestellt. Deutlich zeigt sich die sehr ho-
he Quantenausbeute der MIS-IL-Solarzellen im kurzwelligen Bereich. Fu¨r die IQE er-
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Abbildung 6.5: Vergleich der externen (EQE) und internen (IQE) Quantenausbeute
von MIS-IL- und diffundierten MINP-Solarzellen. Deutlich zu erkennen ist die ho¨here
Quantenausbeute der MIS-IL-Solarzellen im kurzwelligen Bereich. Zu beachten ist, dass
die MINP-Zellen nur eine einfache Antireflexschicht aufweisen, weshalb die Differenz
zwischen EQE und IQE bei diesen Zellen ausgepra¨gter ist als bei MIS-IL-Zellen.
geben sich unterhalb von 400 nm sogar Werte mit IQE > 1, was die von [Hampe 2002]
berichteten Ergebnisse fu¨r Inversionsschichtsolarzellen besta¨tigt. Zu beachten ist, dass
die zum Vergleich dienenden MINP-Solarzellen einen Emitter aufweisen, welcher mit
∼ 400 nm fu¨r einen diffundierten Emitter ebenfalls sehr du¨nn ist. Herko¨mmliche indu-
striell hergestellte siebgedruckte Solarzellen weisen hochdotierte Emitter auf, welche nur
eine geringe Empfindlichkeit im violetten Wellenla¨ngenbereich aufweisen (
”
dead layer“).
Beru¨cksichtigt man die spektrale Verteilung des Sonnenlichts (AM1,5G), so ergibt sich
aufgrund der hohen Quantenausbeute eine Verbesserung des Kurzschlussstromes um
0,2 mA/cm2 gegenu¨ber MINP-Solarzellen. Gegenu¨ber industriellen Solarzellen kann der
Anstieg bis zu 0,5 mA/cm2 betragen. Dies entspricht einem Anstieg von 0,5% bis u¨ber
1% relativ. Dieser Anstieg erscheint recht klein, da er jedoch praktisch inha¨rent mit dem
Inversionsschichtemitter verbunden ist und somit keinerlei zusa¨tzlichen Herstellungsauf-
wand bedeutet, ist er dennoch nicht zu vernachla¨ssigen.
6.5.2 EQE gro¨ßer 1
Wie bereits in Kap. 2.1.2 dargestellt, wird in Solarzellen pro absorbiertem Photon nor-
malerweise genau ein Elektronen-Loch-Paar generiert. Dies stellt einen der grundlegen-
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Abbildung 6.6: Externe Quantenausbeute einer texturierten MIS-IL-Solarzelle, welche
eine auf λ = 380 nm optimierte einfache Antireflexschicht aufweist. Weiterhin wurde ein
N2O-Oxid fu¨r den Emitter verwandt, um eine optimale Emitterpassivierung zu erreichen.
Dies erkla¨rt den großen Unterschied zwischen getemperten und ungetemperten Proben.
den Verlustmechanismen der photovoltaischen Energieumwandlung dar, da die gesamte
u¨ber die Bandlu¨cke hinausgehende Energie eines einfallenden Photons in Wa¨rme umge-
wandelt wird und somit verloren geht.
Im Folgenden wird nun gezeigt, dass es mo¨glich ist, mit MIS-IL-Solarzellen fu¨r bestimmte
Wellenla¨ngen mehr als ein Elektronen-Loch-Paar zu erzeugen, dass heißt fu¨r die externe
Quantenausbeute EQE > 1. Hierfu¨r wurden texturierte MIS-IL-Zellen mit einer auf
λ = 380 nm optimierten Antireflexschicht verwendet. Weiterhin wurde ein Emitter mit
N2O-Oxid verwendet, welcher nach Tempern die bestmo¨gliche Passivierung fu¨r Inversi-
onsschichtemitter aufweist.
In Abb. 6.6 ist die EQE-Kurve einer derartigen Zelle fu¨r den Bereich 320 nm - 550
nm dargestellt. Der Maximalwert von 1,08 bei λ = 360 nm zeigt, dass es zumindest
prinzipiell mo¨glich ist, mit Hilfe der Augergeneration mehr als ein Ladungstra¨gerpaar
pro einfallendem Photon zu erzeugen und somit die Wirkungsgradgrenzen der photovol-
taischen Energieumwandlung zu erho¨hen. Solche U¨berlegungen spielen im Konzept fu¨r
Solarzellen der dritten Generation [Green 2001] eine wichtige Rolle. Allerdings handelt
es sich bei derartigen Solarzellen bisher gro¨ßtenteils nur um theoretische U¨berlegungen,
deren praktische Umsetzbarkeit noch nicht nachgewiesen ist.
Die hier vorgestellten EQE-Werte stellen somit eines der wenigen praktischen Beispiele
dar, welches zumindest prinzipiell die Machbarkeit von Solarzellen der dritten Genera-
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tion nachweist. Der hier gezeigte Effekt ist jedoch so klein, dass er im Hinblick auf den
Wirkungsgrad vo¨llig zu vernachla¨ssigen ist. Aufgrund der speziellen Antireflexschicht
liegt der Zellwirkungsgrad fu¨r AM1,5G sogar deutlich unter den Werten, welche fu¨r
optimale MIS-IL-Solarzellen erreicht werden.
7 Zusammenfassung
MIS-Inversionsschichtsolarzellen stellen eine viel versprechende Alternative zu herko¨mm-
lichen Solarzellen mit diffundiertem Emitter dar. Die Vorteile des Konzeptes gegenu¨ber
konventionellen Solarzellen sind im Wesentlichen eine vereinfachte Prozessierung, ei-
ne maximale Prozesstemperatur von nur 500◦C (bei Verwendung einer mit Siliziumni-
trid passivierten Ru¨ckseite) sowie eine etwas ho¨here Kurzschlussstromdichte aufgrund
der sehr hohen Empfindlichkeit im kurzwelligen Bereich des Sonnenspektrums. Dem
gegenu¨ber stehen die Nachteile des geringeren Fu¨llfaktors, der schlechteren Passivier-
eigenschaften des Inversionsschichtemitters und des vergleichsweise hohen Sa¨ttigungs-
sperrstroms des MIS-Kontaktes. In dieser Arbeit wurden sowohl das Fu¨llfaktorproblem
als auch die Eigenschaften von Emitter und Kontakten untersucht und Mo¨glichkeiten
zur Verbesserung aufgezeigt.
Zuna¨chst konnte durch Einfu¨gen einer aufgedampften CsCl-Schicht zwischen Tunneloxid
und Aluminiumkontakt die Sa¨ttigungssperrstromdichte J0 des MIS-Kontaktes deutlich
gesenkt werden. Diese Verringerung konnte auf eine versta¨rkte Bandverbiegung im MIS-
Kontakt zuru¨ckgefu¨hrt werden, welche in der sehr kleinen Austrittsarbeit des CsCl’s
begru¨ndet liegt. Hieraus resultiert ebenfalls eine deutlich verbesserte Leitfa¨higkeit des
Kontaktes, wodurch der
”
current crowding effect“ [Kuhlmann et al. 1997] praktisch
vollsta¨ndig eliminiert wird und somit ein Anstieg des Fu¨llfaktors um 1-2% erreicht wer-
den kann. Die resultierenden Werte sowohl fu¨r J0 als auch fu¨r Rs liegen auf dem Niveau
von aufgedampften pn-Kontakten, so dass der Kontaktbereich von MIS-IL-Solarzellen
keinen Schwachpunkt mehr gegenu¨ber konventionellen Solarzellen darstellt.
Weiterhin konnte die thermische Stabilita¨t des Kontaktes soweit verbessert werden, dass
eine zweiminu¨tige Temperung der fertigen Solarzelle bei 300◦C ermo¨glicht wird. Diese
Temperung bewirkt eine deutliche Verbesserung der Passiviereigenschaften des Inver-
sionsschichtemitters und stellt somit einen wesentlichen Fortschritt fu¨r MIS-Kontakte
dar.
Der Prozess der thermischen Degradation wurde mittels GIR-Messung und numeri-
scher Simulation untersucht. Es zeigte sich, dass, wie bereits aus vorhergehenden Arbei-
ten bekannt, die Zahl der Silizium-Sauerstoff-Bindungen beim Tempern abnimmt und
die Aluminium-Sauerstoff-Bindungen zunehmen. Dies erkla¨rt sich mit der relativ ho-
hen Lo¨slichkeit von Silizium in Aluminium. Silizium aus dem Tunneloxid geht in den
Aluminiumkontakt u¨ber, wobei der zuru¨ckbleibende Sauerstoff mit dem Metallkontakt
Aluminiumoxid bildet. Dieser Prozess ist derart inhomogen, dass an vielen Punkten
Al/Si-Schottky-Kontakte entstehen. Mit Hilfe dieser im Stromkreis parallel zur eigentli-
chen MIS-Diode liegenden Schottky-Dioden kann die Diodenkennlinie der degradierten
Al/SiO2/p-Si-Kontakte sehr gut erkla¨rt werden. Die gro¨ßere thermische Stabilita¨t der
Dioden mit zusa¨tzlicher CsCl-Schicht ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass sowohl
Silizium als auch Aluminium zuna¨chst die CsCl-Schicht durchdringen mu¨ssen, bevor es
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zu der zuvor beschriebenen Reaktion kommen kann. Dabei ist die CsCl-Schicht leider
nicht so stabil, dass sie die Reduktion des Siliziumoxides vollsta¨ndig verhindern ko¨nnte.
Sie bewirkt lediglich eine Verzo¨gerung um etwa 2 min.
Bei den Untersuchungen an Inversionsschichtemittern stand die Verbesserung der Ober-
fla¨chenpassivierung im Vordergrund. Dabei konnte zuna¨chst gezeigt werden, dass fu¨r
reine Siliziumnitridschichten, welche bei einer Temperatur von 250◦C abgeschieden wur-
den, durch eine kurze Temperung bei 300◦C eine signifikante Verbesserung der Passi-
viereigenschaften erreicht werden kann. Die resultierenden Werte mit Seff < 100 cm/s
wu¨rden Leerlaufspannungen von Voc > 690 mV erlauben.
Da derartige Schichten aufgrund der zu geringen Querleitfa¨higkeit der von ihnen im Sili-
zium erzeugten Inversionsschicht jedoch nicht als Inversionsschichtemitter geeignet sind,
wurde der Einfluss der Temperung auf das u¨blicherweise verwendete System SiNx/SiOx/p-
Si untersucht. Zur Erho¨hung der Grenzfla¨chenladungsdichte wird dabei zwischen Nitrid
und Oxid Ca¨siumchlorid mittels Eintauchen in eine CsCl-haltige Flu¨ssigkeit (CsCl-Dip)
eingebracht. Bei diesen Untersuchungen zeigte sich, dass durch Tempern ebenfalls eine
deutliche Verbesserung der Passivierung erreicht werden kann. Weiterhin konnte jedoch
beobachtet werden, dass die Passiviereigenschaften des Emitters durch die du¨nne Oxid-
schicht begrenzt werden. Selbst fu¨r Proben mit einer bei 400◦C abgeschiedenen SiNx-
Schicht, welche bekanntermaßen beste Passiviereigenschaften aufweist, ergeben sich nur
moderate Werte fu¨r Seff . Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass nicht das CsCl
die hohe Rekombination verursacht, sondern tatsa¨chlich die du¨nne Oxidschicht, welche
bei nur 500◦C im Quarzrohrofen gewachsen wird.
Als mo¨gliche Lo¨sung des Oxidproblems wurden Emitter mit im Plasma gewachsenen
Oxidschichten (N2O-Oxid) untersucht. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass die
Prozessierung des Oxides auch noch nach Herstellung der MIS-Kontakte erfolgen kann.
Es zeigte sich, dass tatsa¨chlich eine sehr kleine Grenzfla¨chenzustandsdichte fu¨r derarti-
ge Emitter erreicht werden kann. Aufgrund fehlender Langzeitstabilita¨t ko¨nnen solche
Emitter jedoch nicht fu¨r stabile MIS-Inversionsschicht (MIS-IL)-Solarzellen verwendet
werden. Allerdings ko¨nnen Zellen mit derartigen Emittern das Potential von MIS-IL-
Solarzellen aufzeigen fu¨r den Fall, dass eine geeignete Lo¨sung fu¨r die Oxidschicht im
Emitter gefunden wird. Einen vielversprechenden Ansatz hierzu stellen chemische Oxi-
de dar, welche gleichzeitig als Tunneloxid im MIS-Kontakt dienen, wodurch allerdings
ihre Dicke begrenzt wird.
Mit Hilfe injektionsabha¨ngiger Lebensdauermessungen konnte der gegenu¨ber vergleich-
baren pn-Solarzellen geringere Fu¨llfaktor von MIS-IL-Solarzellen erkla¨rt werden. Da-
bei ist aufgrund des stark injektionsabha¨ngigen Seff die Rekombination am Maximum
Power Point erheblich ho¨her als unter Voc-Bedingungen. Dieser Effekt fu¨hrt zu einem
Fu¨llfaktorverlust von etwa 1%, welcher zusa¨tzlich zu den Verlusten durch den leicht
ho¨heren Serienwiderstand auftritt.
Schließlich wurden die modifizierten MIS-Kontakte und Inversionsschichtemitter zur
Herstellung von MIS-IL-Solarzellen verwendet. Der erreichte stabile Wirkungsgrad von
19,6% stellt dabei den weltweit ho¨chsten berichteten Wirkungsgrad fu¨r eine MIS-IL-
Solarzelle dar. Die Langzeitstabilita¨t der Zelle konnte dabei fu¨r einen Zeitraum von
109
12 Monaten nachgewiesen werden. Weiterhin wurde fu¨r Zellen mit N2O-Oxid sogar ein
Wirkungsgrad von 20,2% erreicht, welcher jedoch nicht stabil ist und im Laufe von
14 Tagen auf unter 19% absinkt.
Durch Messung der spektralen Empfindlichkeit konnte die hervorragende Empfindlich-
keit der MIS-IL-Solarzellen im kurzwelligen Spektralbereich gezeigt werden. Fu¨r spezielle
Zellen mit einer auf 380 nm optimierten Antireflexschicht konnte sogar eine maximale
externe Quantenausbeute EQE > 1 erreicht werden.
Eine weitere Verbesserung der hier vorgestellten MIS-IL-Solarzellen kann im Wesentli-
chen nur durch eine verbesserte Oxidschicht im Inversionsschichtemitter erfolgen. Ge-
lingt dies, so stellen derartige Solarzellen eine ernst zu nehmende Alternative zu kon-
ventionellen diffundierten Solarzellen dar. Insbesondere lassen sie sich mit der am ISFH
entwickelten Technologie des selbstabschattenden Aufdampfens kombinieren, wodurch












CD,FB Flachbandkapazita¨t der Raumladungszone
CFB Flachbandkapazita¨t
Ci Isolatorkapazita¨t




Dn, Dp Diffusionskonstanten fu¨r Elektronen, Lo¨cher
~E elektrisches Feld
Ef , Energie des Ferminiveaus
Efn,Efp Energie der Quasiferminiveaus fu¨r Elektronen, Lo¨cher
Eg Bandlu¨ckenenergie
Ess Energie des neutralen Oberfla¨chenzustandes




















JL durch Photonen erzeugte Lichtstromdichte
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Jt Gesamtstromdichte durch Tunneloxid
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NV , NC Zustandsdichte im Valenzband, Leitungsband
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n1, n2 Diodenidealita¨tsfaktoren
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Pmpp Punkt maximaler Leistung
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T Temperatur
T Transmission
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τb Volumenlebensdauer
τeff Effektive Ladungstra¨gerlebensdauer
τn, τp Elektronen-, Lo¨cherladungstra¨gerlebensdauer
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